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WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecanej (OST) & wymagania og6lne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi ola@wjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumerefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot na
drogach gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagnuymagania ogélne, wspoélne dla roboétebypgh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla pzsgolnych asortymentéw robot drogowych i mostowych

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pogj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego e#¢ stanowica odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumiety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghee migdzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk- odlegitac¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnwej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moritawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usurcia po jego zakéczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaggatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowgdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okolicznagci zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania

dokonywanych odbiorow robét, przekazywania pobede innej korespondencji technicznej peolizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przesakedenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy&ontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutoahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach
mostowych, tworaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowéw.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneceu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatéznikbw. Wopisy w ksizce obmiarbw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaudgapo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumeitapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Kierownika projektu.



1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzglych do przejmowania i rozkladania aig@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni staca do przenoszenia ohgéen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolngg@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawieré warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymazraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania castek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye,.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjamjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzehr oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieoréwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy w@dzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zdey pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

1.4.28.Podloe ulepszone nawierzchni - gorna warstwa poaitdezaca bezpérednio pod nawierzcha;
ulepszona w celu umwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dcatyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
Zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elem&nbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatadrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.



1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévskitada si¢ z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uporlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @gskami), presta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleggomigdzy zewwrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadt osi podtanej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerad@chodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twarze czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwejoi ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inm drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoaga odebna catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczna, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie m@ polegé na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynnigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagj projektove, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperdw, dzienmiéldwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uedgilajacym podziat na dokumentacprojektova:
- Zamawiajcega wykaz pozyciji, ktére stanowiprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczmn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy: wykaz zawierajcy spis dokumentacji projektowej, kigwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzes¢ umowy, a wymagania ok$lene w chéby jednym z nich$
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohawe kolejnéé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogd6lnydhOgélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyz)
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na fgnie s wazniejsze od wymiardéw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiaty zgodne z dokumentacprojektows i SST.



Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinreéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektovs lub SST i
wplynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.

5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,potthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymistniepcych obiektow
(jezdnie sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6ét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdemm drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiania budowy. W zalaoici od potrzeb i pogpu roboét
projekt organizacji ruchu powinien &ya bieaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyasnkgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewaday
ten sposéb bezpiearstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dziei i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglldéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéaew miejscach i iléciach okrélonych
przez Irtyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdeahnesrodki niezkzdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zddw i maszyn pracagych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeaziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeew miejscach i iléciach okrélonych
przez Ireyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycdktérych tre¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere kontraktove.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;sio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unik& uszkodzé lub ucazliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynigaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,



2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadnbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosgpem osoéb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ceseniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t bda miaty aprobat technicza wydam przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaiczeniu robét ich
szkodliwasi¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod; na uwycie tych materiatéw od wéaiwych organdw administracji patwowe;j.

Jereli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgzdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeax podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zam@rozpoczcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezazwitocznie powiadomi hyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze orgdtie z nimi wspoétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagkzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodrici dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawa a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wlasiai i drag
wewretrznych. Jednate, ani Irrynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie lzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypogenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszellgeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat lzayniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee
poleci, aby pojazdy nie speinigje tych warunkéw zostaty usete z terenu budowy. Pojazdy powogtg
nadmierne obakenie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w oldrie terenu
budowy i Wykonawca drlzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Iayniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcglbie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.



W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpiehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegayj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia aywane do robét
od daty rozpoczia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonienmo byt
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaéjblgmenty byly w zadowalkajym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie dyniera/Kierownika
projektu powinien rozpogZ roboty utrzymaniowe nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéeansjakikolwiek sposéb zvwazane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggatobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolameny i przepisy s paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevga@yowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdnice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mughy¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzediczone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy feda uwazane za wtasnigé Zamawiajicego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawe ustali wydhzenie czasu
wykonania rob6t i/lub wysoké kwoty, o ktdy nalery zwickszye cerg kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfirzransport
oraz inne urgdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.Bé&plecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstamjirierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotygze proponowanegardédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.



Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald witacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw zezrodet miejscowych vaczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiiegggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentzed rozpocgciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi fgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentacg
zawierajica raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i
selekcji, uwzgtdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmaggtpaistwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcibymateriatéw, dzieawy i inne jakie okza sig
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow
miejscowych kda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgywacji terenu po uk@czeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykeopd terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢&dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chibaizyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na fycie tych materiatdéw do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiguojozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiciem tego materiatu, albo w okresie giaym, jéli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie bada/maganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydua one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyawop jakos¢ | whasciwosci | byty dostpne do
kontroli przez liryniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Iaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych
przez Wykonawg i zaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdhdterialdw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji okigonej
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musa byé
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,



¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@ania inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spet uzywany do robo6t powinien léyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przeygniera/Kierownika projektuw przypadku braku ustaie
w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdei do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo $¢ wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniylniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboéru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lsyniera/Kierownika projektu,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiftodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlrgymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziamn
Uumowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegiabspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigké\e i innych parametrow technicznyc$rodki
transportu nie spetigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytbowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctagagodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanynep Wykonawe oraz poleceniami kyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozew planie i wyznaczenie wysok@
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusunete przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze skt skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§w za ich doktadng:.

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektows SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materialéw i robot, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwazam kwestk.



Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakoi. W programie zapewnienia jade Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony
sposb6b wykonywania robot, mowvosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamdupcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentagprojektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéow

robot,

— system (sposoéb i procedlproponowane] kontroli i sterowania jalkin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badg,

- sposob oraz forem gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,wayzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementow robdt,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materialtdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dekumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ sa okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy dgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. i niedociagnigcia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robdt badanych materiatow i dépide do wycia



dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prayeditych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduny¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przé/ykonawg do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaskeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadhzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia ustevek przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarety przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi lyniera/ Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przaust
na pémie ich wyniki do akceptacji ryniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wik@mi
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraaywWykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgz
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢zie ocenia zgodndé¢ materialtdw i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych hakiantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgéddnmateriatow i
robét z dokumentagjprojektove i SST. Maze roéwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonagcprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyimowihzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kivca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwiacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowycda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i lryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofk i harmonogramow
robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z padden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepreeasg w sposob eigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy kda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kty
udostpnione na kadezyczenie lrtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) ngsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Ireyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robétdilzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckneym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugcosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przeZredni przekro;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aulzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotalkeze
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ leda wykonane w sposGb zrozumiaty i
jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhlierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redljzulegra zakryciu.

Odbiér robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym
fakcie Irzyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobot dokonuje brynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robdt w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicond dnia
potwierdzenia przez #yniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzreepozez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jafaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z dokumentagprojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapakna realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aagowych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji
i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach

umowy.



8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggyo robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot spatdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew. uzupetnigie lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom

urzadzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgtlem przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.

NogRr~w DN
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbor zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarove
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej lkdzie uwzgedniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w STO-01
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatgczeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z posipu robét,



(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowsi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)asswymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem regulacji pionowej studziersn&lizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTosta dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t na gminnych drogach, ulicachagach.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyzasad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej kisdzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studZene
rewizyjnych, wpustéw ulicznych).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pfamie]
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich s@mvaciji i
przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpuséciekowy, studzienkaciekowa) - urzdzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikeoalizacji deszczowej lub ogéinosptawne.

1.4.4.Wlaz studzienki - elemeritliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigigiezk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzehr kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada#eliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - uradzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -01 ,Wymagania ogolr&] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST- 01 ,Wymagania ogdélne” [1f p5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogblne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew OST- 01
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkbdzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studkii&analizacyjnej natey uzyé:
a) materiaty otrzymane z rozbidrki studzienki oraozhiérki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do
ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, &dace materiatem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak make
rozbiérkowy, odpowiadafe wymaganiom:
— OST w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
— OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfika® przypadku materiatéw potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST - 01 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:



- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST - 01 ,Wymagania ogolbg"pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialébw do wykonania naprgvawinien odpowiadawymaganiom okrdonym
w:
a) OST w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikas przypadku materiatéw wykorzystywanych do
wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w O4T,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadgtych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek gdzen podziemnych wyspuje, gdy ré@nica pozioméw porgdzy:
— kratka wpustu ulicznego a géarpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsj 1,5 cm,
- wlazem studzienki a géarpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
— ufozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,
— wsfgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyrp@iobejmowé caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadetej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztalt prostoitnej figury
geometrycznej.

Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidogezej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zeptawania przez kyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskew. dagami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),
— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondadtitygo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wyceciem kravedzi uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotdw pneumatycznych, gigéw stalowych itp.,



3. rozebranie uszkodzonej gérnegéz studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzieak
kregow podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieeghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmhaigrzydatnego do dalszych robot,

5. szczego6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igp@kaicowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyemn@z gornej cgici studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadusia - poziomowanie gérnej ¢xi komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wigkszych - wykonanie deskowania
oraz ulgenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&djtug wymiarow dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jézdmodnika, pasa dzigego itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatow
oraz ew. wyrdwnaniem zaprawementow.

W przypadku znacznych zapaehstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikéw, elementéw derinywymycia gruntu itp. - sposéb naprawy aglekresli ¢
indywidualnie i wykona ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokét naprawionej studzienki, nalewykona w sposéb identyczny ze stanem
przed przebudowv

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajacy si do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiatip@m by¢ jak najbardziej zbtiony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mplgy¢ dokonane pod warunkiem akceptacijiyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac@ szczeg6la uwag; na poprawne jej zagzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchniadtsfwej, powierzchnie styku egi zeliwnych lub
metalowych powinny hypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegélne wykonywane podbudowy i warstwy
cieralne mog odpowiada wymaganiom okrdonym w:

a) SST dla warstw dolnych podbudoéw,

b) SST, dla podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechaie,
c) SST, dla podbudéw z gruntéw stabilizowanych spoiwaydraulicznymi,
d) SST, dla podbudéw z chudego betonu,

e) SST, dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f) SST, dla nawierzchni klinkierowej,

g) SST, dla nawierzchni z ptyt betonowych,

h) SST, dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) SST, dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltdn

i) SST, dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

k) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajéw navabrg.

W przypadku konieczrioi wymiany kraveznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada
wymaganiom SST ukfadanie kraimika

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogolne” [1} pk
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodraoi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.



Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Czeit;)élgvmc Wartcici dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej ; . :
do wykonania naprawy lraz Niezkdna powierzchnia
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych

materiatéw

3 | Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenid

d . . lraz Akceptacja tryniera

ecyzja o sposobie naprawy

4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5

5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagita Wg pktu 5.6

6 | Polazenie studzienki w stosunku do Krat_l@smekowa Ok.' 0’5 ent
lraz ponizej, wiaz studzienki - w

otaczajcej nawierzchni S ; .
Ce) poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydli, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nailjacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST -01 ,Wgam& ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST -01 ,Wyanéa ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiorkowe,
— naprawa studzienki.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST-01 ,Wymaganiélog” [1]
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wOST -01 [1] ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- roboty rozbioérkowe,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— wykonanie naprawy studzienki,
— ulozenie nawierzchni,



- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem naprawy nawierzchni gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na gminnych drogach, ulicach icpleh.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntolwyaturalnych (profilowanych) i ulepszonych,
obejmujcych naprawy cistkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni oran@a: nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu relfiego albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) -daiglony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym efysfacy grunt podiéa jest wyrbwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu poditnym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony jgasrtu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, w ktérym wygptijacy grunt podtaa jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie,
wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu pazhym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

1.4.4 Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntainoelgo z innym gruntem ulepszeym skitad
granulometryczny i wiiwosci gruntu rodzimego.

1.4.5.Remont castkowy - naprawa pojedynczych uszkotlzawierzchni (wybojow, kolein) o powierzchni do
okoto 5 nf.

1.4.6.Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne popraigepoprzecznego przekroju drogi w celu
wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszagitwodnienia drogi.

1.4.7.0dnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, dodgrie, roZcielenie, wymieszanie, sprofilowanie i
zag:szczenie materiatu istnigjego i odnawiajcego nawierzchgi

1.4.8.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST 01 "Wymagania ogdlne]' pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST- 01 "Wymagania ogolne" [1]Jpk.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda OST -01
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektova.

Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powitoyg zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawigi@zchni gruntowe;j.

Materiaty do ulepszania mechanicznego lub chereigamawierzchni gruntowej

Przy naprawie nawierzchni gruntowej ima stosowamieszanki do ulepszania mechanicznego:
gliniasto-piaskowe, gliniastewirowe, z kruszywami odpadowymi oraz materialy depgzania chemicznego
jak popioty lotne, ew. cement lub wapno.



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST - 01 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntwe;j

W zaleznosci od zakresu rob6t oraz sposobu ich wykonania, &kgkvca powinien wykazasie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— rowniarek, spycharek lub sptm rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatoryugi) do rozktadania
materiatdw, mieszania, spulchniania i profilowania,

— rozsypywarek, do rozsypywania spoisrodkéw chemicznych,

— przewanych zbiornikbw na wogl wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania wody,

— walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, samdig/ich lub doczepnych, walcow wibracyjnych lub
plytowych zagszczarek wibracyjnych,

— recznego sprgu do drobnych robét naprawczych, jak topaty, odkaubijarki kczne itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST -01 ,Wymagania ogolagpkt 4.
4.2. Transport materiatow

Grunt i materiaty do ulepszania nawierzchnizme przewozi dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zinmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST -01 ,\Atyamia og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét przy naprawie nawierzcbmiipien by zgodny z dokumentagiechnicza i
SST. W przypadku braku wystarczaych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. napraw nawierzchni,
3. roboty wykaczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozria sk nastpujace sposoby wykonania robot:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntuurainego
— remont castkowy,
- profilowanie drogi,
- napraw kapitalra,
b) dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowe;j
— remont castkowy,
— odnowve nawierzchni,
¢) dla nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
— remont castkowy.

5.3. Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie estym naprawom nawierzchni wymaga starannej i skategerwacji w okresie jej
istnienia.

Zapewnienie prawidtowego stanu nawierzchni, nigzaé od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyczprzede wszystkim:



- nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i padiiego, w celu szybkiego odptywu wéd deszczowych z
jezdni i korony drogi,

— utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidgzanieczyszcze(zamulenia, zarastania traw
rozmycia), tj. oczyszczenia rowow, napeamszkodzé i przywrdcenie im pierwotnego ksztattu oraz
spadkow podtnych,

— uprztania resztekniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu nieharoia odptywu z drogi wod po
stopieniu i zapobiegania przed rozk@niem korpusu drogowego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lidkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokciowych.

5.5. Roboty ziemne

Ewentualne wyspujace towarzysace roboty ziemne natg wykona w spos6b zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazanianiyimera oraz SST wkaiwych dla robét naprawczych
nawierzchni oraz ustalgpodanych w niniejszej specyfikacji.

5.6. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z guntu naturalnego
5.6.1.Remont czstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont czstkowy, obejmujcy usuwanie nieznacznych wybojéw lub kolein, polaga
— wypetieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - gtem tego samego rodzaju co pozostatdicz
nawierzchni, pochodzym o ile manosci z otoczenia drogi,
- zag;szczeniu gruntu warstwami grudmd 10-15 cm, zagszczarkami ptytowymi, a przy wkszym zakresie
robét (np. z kilkkoma wybojami palonymi blisko siebie lub diisz koleim) lekkim walcem samojezdnym.
Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca siykonywa przez wykopanie rowkéw odwadniaych,
odprowadzajcych wod: poza drog.

5.6.2.Profilowanie drogi

Profilowanie drogi na diiszym odcinku, na ktorym znajduje svigksza liczba wybojow, kolein itp.,
ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekrogi dwyréwnania jej nierdwniei w celu lepszego
odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zalecaessivykonywa: réwniarkami, lecz dopuszcza ez uzycie innego sprgu,
np. spycharek i wiokéw.

Profilowanie najlepiej jest wykonywao srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, cowitat
zarébwnoscinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jegogagzenie. Liczba przejazdéw réwniarek do uzyskania
nalezytego profilu jest réna i zalena od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzajutgrusposobu
profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyréwnywa: wyboje ziema otrzyman, przezscigcie wygorowa, powstatych z materiatu wyniesionego z
wybojow przez kota pojazddw w czasie suchej pogm@y z nieréwnomiernego zgggczenia jezdni,

- odtworzy profil pierwotny przeZcigcie poboczy i przesugtiie otrzymanej atl ziemi kusrodkowi drogi z
jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowary drog:, w zaleznosci od decyzji Iryniera, mana:

- nie watowa, zwlaszcza jdi zaktada st krotkotrwala¢ zag:szczenia,
- watowa, np. walcem drogowym, zwlaszcza przy spulchniénaizécieleniu gruntu na drodze.

Profilowary drog: zaleca s, ze wzgéddw organizacyjnych, podziélna odcinki, ktére réwniarka
moze naprawé w ciagu 12 dni.



Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszczaegizne wykonanie profilowania przyyciu topat,
oskardow i ubijarek.

5.6.3.Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego

Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie weirtirogi przez:

- poprawienie odwodnienia,
- nadanie odporrigi nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowanjgoprawieniem profilu podinego i
poprzecznego drogi oraz profilu rowéw. W stosunkipdofilowania poprzecznego przekroju drogi (wgupkt
5.6.2), naprawa kapitalna powinna obejméwezesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i padiu

Sposéb profilowania drogi powinien odpowidder gtéwnych zarysach, zaleceniom podanym w
punkcie 5.6.2.

Naprawy kapitalne zalecacsivykonywa co okoto 2 lata (w niektorych wypadkactes@e)). Zalecan
pora wykonania tych robot jest wczesna wiosna.

5.7. Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej gratowej
5.7.1.Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntopeyvinien obejmowé

— osuszenie wybojow lub kolein za pomaowkdéw odwadniajcych,

- wypetnienie wybojéw lub kolein gruntem o wtawosciach mieszanek optymalnycbptymalne mieszanki
gliniasto-piaskowe, gliniastawirowe itp. , wzgédnie za zgoglIinzyniera mana wypetnig wyboje lub
koleiny materiatem gruntowym Zeigcia wygdrowa nawierzchni,

— Zzagszczenie gruntu warstwami.

Pozostate zalecenia wykonania remontastwego powinny odpowiadaistaleniom punktu 5.6.1.

5.7.2.0dnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Odnowa nawierzchni obejmuje:

— sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi oragjeffilu podhwznego,

- dodanie gruntu, magego widciwosci mieszanek optymalnych oraz pogrubienie warstigsaanki
optymalne;j.

Przed przysipieniem do odnowy nawierzchni najepomierzy jej grubaé, probki nawierzchni
podd& badaniu laboratoryjnemu w celu ustaleniddla rodzaju gruntéw, ktére natg dod& do nawierzchni,
aby ponownie otrzyntamieszank o wiasciwosciach optymalnych.  Przy odnowie (naprawie kapitalne
nawierzchni) zalecagiwykona nasgpujace czynnéci:

1) spulchné nawierzchng ptugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposaby wyréwna wyboje i
koleiny oraz nadanawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, ktéryipan wynosé po zagszczeniu
nawierzchni 34%,

2) istniejaca nawierzchrg profilowat rowniarky na catej szeroki oraz gebokasci odpowiadajcejzadanej
grubaici nawierzchni przy uwzgtinieniu ewentualnych dodatkéw,

3) rozicieli¢ réwrg warstwa ustalon ilos¢ materiatu doziarniacego za pomacsamochodéw - wywrotek lub
uktadarek drobnego kruszywa oraz réwniarki,

4) rozicielony doziarniajcy materiat wymieszabronami talerzowymi w jednorodmas; ze spulchnio#
istniejaca nawierzchni, skrapiagc jednoczénie wody z beczkowoz6w w celu zapewnienia mieszance
wilgotnosci optymalnej,

5) sprofilowa za pomog réwniarki i dokladnie zagci¢ wymieszaa mag walcami ogumionymi lub gtadkimi.

5.7.3.Naprawa nawierzchni ulepszonej chemicznie

Nawierzchnie gruntowe ulepszone materiatamiggymi (np. aktywnymi popiotami lotnymi,
cementem) magstuzy¢ jako nawierzchnie samodzielne lub jako podbudowgy pawierzchnie ulepszone.
Remont czstkowy nawierzchni powinien ok napraw uszkodzé, jak pekniccia, wykruszenia
lokalne i wyboje.
Pekniecia, po oczyszczeniu i ewentualnym poszerzenigzgalypetni:
— asfaltem, przy szerokoi peknie¢ do 3 mm,
- zalewy asfaltows, przy szerokéci peknigé powyzej 3 mm.



Wyboje i wykruszenia lokalne naprawia przez:
— wyciecie zagtbienia w ksztalcie prostopadimanu wokét zniszczonej egci nawierzchni,
— wypehienie zaghienia materiatem o podobnym skiadzie jak w otagzgjnawierzchni,
— zag:szczenie ulbonego materiatu wypemnigego,
— pielegnacg naprawionej nawierzchni.
Grunty stabilizowane materialamiaghicymi w zasadzie nie podlegapydnowie, gdy zwykle
Z reguty wczeéniej pokrywa st je nawierzchnj ulepszoa.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robét
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew, ew.
rowow, poboczy itp.,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” ki 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodraoi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezledna
nawierzchni powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagia Wg pktu 5
3 | Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu castkowego, profilowania, Ocena cigla Wg pktu 5
naprawy kapitalnej, odnowy)
4 | Roboty wykaczeniowe Ocena gita Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naaujacego do pozostatej powierzchni jezdni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w OST -01 ,\Ayamia ogdlne” [1] pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST -01 ,\&gamia ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST-01 ,Wymaganialog’ [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmaprawy nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatléw i spita,
— wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustadpecyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)
10.2. Inne materiaty

1. Podeczniki i przepisy utrzymania drég
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem naprawy nawierzchnirowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanokuichent przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t na gminnych drogach, ulicaghacach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchwirowej, obejmujcej naprawy czstkowe, naprawyrednie i
odnowe nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchniazwirowa - nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktévajstwascieralna jest wykonana z
mieszankizwirowej bez aycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2.Remont cgstkowy - naprawa pojedynczych uszkoslzewierzchni (wybojéw, kolein) o powierzchni do
okoto 5 nf.

1.4.3.Naprawasrednia - remont estkowy z uzupetnieniem warstwy gérnej na odcinkackvickszymi jej
ubytkami.

1.4.4.0dnowa nawierzchni - naprawa kapitalna po znaczalgyiku grubdci nawierzchni lub znacznej liczbie
wybojow lub kolein, powodugcych nieoptacalni& wykonania napraw @stkowych lub naprawyredniej.

1.4.5.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -01 "Wymagania ogoIng] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST -01 "Wymagania ogolne" [1]Jpk.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST -01
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robo6t
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powitoyg zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.7wir

Mieszankazwirowa powinna mié krzyws uziarnienia mieszeza sig¢ w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia oraz ze sktadem ramowym uzarai

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania napraw nawierzchni

W zaleznosci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania, Odgkvca powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— réwniarek, spycharek lub sptam rolniczego (glebogryzarek, bron, kultywatoréwp dspulchniania,
rozktadania, mieszania i profilowania,
- samochodéw wywrotek, samochodow skrzyniowychgrikoéw z przyczepami,
- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania wody,



- walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, samdpg/ch lub doczepnych, walcéw wibracyjnych lub
plytowych zagszczarek wibracyjnych,
— recznego sprgu do drobnych robét naprawczych, jak oskardy, tppabijarki reczne itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST -01 ,Wymagania ogolagpkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty do naprawy nawierzchni i@ przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST -01 ,\Atyamia ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét przy naprawie nawierzcbmiipien by zgodny z dokumentagjechnicza i
SST. W przypadku braku wystarczaych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. napraw nawierzchni,
3. roboty wykaiczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozria sk nastpujace sposoby wykonania robot:
— remont castkowy, obejmujcy napraw pojedynczych wybojow lub kolein,
— napraw sredni, obejmujca remont castkowy wybojéw lub kolein oraz uzupetnienie warstggrnej na
odcinkach z wikszymi jej ubytkami,
- odnowve nawierzchni, obejmuaga naprave kapitalm z remontem cwstkowym wybojoéw i kolein oraz
utozeniem warstwy gérnej do petnej grébd

5.3. Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie estym naprawom nawierzchni nieulepszonej wymaganstagj i statej konserwacji w
okresie jej istnienia.

Zapewnienie prawidlowego stanu nawierzchni, nigzaé od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyczprzede wszystkim:

- nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i padiago, w celu szybkiego odptywu wéd deszczowych z
jezdni i korony drogi,

— utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidaganieczyszcze (zamulenia, zarastania traw
rozmycia), tj. oczyszczenia rowow, napkawszkodzé i przywrécenie im pierwotnego ksztattu oraz
spadkow podtnych,

— uprztania resztelkéniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamo odptywu z drogi wod po
stopieniu i zapobiegania przed rozk@niem korpusu drogowego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkava
Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegétowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokciowych.



5.5. Roboty ziemne

Ewentualne wyspujace towarzysgce roboty ziemne natg wykona w spos6b zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniantyimera oraz ustatepodanych w niniejszej specyfikaciji.

5.6. Naprawa nawierzchnizwirowej
5.6.1.Remont czstkowy nawierzchnkwirowe;j

Naprawy czstkowe nawierzchniwirowej wykonuje s, gdy na powierzchni jezdni utwarsie

wyboje (doty) lub koleiny, ale grulsé nawierzchni jest dostateczna do przeniesienigejgtego obcizenia

ruchem.

Remont czstkowy nawierzchni polega na:

— oczyszczeniu wyboju lub koleiny z btota i innychmiexzyszcze,

— polaniu (zwikeniu) wody naprawionej powierzchni,

— wazruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardenabigmi),

— zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszamvirowa o uziarnieniu np. 915 mm.Zwir uzyty do napraw
nawierzchni powinien zawietawicce] lepiszcza mi zwir uzyty do budowy drogi, gdy pozwala to na
uzupetnienie lepiszcza wyptukanego przez deszgg@arej warstwy nawierzchaivirowej,

- wyprofilowaniu powierzchni i dokladnym zesgczeniu ¢cznym ubijakiem lub plytow zag:szczarlg
wibracyjrm. Przy wikszym zakresie robot (np. z kilkoma wybojami gatoymi blisko siebie lub diisz
koleing) do zagszczenia mzna wy¢ lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego.

Pazadane jest prowadzenie naprawstkowych po deszczu, kiedy nawierzchnia jest jeszdigotna.

5.6.2.Naprawasrednia nawierzchniwirowej

Naprave sredni nawierzchnizwirowej wykonuje s, gdy na powierzchni jezdni twarsic wyboje lub
koleiny, a grubé&¢ nawierzchni ulegta niewielkiemu zmniejszeniu nétkich odcinkach drogi. Napravéaednia
moze by wykonywana w odgpie 12 lat.

W ramach napraw§redniej nawierzchniwirowej nalery wykona:

— remont castkowy, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.1,
— uzupetnienie warstwywiru w warstwie gérnej, zgodnie z zaleceniami purki6.3.

5.6.3.0dnowa nawierzchriwirowej

Odnowe (naprave kapitalra) nawierzchnizwirowej nalezy wykon&, jesli:
- gruba¢ gornej warstwy nawierzchni dwu- i trzywarstwowyadmaleje do 2 cm lub nawierzchni
jednowarstwowej (na podktadzie) zmaleje do 4 cm,
— grubai¢ gornej warstwy jest jeszcze dostateczna, lechdiantow (wybojow) i kolein na diszym odcinku
jest tak dua, ze przeprowadzenie naprawaskowych jest utrudnione i nieoptacalne.
Odnowa nawierzchni nie by¢ wykonywana w odsgpie 5-8 lat.
Przy odnowie nawierzchaivirowej trzeba wykon&kolejno nas{pujace roboty:
1) oczyci¢ nawierzchng z blota,
2) zwilzy¢ wodh i wzruszy gorm warstve, najlepiej bronami talerzowymi lub lekkimi zrywaatki,
3) wypeinic wyboje i koleinyzwirem o uziarnieniu 1550 mm oraz je zagcic¢,
4) rozcieli¢ mieszank zwirowa o uziarnieniu 815 mm w takiej iléci, aby po zawatowaniw¢znie ze star
warstwy uzyska pierwotry grubgg, tj. w stanie lanym 6-13 cm,
5) sprofilowa (najlepiej réwniark) rozcielonyzwir oraz doktadnie go zawatowa
Do walowania naley uzywa¢ walce samobime o masie 610 ton lub zesp6t walcow przyczepnych
kazdy o masie 34 ton. Walowanie rozpoczynasid krawedzi i stopniowo przesuwagsku osi jezdni.
Walowanie uwaa sk za ukdiczone, gdy przed kotami gnigtymi nie tworzy st fala i na watowanej
nawierzchni brak wyraychsladow két walca.
W czasie walowania materialvirowy powinien mi€ stah wilgotnas¢ odpowiadajca wilgotnosci
optymalne;.



5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robét
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdtimoosci, tj. zatrawienia, krzewdéw, ew. drzew, ew.
rowéw, poboczy itp.,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodhiodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona® badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;f)t;)élg/lmsc Wartdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezlgdna
nawierzchni powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5
3 | Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu castkowego, profilowania, Ocena cigla Wg pktu 5
naprawy kapitalnej, odnowy)
4 | Roboty wykaczeniowe Ocena gita Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podtwznego i poprzecznego, naiujacego do pozostatej powierzchni jezdni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST -01 ,\Atyamia ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST -01 ,\&gamia ogoine” [1] pkt 8.



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST | wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 -01 ,Wymagania ogbli] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrégi podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmaprawy nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustedpecyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
10.2. Inne materialy

1. Podeczniki i przepisy utrzymania drog
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem naprawy nawierzchuauzla paleniskowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiuiment przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t na gminnych drogach, ulicaghacach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchriuzla paleniskowego, obejmigej naprawy castkowe, naprawy
srednie i odnow nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia zuzla paleniskowego - nieulepszona nawierzchnia dregdworej warstwdcieralna jest
wykonana zuzla paleniskowego bezycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2.Remont castkowy - naprawa pojedynczych uszkodlzawierzchni (wybojéw, kolein) o powierzchni do
okoto 5 nf.

1.4.3.Naprawasrednia - remont estkowy z uzupetnieniem warstwy gérnej na odcinkaetieckszymi jej
ubytkami.

1.4.4.0dnowa nawierzchni - naprawa kapitalna po znaczalgytku grubdci nawierzchni lub znacznej liczbie
wybojow lub kolein, powodugcych nieoptacalni& wykonania napraw @stkowych lub naprawyredniej.

1.4.5.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -01 "Wymagania ogoIng] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST -01 "Wymagania ogolne" [1]Jpk.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST -01
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powitoyg zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.7uzel paleniskowy

Zuzel paleniskowy mge pochodxi z: zakladow przemystowych (np. elektrowni, elekteptowni),
kottowni lokalnych, parowozowni itp. Najkorzystreee g zuzle pochodzce z wielkich zaktadow
przemystowych, gdzieaywa skt zwykle jednego gatunkuegla, spalanego nitiwie doktadnie. Mniejsz
wartcs¢ map zuzle zezrodet zaopatrywanych w zae gatunki wgla, ktéry nie spala sidoktadnie (np.
parowozow kolejowych).

Zuzel paleniskowy mze by wykorzystany do budowy nawierzchni dopiero po spil resztek wgla,
powstaniu popiotu, unieszkodliwieniu wapna i siadd dokonuje gina hatdzie, gdzie na skutek nawilgocenia,
zamraenia, odmraenia i wyschrgcia cz$¢ zuzla ulegnie rozpadowi (,zlasujees). Najkorzystniejszym
okresem sktadowaniaizla na haldzie jest okres jesieni, zimy i wiosny. lRa@lowy nawierzchni nalg pobierad
zuzel bez zanieczyszcaénnymi odpadami, np. gruntermieciami, gruzem, odpadami chemicznymi,
drewnemgzelazem itp., co me spotyka sig na hatdach.

Zaleca s, abyzuzel paleniskowy byt
- skladowany na haldzie, co najmniej przez 1 rok,

— przesiany przez sito o oczkach 2 mm i zawirtzesci drobnych (popiotu) nie byta wksza od 15%,
- przesortowany na frakcje drobniejsze od 15 mnekséde od 15 mm,



— rozdrobniony (np. rozbity mtotem) w zakresiezgeh stopionych brykuzla, tak aby otrzymaz nich ziarna o
wielkosci 6+8 cm.
Zuzel paleniskowy powinien spetdiavymagania wynikajce z ustawy o odpadach.
2.2.3.Inne materiatly
Do materiatéw innych stosowanych przy budowie maag¢hni zzuzla paleniskowego magnalezet:
a) piasek gruboziarnisty lubwirek mapcy lepiszcze gliniaste lukelaziste,
b) woda stosowana przy walowaniu nawierzchnizfleaczysta woda z rzek, jezior, stawow i innych etil@w
otwartych oraz woda studzienna i wod@uwaz nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, ngmieciami, rglinnoscia wodre, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do napraw nawierzchni

W zaleznosci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania, Oigkvca powinien wykazasie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek, spycharek lub spim rolniczego (glebogryzarek, bron, kultywatoréw) spulchniania,
rozktadania, mieszania i profilowania,

- samochodéw wywrotek, samochodow skrzyniowycigrikéw z przyczepami,

- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania wody,

- walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, sarmmdig/ch lub doczepnych, walcow wibracyjnych lub
ptytowych zagszczarek wibracyjnych,

— recznego sprgu do drobnych robét naprawczych, jak oskardy, tppabijarki reczne itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST -01 ,Wymagania ogolagpkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty do naprawy nawierzchni gm@ przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST -01 ,\Atyamia ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét przy naprawie nawierzcbmiipien by zgodny z dokumentagjechnicza i
SST. W przypadku braku wystarcgaych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. napraw nawierzchni,
3. roboty wykaczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozria sk nastpujace sposoby wykonania robét:
- remont castkowy, obejmujcy napraw pojedynczych wybojow lub kolein,
- napraw $rednk, obejmujica remont castkowy wybojéw lub kolein oraz uzupetnienie warstggrnej na
odcinkach z wikszymi jej ubytkami,
— odnowe nawierzchni, obejmuaga napravg kapitalry z remontem cwstkowym wybojéw i kolein oraz
utozeniem warstwy gérnej do petnej gruiod



5.3. Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie estym naprawom nawierzchni nieulepszonej wymaganstaa] i statej konserwacji w
okresie jej istnienia.

Zapewnienie prawidlowego stanu nawierzchni, nigzaé od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyazprzede wszystkim:

- nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i paditego, w celu szybkiego odptywu wod deszczowych z
jezdni i korony drogi,

— utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidgzanieczyszcze(zamulenia, zarastania traw
rozmycia), tj. oczyszczenia rowéw, napkamszkodzé i przywrécenie im pierwotnego ksztattu oraz
spadkéw podtnych,

— upratania resztekniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamioia odptywu z drogi wod po
stopieniu i zapobiegania przed rozkaniem korpusu drogowego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lidkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowaddi obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczeg6towego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokciowych.

5.5. Roboty ziemne

Ewentualne wyspujace towarzysgce roboty ziemne natg wykona w spos6b zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniantyimera.

5.6. Naprawa nawierzchni zzuzla paleniskowego
5.6.1.Remont czstkowy nawierzchni zuzla paleniskowego

Naprawy czstkowe nawierzchni zuzla paleniskowego wykonujeesigdy na powierzchni jezdni
utworz, sig wyboje (doty) lub koleiny, ale grulsé nawierzchni jest dostateczna do przeniesienigejgtrego
obciazenia ruchem.

Remont czstkowy nawierzchni polega na:

— oczyszczeniu wyboju lub koleiny z btota i innycmizczyszcze,

— polaniu (zwikeniu) wody naprawionej powierzchni,

— wazruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardenabigmi),

- ulozeniu na dno wyboju lub koleiny warstwy dolnej olgsaym uziarnieniu np. 180 mm oraz
warstwy gornej zuzla o uziarnieniu np.-20 mm, z tymze zuzel powinien zawierawigcej lepiszcza i
zuzel wyty do budowy drogi, gdypozwala to na uzupetnienie lepiszcza wyptukanegepdeszcze z
go6rnej warstwy nawierzchni,

— wyprofilowaniu powierzchni i doktadnym zeggczeniu ¢cznym ubijakiem lub ptytowzagszczarlg
wibracyjm. Przy wikszym zakresie robét (np. z kilkoma wybojami patoymi blisko siebie lub ditszy
koleing) do zagszczenia mena wy¢ lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego.

5.6.2.Naprawasrednia nawierzchni zuzla paleniskowego

Naprave sredni nawierzchni zuzla paleniskowego wykonujegsigdy na powierzchni jezdni twarz
si¢ wyboje lub koleiny, a grudé nawierzchni ulegta niewielkiemu zmniejszeniu nétkich odcinkach drogi.
Naprawasrednia mae by wykonywana w odsgpie 12 lat.

W ramach napraw$redniej nawierzchni naty wykona:

— remont castkowy, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.1,
— uzupetnienie warstwyuzla w warstwie gérnej, zgodnie z zaleceniami puriku3.

5.6.3.0dnowa nawierzchni zuzla paleniskowego

Odnowe (naprave kapitalra) nawierzchni zuzla paleniskowego natg wykona:, jesli:
— grubai¢ gornej warstwy nawierzchni zmaleje de42cm,



— gruba¢ gérnej warstwy jest jeszcze dostateczna, lecbdicotow (wybojow) i kolein na diszym odcinku
jest tak dua, ze przeprowadzenie naprawastkowych jest utrudnione i nieoptacalne.
Odnowa nawierzchni nie byt wykonywana w odgpie 58 lat.
Przy odnowie nawierzchni trzeba wykdérelejno nasfpujace roboty:
1) oczyci¢ nawierzchng z blota,
2) zwilzy¢ wodg i wzruszy goérm warstwe, najlepiej bronami talerzowymi lub lekkimi zrywaati,
3) wypenic wyboje i koleinyzuzlem o uziarnieniu 1580 mm oraz je zagcic¢,
4) rozcielic mieszank o uziarnieniu 230 mm w takiej iléci, aby po zawatowaniwéznie ze starwarstwa
uzyska pierwotry grubae,
5) sprofilowa (najlepiej rowniark) rozcielonyzuzel oraz doktadnie go zawatoda
Do watowania naley uzywa¢ walce samobime o masie 610 ton lub zespét walcow przyczepnych
kazdy o masie 34 ton. Walowanie rozpoczynasdd kravedzi i stopniowo przesuwaesku osi jezdni.
Walowanie uwaa sk za ukdiczone, gdy przed kotami gnigtymi nie tworzy st fala i na watowanej
nawierzchni brak wyraychsladow kot walca.
W czasie watowania materiat powinien kitah wilgotnos¢ odpowiadagca wilgotnaosci optymalne;.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew, ew.
rowow, poboczy itp.,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakeci rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” pki 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghiodeklaracje zgodraoi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegblnienie robot Wartdsci dopuszczalne

bada
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezledna
nawierzchni powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5

3 | Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu castkowego, profilowania, Ocena cigla Wg pktu 5
naprawy kapitalnej, odnowy)

4 | Roboty wykaczeniowe Ocena gita Wg pktu 5




6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
- poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naxiujacego do pozostatej powierzchni jezdni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST -01 ,\Atyamia ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST -01 ,\Wgamia ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST | wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST-01 ,Wymaganialog’ [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmaprawy nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustiadpecyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
10.2. Inne materialy

1.Podeczniki i przepisy utrzymania drég
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikegjhnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonanierwirowania nawierzchni ttuczniowej lub brukowcowej w
czasie zabiegéw utrzymaniowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclcadh i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem i odbioremwirowania nawierzchni ttuczniowej lub brukowcowpglegajicej ha uzupetnieniu
drobnego materialu kamiennego, wysysanego przeayopamochodowe i dziatanie wiatru w czasie suchej
pogody - przez nogvmieszank kruszywa naturalnego, miat kamienny, kliniec itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia twarda re@sizona, ktérej warstwgieralna wykonana jest z
ttucznia bez w@ycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia twarda répakona, ktérej warstwigieralna wykonana jest z
brukowca.

1.4.3.Zwirowanie nawierzchni - uzupetnienie szczelin iispe nawierzchni ttuczniowej lub brukowcowej,
powstajicych wskutek dziatania wiatru i wysysania przezrgpsamochodowe drobnego materiatu kamiennego
w okresie suchej pogody i zagtenie go nhowym materiatem.

1.4.4 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -01 ,Wymagania ogolnf&] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” [1 bk.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST -01
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonaniawirowania nawierzchni powinny Byzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.Materialy dozwirowania nawierzchni

Do zwirowania nawierzchni ttuczniowej lub brukowcowepina stosowé
- mieszank kruszywa naturalnego,
— miat kamienny,
- kliniec.
W przypadku braku wystarczalych ustalé, rodzaj materiatu okéa Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy dozwirowania nawierzchni powinien wykazaic mazliwoscia korzystania



- rozsypywarki kruszywa lub piaskarki samochodowej,
- sprztu recznego jak topaty, szczotki itp.

Rozsypywarka kruszywa powinna ugiwi ¢ rownomierne, w kierunku poprzecznym i pagtym,
roztozenie przewidzianej ikei kruszywa na szerokoiach zmienianych podczas rozktadania. Rozsypygvark
mozna uznd za przydata do wykonania zabiegu,4eli pomierzone odchylenia #oi dozowanego kruszywa
nie r&nia sic od przewidywanej iléci kruszywa nie wicej niz 0 0,4 dn¥ym?.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST -01 ,Wymagania ogolagpkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie mgna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST -01nAania ogdlne’[1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania rob4t powinny bggodne z dokumentagcprojektows i SST. W
przypadku braku wystarczajych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonaniezwirowania nawierzchni,
3. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkava
Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowad# czyszczenie nawierzchni z blota i zanieczysacze

5.4.Zwirowanie nawierzchni
5.4.1.Potrzebyzwirowania nawierzchni

Pod wptywem ruchu samochodowego spsie z czasem, a zwtaszcza w okresie suchej pogody,
wysysanie przez opony piasku, miatu kamiennegdru lub klinca ze spoin nawierzchni ttuczniowej lub
brukowcowej. Wywiewanie z nawierzchni drobnychgeistek wspomaga réwniewiatr.

Brak spoiwa w spoinach powoduje razlienie elementéw szkieletu nawierzchni jakimizgarna
tlucznia lub brukowce. Wskutek tego na nawierzatutizniowej pojawiaj si¢ tutacze (Iine tutajce sg ziarna
tlucznia), twora sie wyboje i nawierzchnia ulega niszczeniu. Podobai@awierzchni brukowcowejasiednie
pojedyncze brukowce ulegajozluznieniu, przechylaj sig, tworz sig koleiny, zagtbienia, wyboje itp.

5.4.2.Zabiegzwirowania nawierzchni

Zabiegzwirowania zapobiega niekorzystnemu zjawisku brglaivga w spoinach. Okgéenie
»Zwirowanie nawierzchni” jest umowne, gdglokonuje s go nie samym czystyawirem, lecz mieszankami z
najdrobniejszymi ziarnami. Wskazane jesthy materiat przeznaczony dwirowania zawierat $10% czsci
pylasto-ilastych ze wzegtlu na ich wiéciwosci cementacyjne, twogze w czasie nawilgocenia spoiwoagice
ziarna szkieletu nawierzchni.

Przedzwirowaniem nawierzchrinalezy oczyci¢ z btota. Zabiegwirowania najlepiej jest wykonywa
po deszczu. W okresie diugiej posuchy przedowaniem zaleca sipolat nawierzchng woda.



Zwirowanie (miatowanie) nawierzchni polega na jekgyeiu cienky, warstva swiezego materiatu
grubaici okoto 5 mm, przy jednorazowym zgciu materiatu okoto 5%1000 ni. Jako materiat do
zwirowania (miatowania) nawierzchni zaleca sastosowé&

— mieszank kruszywa naturalnego (pospé}kd-6 mm, G-8 mm lub 6-10 mm,
- miat kamienny 64 mm,
— kliniec 4-12 mm z miatem kamiennym-@ mm.

Zwirowanie (miatowanie) najlepiej jest wykaharzy wyciu rozsypywarki kruszywa lub piaskarki.
Przyzwirowaniu naley zwraca& uwag;, aby jezdnia na okoto 2/3 szerdkbzostata pokrytawiezym
materiatem. PozostatagZ jezdni, w postaci pasow pdionych wzdhi jej krawedzi z zasady nie jest
pozbawiona spoiwa, a poza tym przesuspjsk stopniowo miat zérodkowej czsci jezdni spetnia to zadanie.

Na matych powierzchniactwirowanie mana wykonywa recznie, rozgarniagc szuflami przywieziony
materiat na pobocze. Material naturalnie gromagzi na poboczach (zswty z jezdni) mana tylko
przerzuct recznie na jezdwi zwirujac wylacznie powierzchnie pozbawione spoiwa.

Po zawirowaniu nawierzchni mechanicznie lufznie naley wygrabt wicksze ziarna kruszywa i
usuraé je poza jezdni

Nawierzchng zaleca s zwirowa¢ na catej jej powierzchni 1 lub 2 razy vagu roku. Niezalgnie od
tego zaleca sizwirowa¢ nawierzchrg w ciagu calego okresu latazywajac do tego materiat kamienny
pochodzcy z jezdni i przesunty na pobocza pod dziataniem ruchu samochodowegatiu.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektowa i SST. Do robot
wykonczeniowych nali& prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkdw
terenowych, takie jak:

— usunkcie uradzen regulacji ruchu,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét, w tym pobocza drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” [k 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySkeymagane dokumenty, dopuszcza
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoscav@oartyfikaty na znak bezpiecmgwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw

itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;f)t;)élii:lvoéé Wartdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do robot lraz T%”(:\?Vigirezitﬁgiga

2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5

3 | Zwirowanie nawierzchni Ocenaagita Wg pktu 5

4 | Roboty wykaczeniowe Ocena gita Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley ocené wizualnie:



wyglad zewretrzny wykonanegawirowania,
réwnomiernd¢ rozsypanej warstwy kruszywa,
brak powierzchni pozbawionych spoiwa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST -01 ,\Atyamia ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanegavirowania nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST -01 ,\Wgamia ogolne” [1] pkt 8.
Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 -01 ,Wymagania ogbin
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyasze podstawy platrigi podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fizwirowania nawierzchni obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonaniezwirowania nawierzchni wedtug ustalspecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
10.2. Inne materialy

1. Podeczniki i przepisy utrzymania drég
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem remontuastkowego nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicadlacach i chodnikach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego nawierzchni z kostki kamiennej, wykonaregj
- odcinkach ulic i drég,
- placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram,
- chodnikach.

Po uzyskaniu zgody Hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej SSTzn@ostosowado napraw na
wigkszej powierzchni ziremont czstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kostka kamienna - kamienny materiat drogowy, pochog ze skat naturalnych (wybuchowych,
osadowych i metamorficznych).

1.4.2.Kostka kamienna zwykla - kostka kamienna o ksztabsitrostupdcietego o powierzchni gérnej
kwadratowej lub prosteitne;.

1.4.3.Kostka kamienna regularna - kostka kamienna o ksetazécianu lub prostopadigianu.

1.4.4 Kostka kamienna nieregularna - kostka kamiennaztakse zblzonym do graniastostupa o gornej
powierzchni czworoitne;j.

1.4.5.Kostka kamienna rrlowa - kostka kamienna o ksztatcie zbiiym do sz&ianu, prostopadigianu lub
ostrostupdcigtego, o gornej powierzchni kwadratowej lub progtok;.

1.4.6.Nawierzchnia z kostki kamiennej - ulepszona naweienia drogowa wykonana z kostki kamiennej.

1.4.7.Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okl@enym materiatem
wypetniagcym.

1.4.8.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni z kostki kamiennej na sekejeelu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenym materiatem wypetniagym.

1.4.9.Rﬁ%mont castkowy - naprawa pojedynczych uszkodlpawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni do
okoto 5nf.

1.4.10.0dnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaia lub zaycie przekraczaj20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerétid dtugasci odcinka wymagajcego naprawy.

1.4.11.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -01 ,Wymagania ogolif@] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” [ pl6.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey OST -01
-~Wymagania ogélne” [9] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatéw do remontu castkowego nawierzchni z kostki kamiennej
2.2.1.Kostka kamienna

Do remontu czstkowego nawierzchni nate uzyé:
- materiat kostkowy, otrzymany z rozbiorki istriegj nawierzchni, nadagy sie do ponownego wbudowania,



- nowa kostle, odpowiadajca wymaganiom PN-60/B-11100 [2], jako materiat uzupghcy, tego samego
typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiaréw jak kostkaozebranej nawierzchni.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefco naley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchrilub jej uzupetnienie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadajwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,072) mm, mieszankdrobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [3],

b) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnegdku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odmiany 1 odpowiadatej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekoag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cdawo-piaskowej

— zaprav¢ cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.2.2b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gornej g%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczefgi@j(np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) spehaizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a
+~Wypeitnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatawego” [11],

— do wypetnienia dolnej eci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-
piaskowy 1:8 z materiatow spetnigych wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiat zagko®any przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa siec na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu czstkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Sprzt do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak rgpatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do
wyciagania kostek i usuwania zalew, dtut, mtotkdw brgkarh, skrobaczek, szczotek, mtotkdw
pneumatycznych, dgéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadpakaitp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST -01 ,Wymagania ogo|8Epkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST -0lnp\Afyania ogoine” [9] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, milegajace remontowi castkowemu

Remontowi castkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obgjori
- zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
— przesuwanie rddw kostek pod dziataniem sit poziomych,



— znieksztalcenia zwzane z lokalnym podnoszenieng aawierzchni lub gknieciami w spoinach pod
wplywem zmian temperatury w spoinach zalanych aagpi@Ementowo-piaskoay

— oslabienia stateczioi kostek przy ich wykruszaniuesiub wymywaniu materiatu wypetniggego kostki,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. Eelazeniu uradzer podziemnych), wadliwej jakoi
poditaza lub podbudowy, niewtaiwego odwodnienia,

- nier6éwndaci bruku z powodu pochyleniagskostek, powstarych od wysysania przez opony samochodéw
piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracari&&i samochodowych,

— kostki gknicte, zmiadzone, uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformage nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu @atkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontwstkowego,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki kamégaroczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. ulozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsyplshpavej wraz z ubiciem wzeglinie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowan
— ufozenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciemypeatnieniem spoin,
— pielegnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontwstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstikawego powinna obejmowaaty obszar
uszkodzonej nawierzchni orazegé do niego przylegaga w celu tatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnieg¢a.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydyj sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szelfezdni.

Powierzchn przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje hynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenporortowaniem materiatu

Przy kostce ukonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetniorgiekkiem rozbiork nawierzchni
mozna przeprowadzidtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskiaiggami stalowymi itp.

Rozbidrle kostki utazonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinachetmygnych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle mtotkami pneumatycznymi, gtyami stalowymi itp., uzyska¢
Zznacznie mniej materiatu do ponownegyaia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfajtowlub masami uszczelnigymi nalery oczysci¢
za pomog haczykow, szczotek stalowyctcenych lub mechanicznych, dhut, topatek itp.

Stwardniad stan podsyplk cementowo-piaskogwusuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypl piaskows, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawig,sivzgkdnie usuwa
si¢ zanieczyszczangOrm jej warstve.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki, nagey sk do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowad i sktadowa w miejscach nie kolidapych z wykonywaniem rob6t. Przy sortowaniu
odrzuca si kostki nadmiernie ziyte, wykazujce mkniecia oraz zaokglenia kravedzi.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usunjciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sian podbudowy i podia gruntowego. 3 sa
one uszkodzone, nale zbadé przyczyny uszkodzenia i usathje w spos6b wiiwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Spos6b naprawy zaproponuje Wykonamzaedstawiajc ja do akceptacji layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji liyniera, wyréwna ja chudym betonem o zawaétd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 Frbetonu.



5.4.4.Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz daseh ukladania powinny kiyidentyczne ze stanem przed
przebudow. Do remontowanej nawierzchni najeuzy¢, w najwikszym zakresie, kostki otrzymane z rozbiérki,
nadajice st do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany maté&aatkowy powinien b§tego samego
gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskzaleca g wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.). Nawierzchni na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskowa pod kostlg nalezy albo:

— spulchngé, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb

— uzupeint piaskiem, w przypadku uswicia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki

a nasgpnie zwitzy¢ wods i ubi¢. Srodek naprawianego miejsca nalevzniesé¢ o 0,5-1,0 cm w stosunku do
brzegbéw, ze stopniowym Zejem ftagoda linia do nie zerwanego bruku.

Podsypk cementowo-piaskognalezy przygotowa w betoniarce, a nagtnie roZcieli¢ na
podbudowie. Podsygknanosi si w takiej ilosci, aby kostka po ubiciu znalazta sia wysokéci sasiadupcych
kostek.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powagj powierzchni tych uedzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog ubijaka lub zagszczarki wibracyjnej (ptytowej).
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (ngkmete) naley wymienié na kostki cate.

Rowna¢ nawierzchni sprawdzaeslata, zachowujc wiasciwy profil podiuzny i poprzeczny otaczagej
starej nawierzchni.

Szerokd¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy kostkami natey zachowa taka sana, jaka
wystepuje w otaczajcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia 8, jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej:

a) piaskiem, spelniatym wymagania pktu 2.2.2,§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.2.2,§k nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltow mas zalewow spetniajca wymagania aprobaty techniczne;.

Szczeliny dylatacyjne wypetniaedirwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowyub |
syntetycznymi masami uszczelnigymi, okr&lonymi w OST D-05.03.04a [11].

Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchogna wywat cementu
0 wysokiej wytrzymatéci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki eatowo-piaskowe;j i
wypetnienia spoin zaprayncementowo-piaskoay

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zaprawy cementowo-
piaskowy, po jej wykonaniu nale pielggnowa przez przykrycie warstywwilgotnego piasku i utrzymywanie
jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadiementu o normalnej wytrzymae wczesnej i 3 dni w
przypadku cementu o wysokiej wytrzymsdowczesne;.

Remontowaa hawierzchni mozna oddé do wytku:

- bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piawsikj i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu okigswytrzymatdci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawmentowo-piaskoay

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementumalaej wytrzymatéci wczesnej do podsypki i
wypetnienia spoin jak wagj.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania log® [9] pkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien uzyska
- certyfikaty zgodnéci lub deklaracje zgodsoi dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych, w przypadksdania ich przez tryniera,
- ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oi{tome w pkcie 2.2.2, ktére buslz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie remontugstkowego nawierzchni z kostki
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Czeit;)élgvmc Wartasci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezledna
czastkowego powierzchnia
5 Roboty rozbiérkowe nawierzchni 1 raz Akceptacja tylko kostek
i materiat kostkowy odzyskany z nieuszkodzonych
rozbiérki
Ew. remont z
3 [Podbudowa i podie gruntowe Ocena cigta | doktadndcia powierzchni
+1cm
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
5 g;?\fg}'g eks(x)’eslfcl)(z ((arr?ig)z 3, ksztatt, wymialyoeena cigta Wg pktu 5.4.4
Wg pktu 5.4.4
Prze&wity pomiedzy tat
6 Roéwnai¢ nawierzchni w profilu Ocena cigla | a powierzchni do 5mm
podiuznym i poprzecznym dla kostki regularnej
i do 10 mm dla kostek
pozostatych
7 w}r;g\e/\*/?elf:éﬁnsipom I szczelin Ocena cigla Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrgtrzny wykonanego remontu gtkowego, w zakresie: jednorodieowygladu, ksztattu i
wymiaréw kostek, prawidtowéei desenia i kolorow kostek, ktore powinnycjgdnakowe z otaczga
nawierzchni z kostki kamiennej,

— prawidtowas¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz braklsm, wykruszé, deformacji w nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nawiljacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST - Olymbgania ogolne” [9] pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego nawierzchni z
kostki kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST -01 ,\&gamia ogolne” [9] pkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggej,
- ew. remont podbudowy i podta gruntowego,
— wykonanie podsypki pod navwnawierzchrg.
Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST-01 ,Wymaganiélog’ [9]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” [9] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firemontu castkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont pocha,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmremontu castkowego nawierzchni z kostki kamiennej nie obepnew.
wystepujacych robot towarzyseych (jak: obramowanie, kraniki, scieki), ktére powinny b§ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jestdény przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwed
dotyczice cementéw powszechnegoytku

2. PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogow

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni
drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni
drogowyctt piasek

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

6. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchrkiestki kamiennej.
Warunki techniczne.

7 PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdbjorze.



10.3. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowj specyfikacjcht@cznej (SST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem remontuastkowego nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stalmkuiment przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na gminnych drogach, ulicachagach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowychy(ze
szeciokatnych lub kwadratowych) wykonanej na:

- drogach i ulicach,
- placach, miejscach postojowych, parkingach, wjaladkcbram,
— drogach wewstrzzaktadowych.

Po uzyskaniu zgody hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej SSTzneostosowado napraw na

wigkszej powierzchni ziremont czstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Drogowa ptyta betonowa - sztuczny materiat z betarykkonany w postaci ptyty (zwykle o ksztaicie
szeciokatnym lub kwadratowym), stosowany do budowy nawibredrogowe;j.

1.4.2.Nawierzchnia z drogowych plyt betonowych - ulepszoawierzchnia drogowa, ktérej warstigeralna
jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.3.Spoina - odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (pityt), wypetniony oldlenym materiatem
wypethiagcym.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni z plyt betonowych na sekgjeelu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenym materiatem wypetniagym.

1.4.5.Remont castkowy - naprawa pojedynczych uszkodlnawierzchni z ptyt betonowych o powierzchni do
okoto 5nf.

1.4.6.0dnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaia lub ziycie przekraczaj20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééia dtugasci odcinka wymagagego naprawy.

1.4.7 Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -01 ,Wymagania ogolnf&] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” [1 bk.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder OST -01
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Wymagania dotycgce materialdw do remontu castkowego nawierzchni z plyt drogowych
betonowych
2.2.1.Ptyty drogowe betonowe

Do remontu cgstkowego nawierzchni natg uzy¢:
- plyty betonowe, otrzymane z rozbiorki istniegj nawierzchni, nadge st do ponownego wbudowania,
- plyty betonowe nowe, jako materiat uzupetaij, tego samego typu, klasy, gatunku i wymiarékvplty
w rozebranej nawierzchni.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu czstkowego nawierzchni z ptyt betonowych

Sprzt do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak rgpatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do
wyciagania plyt i usuwania zalew, dtut, mtotkéw brukacsk skrobaczek, szczotek, mtotkéw pneumatycznych,
dragow stalowych, konewek, wiader do wody, szpadpalkoitp. i ubijakow ¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST -01 ,Wymagania ogo|hepkt 4.

4.2. Transport materiatbw wymaganych do remontu castkowego nawierzchni z plyt drogowych
betonowych

Przywiezione ptyty mogby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagleyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przekladikone w pionie jedna nad dryga ptask, co
najwyzej 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST -0lnpAfyania ogoine” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z ptyt drogowych betmwych, podlegajce remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni z ptyt drogowych betondwyc
obejmujce:
— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
— wykruszenie zaprawy, zalewy i kradzi ptyt,
— znieksztalcenia zwzane z lokalnym podnoszenierg sawierzchni,
- ostabienia stateczia ptyt przy ich znacznym wykruszaniwsub wymywaniu materiatu podia,
— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. prelazeniu uradzer podziemnych), wadliwej jakoi
poditaza lub podbudowy, niewtaiwego odwodnienia,
— $cieranie fragmentow nawierzchni, wskutekzdizego tarcia kot pojazdow o jezdni
- piyty peknigte i uszkodzone powierzchniowo,
- inne uszkodzenia, deformage nawierzchriw sposob odbiegagy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu @atkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowyckjohuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontwstkowego,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenjgmsortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiérki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. ulozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsyplskpavej wraz z ubiciem,
— ulozenie nawierzchni z ptyt z wypetnieniem spoin,
- pielggnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontwstkowego



Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstikawego powinna obejmowaaty obszar
uszkodzonej nawierzchni orazegz do niego przylegaga w celu tatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istniega.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydyj sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szelfezdni.

Powierzchn przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje hynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenmeortowaniem materiatu z rozbiorki

Przy ptytach betonowych utonych na podsypce piaskowej i spoinach wypetniompiakkiem
rozbidrke nawierzchni mena przeprowadzidtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskiaiggami
stalowymi itp.

Rozbidrle nawierzchni ze spoinami wypetnionymi zapsasementow przeprowadza sizwykle
mitotkami pneumatycznymi, dgami stalowymi itp., uzyska¢ znacznie mniej materiatu do ponowneggaia
niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfajtowlub masami uszczelnigymi nalery oczysci¢
za pomog haczykow, szczotek stalowyctcenych lub mechanicznych, dhut, topatek itp.

Ptyty betonowe otrzymane z rozbiérki, nad& st do ponownego wbudowania, najedoktadnie
oczysci¢, posortowd i sktadowa w miejscach nie kolidapych z wykonywaniem robot.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padtgruntowego

Po usuniciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sian podbudowy i podia gruntowego. 38 sa
one uszkodzone, nalezbadé& przyczyny uszkodzenia i usatnje w sposob wigiwy dla rodzaju konstrukgji
nawierzchni. Spos6b naprawy zaproponuje Wykonamzaedstawiajc ja do akceptacji layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia goego wyréwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji kiyniera, wyréwné ja chudym betonem o zawaétd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.5. Utazenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Ksztatt, wymiary i odci#é ptyt betonowych oraz sposéb ich uktadania (dpggowinny by identyczne
ze stanem przed przebudovido remontowanej nawierzchni nayeuzy¢, w najwickszym zakresie, ptyty
otrzymane z rozbiérki, nadgie s¢ do ponownego wbudowania.

Podsypk piaskow pod piyty betonowe natg albo:

- spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorcepalb
— uzupeint piaskiem, w przypadku uswicia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nastpnie ubt.

Po utaeniu ptyt sprawdza sirownas¢ nawierzchni w kierunku podimym i poprzecznym za
pomoa taty. Dopuszczalne odchylenia od taty trzymetrowgnosz maksymalnie 1 cm. Piyty utone za
nisko naley podnigé¢ haczykami, podsygapiasku i po doktadnym jego wyréwnaniu i ubiciu a6 ptyte
ponownie. Plyty podwiszone naley obnizy¢. Jali podniesienie ptyt nie przekracza 3 mm,Zma je obniy¢
przez ubicie.

Przy uktadaniu ptyt naky zachowa wiasciwy profil podhuizny i poprzeczny otaczajej starej
nawierzchni.

Powierzchnia ptyt potmnych obok uradzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powagj powierzchni tych uedzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Szerokd¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy ptytami betonowymi naly zachowa taka sam,
jaka wystpuje w otaczajcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sitakim samym materiatem, jaki wygiowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem lub zapraav cementow (0 stosunku cementu do piasku 1:2) na pelysokaé piyt, jesli
nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) ew. asfaltow mag zalewows, spetniagca wymagania aprobat technicznych.

Zamulanie spoin piaskiem polega nasaieleniu na utéonej nawierzchni cienkiej warstwy piasku i

zmiatanie go do spoin przy statym polewaniu wod



Przy zalewaniu spoin zaprawementow nawierzchng nalezy zwilzy¢ woda. Rozlan na nawierzchgi
zaprawe hasuwa s w szczeliny miottami, szczotkami lub gumowy$niaggaczami.

Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypetniingapraw cementow zaleca si
wykonywat przy temperaturze otoczenia nieszej n +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §é w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneas
przymrozki ptyty naley zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy, pap
itp.). Nawierzchni na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchognma wywa¢ cementu o
wysokiej wytrzymatdci wczesnej do wypetnienia spoin zapaavementow.

Nawierzchng ze spoinami wypetnionymi zaprawementow, po jej wykonaniu naley pielegnowa
przez przykrycie warstywilgotnego piasku o grul§oi ok. 2 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnymrzez 7
do 10 dni w przypadku zwyktego cementu portlandggie 3 dni w przypadku cementu o wysokiej
wytrzymalaici wczesnej.

Remontowaa nawierzchni mozna odda do wytku:
- bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piawikj i spoin wypetnionych piaskiem,
- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu @kigiswytrzymatéci wczesnej do wypetnienia spoin

zapravy cementow,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktegoecemportlandzkiego do wypetnienia spoin jakzajy

5.6. Naprawa przy wyciu mieszanek asfaltowych

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wy&oi@ naprawy uszkodzonych powierzchniowo
piyt drogowych betonowych przyuciu mieszanek asfaltowych, Wykonawca na polechrigniera przedstawi
spos6b wykonania do jego akceptaciji.

Naprawa mege uwzgkdniat:

— oczyszczenie i osuszenie ista@g] nawierzchni,
— reczne wypetnienie zaghien i nieréwndci lub utazenie warstwy asfaltowej np. przyzyciu topat i
listwowychséciagaczek oraz listew profilowych w spos6b odpowiadgajwymaganiom:

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogoélne” ki 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych, w przypadksdania ich przez tryniera,
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktére budatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie remontugstkowego nawierzchni z ptyt
betonowych podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezledna
czastkowego powierzchnia
5 Roboty rozbiérkowe nawierzchni 1 raz Akceptacja tylko ptyt
i materiat odzyskany z rozbiorki nieuszkodzonych
3 | Podbudowa i podi@ gruntowe Ocenadita E\.N' rempnt z dpkiadrﬁe
cia powierzchni+ 1 cm
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm




Ulozenie ptyt betonowych (rodzaj, ksztgt

t .
wymiary, desgé utozenia) Ocena cigla Wg pktu 5.5

Wg pktu 5.5 Przavity
Ocena cigla | miedzy tat trzymetrowg
a powierzchrni 10 mm

6 |Rowna¢ nawierzchni w profilu
podiuznym i poprzecznym

Wypetnienie spoin i szczelin

w nawierzchni Ocena cigta Wg pktu 5.5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gztkowego, w zakresie: jednorodwed wygladu, ksztattu i
wymiaréw ptyt betonowych, prawidlowoi desenia utonych piyt, ktére powinny hy jednakowe z
otaczajca hawierzchn,

- prawidiowa¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz braklsgm, wykruszé, plam, deformacji w
nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i

umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w OST -01 ,\Ayamia ogdine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego nawierzchni z phyt
drogowych betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST -01 ,\Wgamia ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST | wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
- ew. remont podbudowy i podta gruntowego,
— wykonanie podsypki pod navwnawierzchng.
Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 -01 ,Wymagania ogbli] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmemontu cgstkowego nawierzchni z plyt drogowych betonowyckjohje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- ew. przygotowanie i remont podia,
- dostarczenie materiatléw i spta,
- wykonanie robot rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,



— ufozenie nawierzchni z ptyt betonowych,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni z plyt betonowych nie obejmae
wystepujacych robot towarzyscych (jak: obramowanie, kragniki, scieki), ktore powinny b§ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jestdbény przez odpowiednie SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczeg6towe specyfikacje techniczne (SST)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z napraavpodtuznych i poprzecznych gkan nawierzchni bitumicznych,
przez ich uszczelnienie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t nagminnych drogachqdikach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia naprawylksg nawierzchni
bitumicznych wszystkich typow i rodzajow z wgkeniem warstwcieralnych wykonanych z zastosowaniem
lepiszczy pochodzenia karbochemicznego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pekniecie nawierzchni - utrata qgtosci warstwyscieralnej lub warstwycieralnej i warstw nej
lezacych wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny rotegriub wystpienia w nawierzchni (tylko w warstwie
scieralnej lub 4cznie z warstwami nej lezacymi) napezen rozchgajacych wiekszych od jej granicznej
wytrzymalaici na rozciganie.

1.4.2. Pekniecie termiczne - utrata qgtosci warstwyscieralnej, w postacigkniecia o ksztatcie przekroju
poprzecznego zli#dbnego zazwyczaj do litery ,V”, o jego przebiegu siminiowym i prostopadtym do osi
jezdni (mknigcie spowodowane jest skurczem termicznym mieszame&ralno-asfaltowych warstwy
scieralnej).

1.4.3. Peknigcie odbite - przeniesienie (przenikoie) do warstw powierzchniowychkeknigé, ktdre wysapity
wczesniej w podbudowie (wykonanej z materiatdéw mineralmyzwhzanych spoiwami hydraulicznymi).
Pekniccie odbite zwykle ma przebieg krzywoliniowy i nigtdarny ksztatt w przekroju prostopadtym do jego
przebiegu.

1.4.4. Uszczelnienie sgkan - sposéb naprawy nawierzchni bitumicznej polegana przywrdceniu szczelém
warstwyscieralnej wzdta linii utworzonej przez gkniecie, a take na utwierdzeniu ziarn kruszywa
znajdupcych st przy jego brzegach (kragziach isciankach).

1.4.5. Zalewa asfaltowa - specjalny materiat asfaltowgsswany najcgciej na go#ico, do uszczelniania
peknie¢ i wypetniania (wyattych) szczelin, ktoéry po wypetnieniu zachowuje pedaczelnéé i elastycznéé
oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w nagmych temperaturach aganych przez nawierzchni
bitumiczra w okresie zimowym.

1.4.6. Gruntownik (primer) - roztwér gruntagy, sktadaicy sk ze specjalnych substancji nanoszonych na
bocznescianki szczeliny (pknigcia) w celu zwgkszenia przyczeproi zalewy asfaltowej do tycitianek.

1.4.7. Frezowanie gknig¢ - poszerzanie istniggych gknigé warstwyscieralnej specjatpfrezark (palcowa
lub tarczowa) w celu uzyskania szczeliny o pionow§aankach, o przekroju zlibnym do prostoknego, o
szerokdci od 12 do 15 mm i gbokdsci okoto 25 mm.

1.4.8. Lanca gogcego powietrza - uszizenie umgliwiajace podgrzanie do temperatury od 150 do°250
waskiego strumienia sptonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) wéitbod 2,5 do 4,0 ffmin. Stuwzy do
oczyszczania gfan z zanieczyszczei stabo zwizanych, z resztnawierzchni, ziaren, wysuszenia szczeliny i
nadtopienia lepiszcza spajeggo ziarna mieszanki mineralno-asfaltowegciankach i krawdziach gkniecia.

1.4.9.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowgrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -01 ,Wymagania ogolnét p.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST -01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.



2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude OST -01
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zalewa asfaltowa

Do uszczelniania podinych i poprzecznych ggan, jak rownie niezwiazanych spoin roboczych w
warstwachicieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, hatosowa zalewy asfaltowe (najlepiej z
dodatkiem odpowiednich polimeréw termoplastyczngphtypu kopolimeru SBS), posiadeg¢ bardzo dolar
zdolndi¢ wypetniania spkan i szczelin, nisk sptywndi¢ w temperaturze +6C, bardzo dolr przyczepnéé do
scianek, a take doby rozciagliwos¢ w niskich temperaturach.

Zalewa asfaltowa powinna posigdeprobat technicza wydary przez uprawnionjednostik.

Zalewa asfaltowa powinna odpowigdsymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych, powimiet charakterystyki zgodne z paskymi wskazaniami:

1) zdolndg¢ wypetniania spkan i szczelin (na catej

wysokaici) b. dobra
2) temperatura mknienia PiK > 85C
3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag
4) splywnd¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach <5mm
5) odpornéé¢ na dziatanie wysokiej temperatury <10C

(przyrost temperatury rgknienia PiK)

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze
165°C/5 godz. < 1% wag.

7) odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach w . :
badania prébek uformowanych w kule g@gonych % spdrod badanych 4 kul nie

do temperatury -2 i opuszczonych z wysokai powinny wykazywa sladow
250 em uszkodzé

8) penetracja (stdiem) w temperaturze +26 <130 j.Pen.

9) wydtuzenie wzgédne w temperaturze -20 > 15%

Poszczegblne partie i rodzaje zalewy powinng $tadowane oddzielnie w pojemnikach i
zabezpieczone przed miovo$cia wymieszania i zanieczyszczenia.

2.3. Gruntownik

Gruntownik, zwgkszapcy przyczepnét zalewy asfaltowej décianek szczeliny, naly stosowa w
przypadkach zaleconych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta zalewy oraz postada
aproba¢ techniczg.

Gruntownik naley sktadowa w pojemnikach, w sposéb zabezpieazgjgo przed zanieczyszczeniem,
z zachowaniem przepiséw przeciwpoowych.

2.4. Materialy do posypania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego @waiEnia, a w zwizku z tym zapobieenia
przyklejaniu st goracej zalewy do opon samochodowych, aglposyp& wierzch wypetnienia (zaleyy
suchym, drobnoziarnistym sypkim materialem (npzbiglonym cementem wg PN-B-19701 [2] lub sich
niezbrylory maczka kamiena wg PN-S-96504 [3]).

Jezeli istnieje potrzeba uzyskania bardziej szorstidékgtury naprawianych sken, to zamiast cementu
lub maczki kamiennej naley uzy¢ czystego i suchego piasku tamanego lub mieszaokingj granulowanej wg
PN-B-11112 [1]. Kruszywo do posypywania zalewy wzainach gknigcia powinno pochodziz jednego
zrédia dla catego wykonywanego zadania. Stosowamezkwo powinno b§ co najmniej klasy II.

Cement i mczka kamienna do posypywania zalewy powinn§ $itadowane w zamkgtiych,
szczelnych workach lub pojemnikach i zabezpieczomed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [4], acaki kamiennej z PN-S-
96504 [3].



Kruszywo powinno b§ sktadowane oddzielnie pod wiatami zabezpiegczani je przed zawilgoceniem
i wymieszaniem z innymi materiatami.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST -01 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Frezarki

Do poszerzania istniggych waskich pgknie¢ (< 6 mm) naley stosowa frezarki mechaniczne (z
frezami palcowymi lub tarczowymi), zapewnieg wykonanie poszeraegodnie z ich przebiegiem o statej,
dostosowanej do potrzebebbkdsci (ok. 25 mm) i szerodm (ok. 12 mm) o pionowyckciankach
bocznych.

3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia poszerzonyckkpie¢ nalezy stosowd szczotki mechaniczne (nggzane silnikiem)
wyposaone w wirugce dyski, crednicy 300 mm, ze splatanych drutéw stalowyidh)(6 mm) i szerokii 10
lub 12 mm. Moc silnika naglzapcego szczotkpowinna by wicksza od 10 kW.

3.4. Lance gogcego powietrza

Do czyszczenia i osuszeniagkpn 0 rozwartgci wickszej od 8 mm nalsy stosowa lance gogcego
powietrza zasilane sgronym powietrzem o énieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajit goracego powietrza o
temperaturze od 150 do 280w ilosci od 2,5 do 4,0 Afmin. Zrédiem ciepta podgrzewajego spgzone
powietrze jest palnik opalany ptynnym gazem propatan.

3.5. Kotly do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nalestosowa jedynie uradzenia (kotty) wyposane w paéredni (olejowy)
system ogrzewania i zapewnieg cagte jej mieszanie mieszadtami mechanicznymi. Sysigmewania
powinien by wyposaony w sprawny, termostatowany systensrpdniego ogrzewania olejefirddiem ciepta
(automatycznie sterowanym) jest palnik opalany pyn gazem (propan-butan) lub olejem opatowym.

3.6. Wtryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na poszerzone fradaskzyszczone szczathkmechanicza $cianki
pekniecia (szczeliny), stn specjalne wiryskarki, zapewriag rownomierne pokrycigianek cienk warstwg
srodka zwekszapcego przyczeprid zalewy daoscianek gknigcia.

Przy malym zakresie rob6t, gruntownik ima nanosi pedzlami.

3.7. Urzadzenia do wypelniania spkan zalewy

Przygotowane do wypetnianiagkania mog by¢ zalewane gaxca zalewy asfaltovs zalewarkami, tj.
mechanicznymi urgdzeniami przesuwanymgeznie wzdid zalewanej szczeliny. Ugdzenia te mogposiadéa
niewielkie zbiorniki (od 5 do 10 litréw kruszywa) ktérych zalane gkniecia @ natychmiast posypywane
kruszywem.

Przy duych zakresach rob6t nalestosowd specjalne kotlty o pojemsoi co najmniej 150 litréw
(zalewy), wyposzone w system automatycznego podgrzewania i mieszania zalewy oraz w system
cisnieniowego podawania garej zalewy wysokoéhieniowym wezem i lang zalewajca do szczeliny. W
dolnej czsci lanca musi b§ wyposaona w odpowiedni zawér reguigly ilos¢ podawanej zalewy do koowki
wprowadzajcej zalew do szczeliny.

System dinieniowego podawania ggrej zalewy do lancy mi® by jednowgzowy lub dwuwzowy. W
okresie chtodéw zalecagsstosowanie systemu dwgiwowego, ktory jest gizszy, ale nie dochodzi w nim do
zastygania zalewy, zdarzaaggo st przy systemie jednagzowym.

Urzadzenia zalewafe stosowane do uszczelniania oczyszczonych, wysysh i podgrzanych
(az do nadtopienia asfaltu przy kragiziach gknigcia) lan@ goracego powietrza, powinny bywyposaone w
specjalne kacdwki w postaci skrzyneczki metalowej bez dna (ekgéci okoto 50 mm, szerokei 60, 80, 100
lub 120 mm i dlugoi okoto 200 mm). W tej skrzyneczce najautrzymywa staty (zblizony do
g6rnego) poziom gacej zalewy (przez ggte jej uzupetianie w miarzuzycia) i przesuwg
(osiowo) wzdhi uszczelnionegoghkniecia. Jest to tzw. metoda pasmowego uszczelniahiaigs.



Przy matym zakresie uszczelhjealewe asfaltows mozna nalewa recznie, przy pomocy np. konewek.

Urzadzenie zalewape, eczne lub mechaniczne, powinno zapendiwnomierne wypetnienie
odpowiednio przygotowaneg&hkniecia do poziomu powierzchni warstwgieralnej z niewielkim meniskiem
wklestym.

3.8. Urzadzenia do posypywania zalewy materiatem sypkim

Najczstszym sposobem jest manualne posypywanie zalgkelic¢ drobnoziarnistym materiatem
sypkim.

Przy stosowaniu mechanicznych zalewarek prowadzorgznie, ktore § czesto wyposaone w
zbiorniczki z materialem wysypagym sk przez regulowanszczelig, posypywanie nagbuje mechanicznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST -01 ,Wymagania og0lhe&4p
4.2. Transport zalewy asfaltowej

Zalewa powinna hytransportowana w dostarczanych metalowych pojeaahiKkhobokach - wiadrach
z pokrywa, o pojemnéci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z cienkiej (od 0,2 @8¢8 mm) talkowanej od wewtrz blachy,
z zamkngciem (deklem - przykrywd) zabezpieczafym zalew przed zanieczyszczeniem, lub w odpowiednich
szczelnych workach (10, 20 lub 30 litréw pojerétipz tworzywa syntetycznego, ktre rozpuszczansi
zalewie w trakcie jej podgrzewania do temperatobyoczej nie wptywajc na pogorszenie waiwosci zalewy.

4.3. Transport gruntownika

Gruntownik powinien b§ transportowany w dostarczonych szczelnych pojeautiod 20 do 30
litréw), z tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze gdg na tatwopalné, gruntownik powinien by
transportowany z zachowaniem przepiséw przeckapmvych.

4.4. Transport materiatéw do posypywania zalewy

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [4].

Maczke kamienn workowary mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia@asartymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST -01ln\Alyania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rotié

W czasie wykonywania rob6t zagianych z napraavspekan, nie mog wystepowa: opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcipeijania spkan zalewa bitumiczry nie powinna by
nizsza od +8C.

5.3. Podstawowe metody naprawiania (uszczelnianiapgkan

Rozr&nia sk nastpujace metody uszczelnianiaekan:

a) uszczelnianie pasmowe, polega na wypelnianiu gaca zalewa przestrzeni mgidzy oczyszczonymi,
podgrzanymi i nadtopionymi laac gomcego powietrza, sciankami gknigcia, z jednoczesnym
uformowaniem nad gknigciem paska zalewy o grufgm okoto 1,5 mm i szerokei zaleznej od stopnia
degradacji nawierzchni przyknieciu.

Przy niespkanych krawdziach warstwycieralnej obok gkniecia, wystarczy uformowanie pasma zalewy o
szerokdci od 60 do 70 mm, Zgrzy widocznych wioskowatych, zapatizowanych gknigciach obok
zasadniczegoghniccia, naley zwiekszy¢ szeroké¢ uszczelniajicego pasma nawet do 20 cm.

Przy wikszym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokékmiccia naley wyfrezowa uszkodzone
fragmenty nawierzchni specjalnymi frezarkami (orekesci walca frezujcego 300, 350 lub 500 mm) i



odbudowa warstwe nowa mieszank mineralno-asfaltowo zblizonym sktadzie do sktadu i wdeiwosci
istniejacej warstwyscieralnej, a po jej zagzczeniu i ostygrtiu wyfrezowa szczeliny (szer. od 12 do
15 mm i gkbokasci 25 mm) nad istnigpym peknieciem i uszczelrdi je metod opisan nizej (5.3.b lub
5.3.0).
Po uformowaniu paska garej zalewy nalgy posyp& go materialem suchym, czystym drobnoziarnistym
(cementem, mrzka kamienn, piaskiem tamanym lub mieszanirobry granulowan o uziarnieniu od 1 do
2 mm). Nie powinno sistosowd kruszywa o uziarnieniu wkszym od 2 mm ze wzgdlu na tworzenie si
widocznych nieréwngéxi na jezdni (np. przy posypywaniu grysem o uzianii od 1 do 3 mm gacej
zalewy w poprzecznycheknieciach, dodatkowe nieréwia w kierunku podtanym, spowodowane
uszczelnianiem, wzrosrz 1,5 mm do 3,0 mm).

b) uszczelnianie sfikan poszerzonych frezagk
Spekania o rozwartéci scianek mniejszej od 8 mm (a w przypadku odlégjtpeknie¢ poprzecznych
mniejszej od 4 metrOéw przy rozwasth scianek mniejszej od 6 mm), przed wypetnieniem iotucp zalewva,
nalezy poszerzy frezarka mechanicza do szerokéci co najmniej 12 mm, na gdokas¢ 25 mm.
Poszerzonegkniccie naley doktadnie ocz§cic mechanicza szczotlg z wirujacym dyskiem z drutéw
stalowych, a nagpnie (jesli wg zalecé producenta lub aprobaty technicznej zachodzi pakezeba)
zagruntowa gruntownikiem (roztworenrodka zwikszapcego przyczeprig). Po odparowaniu
rozpuszczalnika z gruntownika nayezalat szczelir goraca zalewy do poziomu powierzchni warstwy
scieralnej, j&li roboty uszczelniajce wykonywanegw porze letniej kiedy wyspuja wysokie temperatury.
Przy temperaturach iszych, ale zawsze powsj +5°C, nalezy pozostawé nad gknigciem menisk widsty
by umazliwi ¢ wyciskanie zalewy, w porze gmego lata, do poziomu powierzchni warstégieralnej.

¢) metoda kombinowana, ktéra ma taki sam zakres st@si@awjak metoda opisana w punkcie 5.3.b, lecz

zamiast stosowania szczotek mechanicznych do otzysm| poszerzonycheknie¢ oraz powlekania
gruntownikiem scianek poszerzonegoekniecia, stosuje si lane goracego powietrza, ktér czysci sie

poszerzone gkniecie, podgrzewa i nadtapia asfalt z jég@mnek i krawdzi, co zapewnia bardzo dabr
przyczepnét zalewy doscianek i krawdzi pekniecia.
Tak przygotowane poszerzongkpiecia & wypetniane metagdpasmow, jak w pkt 5.3.a.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6ét Wykonawca powinien uzy§lkgprobaty techniczne na materiaty i
wymagane wyniki badamaterialéw przeznaczonych do wykonania napraveia&@pi przedstawd je
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky bad& szerokéc i glebokas¢ oraz czysté spekan po oczyszczeniu. Wizualnie i
dotykiem naley sprawdzt, czy oczyszczongcianki sgkania nie zawierajzadnych niezwizanych okruchéw
mieszanki mineralno-asfaltowej, ziarn kruszywagmybrazsladoéw wilgoci, a take sladow i plam olejowych.
Jezeli wystkpuija jakiekolwiekslady wilgoci naley je usuaé lanc goracego powietrza. Plamy olejowe naje
wytrawi¢ odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jezeli scianki oczyszczonegaogknigcia s pokrywane gruntownikiem nalg sprawdzé dotykiem czy
naniesiona warstewkaodka zwgkszapcego przyczeprig nie zawiera nieodparowanychastek
rozpuszczalnika (zagruntowagganki przy pocieraniu palcem nie powinny wykazyvedjawowscierania
gruntownika).

Nalezy stale sprawdzamakroskopowo bargvii konsystengj zalewy oraz wskazania czujnikéw
temperatury zalewy i oleju grzewczego. W raziegbkolwiek watpliwosci nalezy pobra& do dwdéch
jednolitrowych, czystych metalowych puszek (z pryykkami) prébki zalewy i dostarczye wraz z kopi
Swiadectwa badania (producenta) do detevego laboratorium celem wykonania bad@ntrolnych.

Po zalaniu gknig¢ nalezy wizualnie sprawdZziprawidtowd¢ ich wypetnienia zalew

Jereli goraca zalewe posypano materiatem drobnoziarnistym, to aakprawdzt makroskopowo czy
materiat ten réwnomiernie pokrywa zadgoowierzchng spckania.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST -01 ,\Ayamia ogdlIne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest metr naprawionych glgan.

Powierzchng ewentualnych uszczeldiespekan siatkowych wokét poprzecznych lub poghych
spekan nawierzchni, uszczelnianych metgsasmow, pomierzon w n?, przelicza si dziehc ja przezéredni
szeroké¢ nominalnego paska uszczelnienia metpdsmovy rowrg 0,07 metra i otrzymag diuga¢ (w
metrach) uszczelnionyclkekni¢¢ metod, pasmowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru robot podano w OST -01 ,\&gamia ogdine” pkt 8.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
frezowanie uszkodzonych fragmentéw nawierzchni,
- poszerzenie sfan frezarl,
oczyszczenie gfian i usungcie sladéw i plam olejowych,
zagruntowanigcianek spkan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST -01 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena uszczelnienia 1 megania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatléw i sgta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenggmjojektova, SST i ewentualnie zaleceniamiymiera,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych

2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegdw Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

3. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacaigany do mas
bitumicznych

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsz&jzczegotowepecyfikacji technicznej (SST) ssymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zazanych z napragvpodtuznych i poprzecznych ggan nawierzchni z betonu
cementowego, przez ich uszczelnienie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclicadh i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia napraw nawierzchni z betonu
cementowego, wszystkich typow i rodzajow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pekniecie nawierzchni - utrata qgtosci ptyty betonowej wskutek wadliwego wykonania igstapienia
w plycie napezen rozcihgajacych wigkszych od jej granicznej wytrzymdlti na rozcaganie. Spkania ptyt
betonowych mogby¢ spowodowane deformagjerozp lub zniszczeniem podia, zbyt mat grubdcia piyt,
niewtasciwa wielkoscia i ksztattem ptyt, wadliwym dyblowaniem, brakiergkpigé¢ w szczelinach pozornych,
zbyt mak glebokdécia cigcia przy kotwieniu piyt, zbyt niskwytrzymaiccia betonu, niewtéciwym skladem
mieszanki betonowej, &dlami w wykonawstwie szczelin, wadami wykonania reaachni, zbyt diymi
pionowymi ruchami piyt, przekroczeniem okresu e&afdcji lub g nastpstwem ekstremalnych olagen.
Przypadki typowych sgkan przedstawia rysunek 1.

1.4.2. Obtamanie narty piyt - pekniecie lub zniszczenie piyt w strefie ich nayoo dtugdci przyprostoktnej
od 0,2 do 1,2 metra.

1.4.3. Uszczelnienie sgkan - sposéb naprawy nawierzchni betonowej polegyapa przywréceniu szczelém
powierzchni ptyty wzdha linii utworzonej przez gkniecie.

1.4.4. Zalewa uszczelnigga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,neg@’ lub materiat z mas
stosowanych ,na zimno”, do uszczelnianikmic¢ i wypetniania szczelin, ktéry po wypetnieniu zachge
petrg szczelné i elastyczné¢ oraz nie ulega oderwaniu édianek ptyty lub rozerwaniu w najisizych
temperaturach agijanych przez nawierzchnbetonow w okresie zimowym.
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Rys. 1. Typowe przypadki gskan nawierzchni z betonu cementowego

1-podiwzne w odlegtéci do 1 m od krawdzi ptyty, 2-poprzeczne w odlegic do 1 m od kragdzi
piyty, 3- poprzeczne w odledia ok. 1,5 m od krawdzi piyty, 4-ukéne wsrodku piyty, 5-ukéne w
rogu piyty, 6-poprzeczne wodku piyty, 7-rozchodee s¢ w srodku piyty, 8-krzgowe wsrodku
piyty, 9-przykravedziowe krétkie, 10-podiine wzdtd krawnedzi ptyty

1.4.5. Gruntownik (primer) - roztwér gruntagy, sktadagcy sk ze specjalnych substancji nanoszonych na
bocznescianki szczeliny (gkniecia) w celu zwgkszenia przyczeproi zalewy do tychicianek.

1.4.6. Cigcie i frezowanie gknigc¢ - poszerzanie istniggych gknigé w ptytach betonowych specjalifrezarlky
(palcowg) lub (cz:sciej) przecicie i poszerzenieginigcia diamentowymi tarczami goymi w celu uzyskania w
gornej czsci peknigcia rowku (szczeliny) o pionowygdiankach, o przekroju zldbnym do
prostoktnego, o odpowiedniej szerdda i gigbokdici.

1.4.7. Lanca gaicego powietrza - uarlzenie umealiwiajace podgrzanie do temperatury od 150 do°250
waskiego strumienia spronego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) wéitbod 2,5 do 4,0 Aimin. Shzy do
oczyszczania gan z zanieczyszczei stabozwizanych, z resatnawierzchni, ziaren i wysuszenia szczeliny.

1.4.8. Sznur uszczelniagy (kord) - wktadka ze spienionego materiatu syebhego o walcowatym ksztalcie.
Sznur jest materiatem podpieraym utazom zalewe | zabezpiecza przedeiiszym wnikaniem zalewy w trakcie
wypetniania ri szczeliny, eliminuje tréjptaszczyznawrzyczepnét zalewy i mae stanowd drugi stopié



uszczelnienia zabezpieczey szczelig przed wnikaniem wody i zanieczyszéagglab szczeliny, j&i
uszczelnienie zaleyzostanie uszkodzone.

1.4.9.Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-01,Wymagania og6ine” fk4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paw OST-
01,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zalewa asfaltowa, stosowana ,ha ggco”

Do uszczelniania ,na gaco” podiwnych i poprzecznych ggan, jak réwnie: spoin roboczych
pomiedzy istniefica nawierzchni betonowy a wymienion czescia uszkodzonej ptyty, nahy stosowa zalewy
asfaltowe (najlepiej z dodatkiem odpowiednich peligw termoplastycznych np. typu kopolimeru SBS),
posiadajce bardzo dolrzdolng¢ wypetiania spkan i szczelin, nisk sptywng¢ w temperaturze +6C,
bardzo dokyx przyczepnét doscianek, a take doba rozciagliwosé w niskich temperaturach.

Zalewa asfaltowa powinna posigdeprobat techniczia wydary przez uprawniogjednostig.

Zalewa asfaltowa powinna odpowigdaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych, powimmec charakterystyki zgodne z pa@szymi wskazaniami:

1) zdolng¢ wypelniania spkan i szczelin (na catej

wysokaici) b. dobra
2) temperatura nknienia PiK > 85C
3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag
4) splywndé w temperaturze 6C po 5 godzinach <5mm
5) odporné¢ na dziatanie wysokiej temperatury < 10C

(przyrost temperatury rgknienia PiK)

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze
165°C/5 godz. < 1% wag.

7) odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wi . .
badania probek uformowanych w kule g@onych % spdrod badanych 4 kul nie

do temperatury -2C i opuszczonych z wysokai powinny wykazywa sladow
250 em uszkodzé

8) penetracja (stiiem) w temperaturze +26 <130 j.Pen.

9) wydiuzenie wzgtdne w temperaturze -20 =2 15%

Poszczegolne partie i rodzaje zalewy powinng $itadowane oddzielnie w pojemnikach i
zabezpieczone przed mlisvoscia wymieszania i zanieczyszczenia.

2.3. Zalewa (masa) uszczelnig¢a, stosowana ,na zimno”

Do uszczelniania ,na zimno” podiaych i poprzecznych skan, jak réwnie. spoin roboczych natg
stosowa zalewy (masy) uszczelnigie jedno- lub dwusktadnikowe, np. z mas poliureteywh, tiokolowych, z
zywic uszlachetnionych, silikonowych, poliwinylowycepoksydowych, itp.

Masy jednosktadnikowe powinny ndiposta& kitdw o podobnych cechach fizycznych przed
wbudowaniem i po wbudowaniu wggnie. Mog to by¢ np. kity tiksotropowe wprowadzane wekgnie pod
cisnieniem, masy konfekcjonowane w pojemniku fabryeunikedacym jednorazowym tadunkiem itp.

Zalewy dwusktadnikowe, przed wprowadzeniem wkspie, powinny mié postd gestej cieczy, ktora
utwardza si w spzkaniu pod wptywem uprzednio dodanego utwardzadzavarunkow zewetrznych (wilgoci).

Zalewa (masa) uszczelniap powinna posiadsaprobat techniczi, wydam przez uprawniog
jednostk.

Zalewa (masa) uszczelniap powinna odpowiadavymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.



Poszczegolne partie i sktadniki zalewy (masy) uslmiajacej powinny by sktadowane oddzielnie w
pojemnikach i zabezpieczone przedaiveoscia wymieszania i zanieczyszczenia.

2.4. Gruntownik

Gruntownik, zwgkszapcy przyczepn&t zalewy doscianek szczeliny, naly stosowa w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta zalewy oraz postada
aprobag techniczm, a w przypadku ich braku lub niepetnych danyclwip@en mie charakterystyki zgodne z
ponizszymi wskazaniami:

1) konsystencja ciekta (do naktadanipem lub 80 do 150 sekund wyptywu z
natryskiem) kubka Forddal 4 mm
2) czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut

3) proba rozeigania zalewy asfaltowej z gruntownikiem
na modelu szczeliny w laboratorium, w temperatur.
-20°C, przy rozszerzaniu szczeliny o 15%

zalewa nie powinna ulec
oderwaniu odcianek betonu

Gruntownik naley sktadowa w pojemnikach, w sposéb zabezpiegegjgo przed zanieczyszczeniem,
z zachowaniem przepiséw przeciwjpoowych.

2.5. Sznur uszczelniajcy (kord)

Sznur uszczelniagy nalery stosowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji pragelej lub
na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przeziera.

Sznur uszczelniagy powinien by wyprodukowany ze spienionego materiatu syntetygar(@a bazie
kauczuku, polietylenu, poliuretanu itp.) w ksztateialcowym Srednica zeweirzna sznura powinna Btata.
Dopuszcza sgitolerancg srednicy +1 mm.

Srednica sznura powinna byicksza okoto 20% od szerad@ szczeliny.

Do mas na zimno magdy¢ stosowane dogbne na rynku rodzaje sznura, dla zalew nagmr
wytacznie sznury wykonane z materiatu odpornego naéeatpry do 20%C (np. z gumy porowatej). Zaleca si
aby sznur pochodzit z jednegdbdta dla calego wykonywanego zadania.

Zaleca si, aby sznur uszczelnigly spetniat nagpujace wymagania:

- twardd¢ wg metody Shore’a (skala ,A”) 15do 25
- wytrzymala¢ na zerwanie > 0,5 N/mnt
- wydluzenie przy zerwaniu >100%

Przy powstaniu wtpliwosci mazna przeprowadzabadania odporrigi sznura na dziatanie
rozcieiczonych kwaséw oraz zasadpdkéw do zwalczania gotoledzi, paliw ptynnych (pkrotkotrwatym
dziataniu),srodkéw zwekszapcych przyczepni zalewy daoscianek szczeliny (przy krétkotrwatym dziataniu),
krotkotrwatych temperatur zalewania do 230ktére powinny dawynik pozytywny.

Sznur uszczelniagy nalery sktadowé w warunkach zabezpieczajch przed wymieszaniem
poszczegolnych rodzajéw i gatunkow oraz przed zay&zczeniem.

2.6. Materialy do posypywania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego wamnia, a w zwizku z tym zapobiegenia
przyklejaniu s¢ goracej zalewy do opon samochodowych, aglposypé wierzch wypetnienia (zaleyy
suchym, drobnoziarnistym sypkim materialem (npzbiglonym cementem wg PN-B-19701 [1] lub such
maczka kamienm wg PN-S-96504 [2].

Cement i mczka kamienna do posypywania zalewy powinn§ $itadowane w zamketiych,
szczelnych workach lub pojemnikach i zabezpieczomed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [3], acaki kamiennej z PN-S-
96504 [2].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 3.



3.2. Przecinarki i frezarki

Do poszerzania istniggych waskich gknie¢ nalezy stosowa przecinarki wyposane w diamentowe
tarcze tace, a dla malego zakresu i przy niskiej wytrzyndatetonu, frezarki mechaniczne (z frezami
palcowymi), zapewniafe wykonanie poszergegodnie z ich przebiegiem o statej, dostosowaogjatrzeb
gkebokaici (ok. 25 mm) i szero@ (ok. 8 mm) o pionowyckciankach bocznych.

Przecinarki do betonu powinny bypap;dzane silnikami o0 mocy co najmniej 15 kW.

3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia poszerzonyckkpigé nalezy stosowa szczotki mechaniczne (nggzane silnikiem)
wyposaone w wirupce dyski, asrednicy 300 mm, ze splatanych drutéw stalowyidh(6 mm) i szeroki 6,
8, 10 lub 12 mm. Moc silnika nagzapcego szczotkpowinna by wieksza od 10 kW.

3.4. Lance gogcego powietrza

Do osuszenia gpan poszerzonych natg stosowd lance gogcego powietrza zasilane gponym
powietrzem o énieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydaj§m goracego powietrza o temperaturze od 150 do’@50
ilosci od 2,5 do 4,0 fmin. Zrédtem ciepta podgrzewajego spezone powietrze jest palnik opalany ptynnym
gazem propan-butan.

3.5. Dociskarka sznura uszczelniacego

Dociskarka sznura uszczelniegggo mae by stosowana do wprowadzania sznura gkapie,
uktadajc go nazadanej gébokdsci. Przy matym zakresie rob6t sznur ima wprowadzaw szczelig recznie,
przy pomocy prostych pomocniczych przyboréw.

3.6. Kotly do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nalestosowa jedynie uradzenia (kotty) wyposane w paéredni (olejowy)
system ogrzewania i zapewnieg cagte jej mieszanie mieszadtami mechanicznymi. Sysigmewania
powinien by wyposaony w sprawny, termostatowany systensrpdniego ogrzewania olejefirodiem ciepta
(automatycznie sterowanym) jest palnik opalany pyn gazem (propan-butan) lub olejem opatowym.

3.7. Wtryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na poszerzone fradaskzyszczone szczatkmechanicza $cianki
pekniecia (szczeliny), stn specjalne wiryskarki z mabkprzarka lub buth gazova, zapewniajce rownomierne
pokryciescianek cienk warstwy srodka zwekszajcego przyczeprid zalewy daoscianek gknigcia.

Przy malym zakresie rob6t, gruntownik ima nanosi pedzlami.

3.8. Urzadzenia do wypelniania spkan zalewy ,na goraco”

Przygotowane do wypetnianiagiania mog by¢ zalewane gexca zalewy przez zalewarki, tj.
mechaniczne ugzlzenia przesuwaneaznie wzdti zalewanej szczeliny (przy matym zakresie uszceg)ni

Przy duych zakresach rob6t nalestosowa specjalne kotty o pojemsoi co najmniej 150 litréw
(zalewy), wyposzone w system automatycznego podgrzewania i mieszania zalewy oraz w system
cisnieniowego podawania garej zalewy wysokoéhieniowym wezem i lang zalewajca do szczeliny. W
dolnej czsci lanca musi b§ wyposaona w odpowiedni zawér reguigly ilos¢ podawanej zalewy do koowki
wprowadzajcej zalew do szczeliny.

System dinieniowego podawania garej zalewy do lancy mie by jednowezowy lub dwuvezowy. W
okresie chtodow zalecagsstosowanie systemu dweiowego, ktory jest eizszy, ale nie dochodzi w nim do
zastygania zalewy, zdarzaaggo st przy systemie jednagzowym.

Przy bardzo matym zakresie uszczeinizalewe asfaltowa mozna nalewé recznie, przy pomocy np.
konewek.

Urzadzenie zalewafe, kczne lub mechaniczne, powinno zapeidwnomierne wypetnienie
odpowiednio przygotowaneghniecia do poziomu powierzchni ptyty betonowej z nielkiim meniskiem
wklestym.

3.9. Urzadzenia do wypetniania spkan zalewg (masy) ,na zimno”

Do wypeiania sgkan zalewa dwusktadnikow na zimno meéna stosowarozny sprzt dostpny na
rynku, w tym np.:



- mieszark do dokltadnego wymieszania sktadnikow masy i utwacda,
- uktadark, do wbudowania masy w gganie pod cnieniem, wyposzom w silnik spalinowy i spgzarkez
uktadarka mee mig wbudowany spryskiwacz do nanoszenia gruntowniksciaaki szczeliny.

Jednosktadnikowmasg uszczelniajca wbudowuje si w spgkanie pod dinieniem ukfadark
podobnego typu jak dla zalew dwusktadnikowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST-01,Wymagania ogolne™4pkt
4.2. Transport zalewy

Zalewa powinna hytransportowana w dostarczanych metalowych pojeaahiKkhobokach - wiadrach
Z pokrywa, 0 pojemnéci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z cienkiej (od 0,2 @ mm) talkowanej od wewtrz blachy,
z zamkngciem (deklem - przykrywd) zabezpieczagym zalewg przed zanieczyszczeniem, lub w odpowiednich
szczelnych workach (10, 20 lub 30 litréw pojerétipz tworzywa sztucznego, ktdre rozpuszczansizalewie,
w trakcie jej podgrzewania do temperatury roboaziej, wptywaphc na pogorszenie wdaiwosci zalewy.

4.3. Transport gruntownika

Gruntownik mae by przewa:ony dowolnymisrodkami transportu w szczelnych pojemnikach z
tworzywa sztucznego lub z metalu o pojesmad 10 do 30 litrow. Ze wzgtlu na tatwopaln&, gruntownik
powinien by transportowany i sktadowany z zachowaniem przepjsaeciwpaarowych.

4.4. Transport sznura uszczelniajcego

Sznur uszczelniagy powinien by zapakowany w zwoje 25, 100, 500 lub 1000 metroal®ezpieczone
przed rozwingciem sé zwojow i pophtaniem. Zabezpieczone zwoje powinny lmapakowane w kartony lub
skrzynie z oznakowaniem rodzaju sznura, jeg&iloumeru partii sznura. Skrzynie lub kartony zewsem
powinny by transportowane w taki sposob by nie zostaly uszénd, a zwoje hych wymiardw wymieszane.
Razem z parisznura powinno kiydostarczone przez produceétdadectwo badania tej partii.

4.5. Transport materiatéw do posypywania zalewy

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [3].
Maczkg kamienm workowary mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-01,Wgena ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania rob6t zagianych z napraavspekan, nie mog wystepowa: opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcipeijania spkan zalews bitumiczry ,na gonco” nie
powinna by nizsza od +8C (korzystniep +8°C), a dla zalew ,na zimno” +£G.

5.3. Podstawowe zasady naprawy gkan nawierzchni betonowych

Przypadki typowych sgkan nawierzchni z betonu cementowego zostaty pokagehematycznie na
rys. 1. @ to sgkania przechodce przez catgrubadé piyt. Niezalenie od tych sgkan, na powierzchni piyt
mog wyskpowas powierzchniowe sgkania wioskowate (rysy) powstg@ie np. przy niewkxiwej piekgnaciji
piyt betonowych w okresie wiania betonu.

Spekania przechodge przez catgrubcé ptyty powinny by niezwtocznie uszczelnione po ich
pojawieniu st.

Sposo6b naprawy skan zalezy od ich szerokéri oraz od tego czy magv nich wystpowa:
przemieszczenia, w tym spowodowane rozszerzanlemczeniem si ptyt. Jezeli przemieszczeniasnazliwe,
nalezy uszczelnd pekniecia materiatem rozeggliwym (réwniez w niskich temperaturach).



Przy sgkaniach powierzchniowych, wioskowatych o szekgkalo 1 mm, nalgy najpierw zbadaczy
jest celowe ich uszczelnienie (np. przgleamiach spowodowanych reakcjami krzemianowo-alkaloni
uszczelnianie takich gkan nie jest celowe).

Do wypetnienia sgkan powierzchniowych (o szeroka do 1 mm) nalgy stosowad zywice syntetyczne
(epoksydow, poliestrova, poliuretanow itp.), zachowujc zalecenia producentéw i wskazowki specjalistow.

Peknigcia przechodxce przez catgrubcé ptyt, o rozwartéci wigkszej od 1 mm, j@di moga w nich
wystgpowa przemieszczenia, powinny buszczelnione rozggliwa zalewa na gogco, po wczéniejszym ich
poszerzeniu przezgiie, frezowanie itp. do odpowiedniego wymiaru stioze

Szerokéc¢ poszerzeniagknigé poprzecznych zaky od wielkasci rozwarcia gknigcia (pomierzonego
wczesnym rankiem). Dla ptyt o dtugm do 6 metrow:

- przy rozwarciu pkniecia do 1 mm naley poszerzy peknigcie do 8 mm,
- przy rozwarciu pkniecia od 1 do 2 mm nalg poszerzy peknigcie do 12 mm,

- przy rozwarciu pkniecia powyej 2 mm naley poszerzy§ peknigcie do 15 mm.

Przy gknigciach podtanych wystarczy poszeréye do 6 mm.

Glebokas¢ wypetnienia, zalew,ha gorco”, poszerzonej szczeliny powinna wyrio$j5-krotna¢
szerokdci szczeliny (lecz nie mniej hil2 mm) plus ew. grulsé (srednica) sznura uszczelrjaggo.

Przy zalewach stosowanych ,na gm” maze by pominkty sznur uszczelniagy, jezeli nie
spowoduje tazadnych wad wypetnienia, takich jakjmiejsze osiadanie wypetnienia lub tréjptaszczyzaow
przyczepnét zalewy do szczeliny (zalewa powinna tierdzo dohy adhez¢ doscianek szczeliny, a
praktycznie zerowdo dna szczeliny).

5.4. Roboty uszczelnigjce

Po wigciwym oznakowaniu odcinka robét najeposzerzy istniepce pkniecie w celu wytworzenia w
jego gornej cgsci szczeliny o wymiarach zgodnych z pkt 5.3.

Poszerzonegknigcie naley doktadnie oczici¢ mechanicza szczotlg z wirujacym dyskiem z drutéw
stalowych, a nagpnie wcisa¢ sznur (jéli jest to przewidziane) na odpowiedrgicbokas¢ i zgodnie z
zaleceniami producenta zalewy zagruntéwacznescianki szczeliny roztworerirodka zwikszapcego
przyczepnéc.

W przypadku zalew ,na ggco” nalezy je podgrzé do ustalonej przez producenta temperatury. Nie
nalezy przegrzewé zalewy, gdy niektdre ich rodzaje magulec zniszczeniu lub utracelastycznéc.

Dwusktadnikowe zalewy ,na zimno” nalgwymiesza& zgodnie z instrukajfabryczn. Nalezy
przestrzegaokreslonego przez producenta okresu ich wbudowania,nigganego poctkiem zelowania, ktory
w zaleznosci od zalewy mee wynost od 20 min. do 90 min.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z roztworu gruetgo naley wypetnic szczelir zalewa do
poziomu powierzchni ptyty betonowej sferoboty uszczelniajce wykonywanesw porze letniej kiedy
wystepuja wysokie temperatury. Przy temperaturactsmnych, ale zawsze powsj temperatur podanych w
punkcie 5.2, naley pozostawé nad gknigciem menisk widsty 3 do 5 mm, by umidiwi ¢ wyciskanie zalewy, w
porze gogcego lata, do poziomu powierzchni ptyty betonowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-01,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzySlkgprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badamaterialéw przeznaczonych do wykonania napraveia&@pi przedstawd je
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naly mierzy¢ szerokéc i glebokas¢ poszerzenia sfian, ktéra powinna by w miar
mozliwosci jednakowa na calej swej diuggm, a take sprawdzé czystdé¢ spekan (rowkdw) po oczyszczeniu.
Wizualnie i dotykiem nabey sprawdzt, czy oczyszczongcianki sgkania nie zawierajzadnych niezwjzanych
okruchéw betonu, ziarn kruszywa, pytéw oktdow wilgoci, a take sladéw i plam olejowych. Jeli
wystepuja jakiekolwiekslady wilgoci naley je usumé lanc, goracego powietrza. Plamy olejowe naje
wytrawi¢ odpowiednimi rozpuszczalnikami.



Jezeli scianki oczyszczonegaegniecia & pokrywane gruntownikiem natg sprawdzt dotykiem czy
naniesiona warstewkaodka zwekszajcego przyczeprié nie zawiera nieodparowanychasiek
rozpuszczalnika (zagruntowasgganki przy pocieraniu palcem nie powinny wykazyvedojawowscierania
gruntownika).

Po zalaniu gknig¢ nalery wizualnie sprawdZi prawidtowas¢ ich wypetnienia zalew

Jereli goraca zalewe posypano materialem drobnoziarnistym, to makprawdzé czy materiat ten

réwnomiernie pokrywa zalarpowierzchng spckania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST-01,Wyaniagogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest metr naprawionych elgan.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-01,Wyaniég ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg punktéw 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- poszerzenie gfan przecinarkami wzgl. frezarkami,
- oczyszczenie i osuszenieckpn, usunécie sladéw i plam olejowych,
- zagruntowanidcianek spkan gruntownikiem,
- wprowadzenie sznura uszczeln@@go w spkanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena uszczelnienia 1 megania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatléw i sgta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenjgmjojektows, SST i ewentualnie zaleceniamiymiera,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegw Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

2. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczigany do mas
bitumicznych

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczegOtowa specyfikacja
techniczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)swymagania dotycxce
wykonania i odbioru robét zazanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na gminnych drogachqdnikach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdwdzajow i
obejmuj: naprave wybojéw i obtamanych kragdzi, uszczelnienie pojedynczychimic¢ i wypetnienie
ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznyeykonywanych na bieco, zwazanych
z usuwaniem uszkodaeawierzchni zageajacych bezpieczestwu ruchu, jak rowniezabiegi obejmujce mate
powierzchnie, hamuage proces powkszania si powstatych uszkodse

Pojcie ,remont castkowy nawierzchni” migi sie w ogélnym pogciu ,,utrzymanie nawierzchni’, a to
z kolei jest objte ogolniejszym pegciem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegéw w asortymentach robét utrzymanitmpodano w tablicy 1.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicgaena gtbokas¢ nie wieksz niz grubcé warstwy
scieralnej.

1.4.3.Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoega gébokas¢ wiekszy niz gruba¢é warstwy
scieralnej.



Rodzaje zabiegow w asortymentach robét utrzymaangierzchni bitumicznych
Remont czstkowy Odnowa - przywrécenie cechytkowych Remor
Objawy uszkodze 43| sk R E s E| 2 -2
5 eek 3 23 I gl & e 28
2e| EE g2 4 5| E| gz g £
Deformacje spowigowane sitam
$cinacymi w nawigrzchni (X) (X) (X) X) ] (X) | X XX
Deformacje spowadowane
osiadaniem podia nawierzchni (X) X x|
Il(erytkl materiatu (z_gprawy, zam |y X x | x x | x x| x
uszywa), poro
(.rakowiny”) 2
$t_arme si czesci warstwy x| x | x % | x X x | x | x |x
scieralnej
Wyboje 2 X) X X)| X
Uszkodzenia spgin roboczyct}, X X
otwarte szczeling
Pojedyncze sgkania
Spekania siatkogg )| X) X) (X (X) X | X | X
Zmniejszona Szogstko (X) (X) X X X)] X | X | X
Niekorzystna zdolng
odbijaniaswiatta X X X X)
Wysoka emisja hatasu ) X A (x)

Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach rotsaymaniowych w zatenosci od objawdéw uszkodze
X - zalenos¢ mazliwa, (X) - zaleznosé opcjonalna



1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna -smdeka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uni&iu z anionow lub kationow emulsp asfaltowg
modyfikowara odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przeddymentéw w szczelnych 10, 20 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach zkrgwa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulegigadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordwieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfat uptynnionym szybko odparowoym
rozpuszczalnikiem. Shy do powierzchniowego uszczelniania porowatych wwarsieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 2ZDkg) pojemnikach.

1.4.6.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-01,Wymagania og6ine” k4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudew OST-
01,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania egstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny bydostosowane
do rodzaju i wielkéci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ublytkyboje) oraz uszkodzenia kradzi
jezdni (obtamania) naky naprawig:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iusowywanymi ,na garco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iugdowywanymi ,na zimno”,
- techniky sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowmdniziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktére wrzygmd cknieniem mieszarkgrysu i emulsji
asfaltowej bezp&ednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwicieralnej naley naprawia:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry Seag OST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno
(typu slurry seal)”, a tale mieszankami szybkowgacymi,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetnianiar@uo w S$cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),
- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnydastarczanymi w szczelnych pojemnikach),
- metody powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigpch szybkorozpadowych emuls;ji
asfaltowych,
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonterow), ktére podgaa®fpcia spryskui nawierzchrg emulsg,
rozsypug grysy i wciskag je w emulsg.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbhdowywane na gosco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien méeuziarnienie dostosowane delgbkasci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z linych castek nawierzchni i zanieczysza@zebcych), przy czym najwksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinryrsiesci¢c w przedziale od 1/3 do 1/4eflokasci uszkodzenia do 80
mm. Przy g¢bszych uszkodzeniach najezastosowaodpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgae
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu ise&osciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do
cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2.Asfalt lany

Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegavimny by tak dobrane, aby:
a) wymiar najwgkszego ziarna w mieszance nie bykkgzy od 1/3 gibokadsci wypetnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),



b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomiestigniowane, a krzywa uziarnienia mieszankiscita
sie w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PI96825:2000 [2].
Prébki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego ipoywwykazywa nasgpujace wiaciwosci:
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5omtemperaturze

40C, po 30 minutach, mm, nie ygej niz 5
b) przyrost penetracji po nasinych 30 min., mm,
nie wiecej niz 0,6

c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotowapstwy  réwnomierne.
2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,naimno”
2.4.1.Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie dklaania (workowane)

Do kroétkotrwatego wypetniania uszkodiz@ibytkow) nawierzchni bitumicznych mady¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudoag® ,na zimno”, ktére uzyskaty aprobaéchnicza,
wydary przez uprawniogjednostk.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnionenigdypana wy¢ mieszanek mineralno-
bitumicznych ,na gaico”.

2.4.2 Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkagice

Szybkowizaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i whydeana ,na zimno” wytwarzana
jest z dwdch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczgwepz producentéw, o uziarnieniwgiym od 0 do 4
mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalngiméhicznymi) dodatkami uszlacheta@ymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na baasfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem
naturalnego kauczuku.

Mieszank mineralno-emulsyjpnalezy wytwarza w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania podanymi przezpieenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji diekte
zaprawy musi by wbudowana w nawierzchniv ciagu kilku minut od momentu wytworzenia.

Gruba¢ jednorazowo utponej warstwy nie miee by¢ wigksza od czterokrotnego wymiaru
najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszank 0 do 6 mm mina utay¢ warstwy do 2 cm). Do napraw
mozna stosowatylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe r&tdzyskaty aprobatiechnicza wydary
przez uprawniogjednostl¢ i spetniajzawarte w niej wymagania.

2.4.3.Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurry - sgal

Przy wikszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchmima stosowamieszanki mineralno-
emulsyjne.

2.4.4 Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (ve&tych) warstwécieralnych mog by¢ stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, @ugiane przez producentow w szczelnych pojemnikach
(20, 20 lub 30 kg). Mizna stosowatylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjposiadajce
aprobag techniczi wydara przez uprawniofijednostk i spetniajice zawarte w niej wymagania.

2.4.5.Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania posidadaj sie z drobnoziarnistego piasku o
uziarnieniu cigtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnigmeesrodkiem adhezyjnym. Mieszanki te
zaleca si stosowd do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzuipslia ubytkdw zaprawy lub lepiszcza
w warstwachscieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka pragypetnianiu poréw oddziatowuje
regenerujco na zestarzaty asfalt, w zwku z czym zastosowanie jej jest szczegolnie kaneydla starych
warstwscieralnych. Mana stosowatylko mieszanki, ktore posiadagprobat technicza wydar przez
uprawnion jednostk i spetniaj zawarte w niej wymagania.

2.5. Kruszywo

Do remontu castkowego nawierzchni bitumicznych najestosowa grysy odpowiadage
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].



2.6. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1460;65, K1-70 odpowiadage wymaganiom podanym
w EmA-99 [3]. Przy remoncie ggtkowym nawierzchni obgionych ruchem wekszym odsredniego naley
stosowa kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkpeaowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3].

Mozna stosowatylko emulsje asfaltowe posiadag aprobagtechniczi, wydarm przez uprawniog
jednostk.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania ggan nawierzchni bitumicznych nalg stosowad zalewe asfaltovs o
wihasciwosciach odpowiadagych wymaganiom specyfikacji ,Naprawa (przez ushueeie) podtanych i
poprzecznych sgkan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Taémy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami nafre-
asfaltowymi na geico naley stosowd kauczukowo-asfaltowe g¢my samoprzylepne w postaci wst
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimeramareekroju prostotnym o szerokéci od 20 do 70 mm,
grubasci od 2 do 20 mm, diugei od 1 do 10 m, zwirte na rdz# tekturowy z papierem dwustronnie
silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssic:

a) dobmr przyczepnécia do pionowo przegtej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymaldicia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 crfy

c) dobr gictkoscia w temperaturze -2C na watku] 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejz800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wkszym ni 10%,
f) odporndcia na starzenie si

Tasmy te shia do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltoveegonco z
pionowo przyaitymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej ista@gj nawierzchni. Szeroké tasmy
powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mnen€ze tamy (2 mm) naley
stosowa przy szerokéciach naprawianych ubytkéw (wybojow) do 1,5 mena,grubsze (np. 10 mm) przy
szerokdciach wikszych od 4 metrow.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazse mazliwo$cia korzystania ze spetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigta
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzclamvierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattOwziwie zblizonych do prostakow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujwaymi dyskami z drutow stalowyclsrednica
dyskow wirupcych (z drutéw stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinnathyniejsza od
200 mm. Szczotki st do czyszczenia naprawianyclkkpie¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samglefmych tdm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarewz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalgy zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszgmsypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do



wiekszaici robét remontowych mima stosowéaskrapiarki mate zecznie prowadzonlana spryskujca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego thydapiszcza, aby utatéioperatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca woafkg ilosci (I/m?).

3.4. Betoniarki

Do mieszania sktadnikow szybkaicych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemirdnstosowanej do zakresu wykonywanych robét seza
wigzania mieszanki. Megto by¢ betoniarki o pojemnizi 25, 50 lub 100 litréw.

3.5. Sprat do uszczelniania pojedynczych ¢knieé nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczychkmigé nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w waiest
scieralnej naley stosowad sprzt podany w SST ,Naprawa (przez uszczelnienie) pagich i poprzecznych
spekan nawierzchni bitumicznych”.

3.6. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco” lub ,na zimno”

Przy typowym dla remontow ggtkowych zakresie robét dopuszczargczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przyayciu topat, listwowychiciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zagszczenia rozkonych mieszanek nale uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub
zag:szczarek ptytowych.

3.7. Sprzt do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego nateastosowéasprzt wymieniony w SST  ,Nawierzchnia z
asfaltu lanego”.

3.8. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodza

Do naprawy powierzchniowych uszkodzgv tym wybojoéw) mana wy¢ specjalne remontery,
wprowadzajce pod dnieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationowa emulsj asfaltova w
oczyszczone sptonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajsie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych ¢paalych) pknieé
(szerszych od 2 cm) orazegbkich ubytkow i wybojow (powsej 3 cm) ale take do wypetniania
powierzchniowych uszkod#e zanizen powierzchni warstwycieralnej. Remonter powinien byvyposaony w
wysokowydaja dmuchaw do czyszczenia wybojow, silnik o mocy pavey 50 kW napdzapcy pomp
hydrauliczra o wydajndci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i systenepmatyczny z dmuchaye
trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczaadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 muoh4odo 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) daj predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emallsj

Zbiornik emulsji o pojemniei 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pomp, emulsji o
wydajnaici 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gwys@ zmiag.

Remonter powinien iywyposaony w uktad dostarczania grysu przémkiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczegoza takiktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltqyeej
zakaczeniu remontu estkowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST-01,Wymagania ogolne™4pkt
4.2. Transport innych materiatow
Pozostate materialy powinny dyransportowane zgodnie z zaleceniami producengélv inateriatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-01,Wgena ogolne” pkt 5.



5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzgorawdopodobnych przyczyn ich powstania pglestalt sposob
naprawy, korzystag np. z tablicy 1.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyhdjuobtamanych kragdzi nawierzchni) do
naprawy naley wykona bardzo starannie przez:
- pionowe obgicie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kresizi uszkodzenia na ¢dokas¢
umazliwiajaca wyrOwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometryczmeg.
prostolata,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usunkcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca ziych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczychghnieé nawierzchni

Pojedyncze gkniecie i otwarte spoiny robocze najeprzygotowa do wypetnienia i wypetdi zgodnie
ze specyfikag ,Naprawa (przez uszczelnienie) pothych i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa
goraco” lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzgbmaprawy (wg punktu 5.2), najespryské
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpagkationovs emulsj asfaltow w ilosci 0,5 l/nf - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltbwya zimno”, z& przy zastosowaniu mieszanek
mineralno-asfaltowych ,na gaco” - zamiast spryskania bocznyé@tianek naprawianego uszkodzenia
alternatywnie mana przykle¢ samoprzylepne fay kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszank mineralno-asfaltownalery roztozy¢ przy pomocy topat i listwowyckciagaczek oraz listew
profilowych. Wzadnym wypadku nie natg zrzucad mieszanki zérodka transportu bezg@dnio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a¢y@se je rozgarnia Mieszanka powinna Byjednakowo spulchniona
na catej powierzchni naprawianego miejsca rat@ z pewnym nadmiarem, by po jej gsgrzeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchmsiadujcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego
miejsca i istniejcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu gpoicia powyzej 60 km/h, nie powinny kiy
wigksze od 4 mm. Rozimng mieszank nalery zagsci¢c walcem lub zagszczarly ptytows.

Przy naprawie obtamanych kredei nawierzchni natey zapewnt odpowiedni opér boczny dla
zag:szczanej warstwy i dobre goizywarstwowe zwizanie.

Jezeli wyboj nasipit wokot peknigcia poprzecznego lub poditego, to po jego naprawieniu nate
niezwtocznie wyfrezow@nad gknicciem w wykonanej tacie szczedim szerokéci 12 mm i gebokasci 25 mm,
a nastpnie wypeltnt ja zalews asfaltows, zgodnie ze specyfikagjNaprawa (przez uszczelnienie) poztych i
poprzecznych sgkan nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawyna powierzchni warstwyscieralnej

5.5.1. Uzupetnianie ubytkdéw ziaren kruszywa i zaprawy r@awierzchni warstwyscieralnej mieszankami
mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry seal”

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniggszgowierzchniach jezdni (pomj 10% powierzchni
remontowanego odcinka drogi) ama stosowakonfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne brdoym
uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od @Gtdom) w zalenosci od gkbokadici tekstury warstwy
scieralnej. Im gtbsza jest tekstura, tym glisze ziarna powinny ldyw zastosowanej mieszance mineralno-
emulsyjne;j.

Naprawione podize musi by bardzo czyste i padane jest by byto nieco wilgotne, alezadnym
przypadku nie mze byt mokre. Suche podie przyspiesza wkanie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego pawania z istnigjcym podi@zem naley powierzchng starej warstwy asfaltowej
spryska emulsy w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/frlub wetrzé szczotkami w podize rozcigiczone wod (w
stosunku 1:1) konfekcjonowamieszank mineralno-emulsyjaw ilosci od 0,8 do 1,0 kg/f Aby utrzyma
czas wysychania i wzania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do&g naley pracowa tylko przy
suchej i gogcej pogodzie (temperatura pogdopowyej 1C), a zapraw nanost tylko w cienkich warstwach
(do 3 kg/nf w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowaniaksizej ilaici nalezy to zrobé w dwéch warstwach
po 3 kg/m). Druga warstwa me by¢ wbudowana dopiero po wyschoiu pierwszej warstwy.



Konfekcjonowan mieszank mineralno-emulsyjmnalezy wylewa ze szczelnych pojemnikéw i
rozprowadza przy pomocy gumowych listew przesuwanyetznie po powierzchni lub teprzy pomocy
recznie przesuwanych udzei rozkltadajcych (skrzynie bez dna z gumowymi listwaduiagajacymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawyjerin¢ oddane do ruchu dopiero po catkowitym
wyschniciu mieszanki w roztzonej warstwie.

W zaleznosci od temperatury i wilgotnimi powietrza celowe jest ograniczeniggtiosci ruchu do 40 km/h
w ciagu 1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupelnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warséeigralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi
do wypetnienia

Mieszanki do wypetniania poréw, sktadajsk z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego zérodkiem adhezyjnym, magwvnika¢ w czyste pory w warstwigcieralnej i nieco rozpuszcza
(zmiekcza®) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni,tai zapewnia to mocne pgzenie mieszanki z
podiazem.

Mieszanki nalgy stosowa przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza pey§°C. Podige musi
mie¢ oczyszczone pory i ldysuche.

Mieszank nanosi si bardzo cienk warstwy (od 0,8 do 1,3 kg/ﬁ) i bardzo energicznigciaga st ja
listwami. Bezwzgtdnie naley unikat wypetniania wybojowd mieszank, gdyz w tych miejscach proces
odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo diugowodowat obnienie stabilnéci warstwy w takim
miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozémia mieszanki naky rownomiernie posyggja czystym
piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 duw ilosci od 3 do 5 kg/rh Po tym zabiegu mima
odda nawierzchrg do ruchu.

5.5.3. Uzupetnianie ubytkdéw ziarn, kruszyw i lepiszcza pwwierzchni warstwyscieralnej technik sprysku
lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkdw ziarn, kruszyepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nexzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana” i
warunki opisane w tej OST powinny bprzestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drégtedorii ruchu od
KR3 do KR6.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéi ubytkdéw naley stosowd odpowiedni sprz do
ich naprawy.

Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych aglstosowa remonter wykonujcy przy jednym
przegciu maszyny, sprysk lepiszczem (katiorosmulsy asfaltow), posypanie grysem granulowanym i
wcisniecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonychiamastosowa specjalny remonter natryskoy
pod cénieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowankationowy emulsy asfaltovs. Remonter ten unitiwia
0oczyszczenie naprawianego miejscaapnym powietrzem, a naginie poprzezetsamy dysz natryskiwana
jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowejsipnie przy uyciu tej samej dyszy natryskuje: god
cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonymy@®zy) emulsy W koncowej fazie nalgy zastosowé
natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji b2 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni rigleastosowé&odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezparednio po tak wyremontowanym miejscu zeamdbywa si¢ ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST-01,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzy&lkgprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badamateriatéw przeznaczonych do wykonania robét egstawd je Inzynierowi do
akceptacji.



6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Badania przy uszczelnianiueian nawierzchni

W czasie uszczelnianiagg@n nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowiddadania

zgodnie ze specyfikacjNaprawa (przez uszczelnienie) podiych i poprzecznych ggan nawierzchni
bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-tsfaich

W czasie wykonywania napraw uszkofizalery kontrolowa:

przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaamieszanek, ktérymi ¢olzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
sktad wbudowywanych mieszanek
iloé¢ wbudowywanych materiatéw na 1°mcodziennie,
réwnas¢ naprawianych fragmentéw - k@dy fragment
Réznice miedzy naprawion powierzchn a sisiadupcymi powierzchniami, nie powinny Bywieksze

od 4 mm dla drog o pdkosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla dr6g agkosci ponizej

60 km/h,
pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedoigjpo zagszczeniu powinien iyzgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna¢ bywykonana ponad krawlz otaczajcej
nawierzchni o 2 do 4 mm, §é warstwe wypetniagca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na
zimno” (o dlugim okresie sktadowania). Przy innyobdzajach mieszanek, ktére snniej podatne na
dogeszczenie poziom warstwy wypetniagj ubytek powinien byywyzszy od otaczafej nawierzchni o 1 do
2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01,Wyani&gogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej pongéni

nawierzchnt zas dla uszczelnionych gkan poprzecznych i podinych jednosti obmiaru jest m (metr).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-01,Wyaniég ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jali wszystkie pomiary i badania z zachowaniem taiejiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

9

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni i¢obe krawedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usunicie wody),
ew. spryskanie dna i bokéw emulsjsfaltovs,
ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,

ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszsmie sgkan, usungcie sladow i
plam olejowych oraz zagruntowarsigianek spkan gruntownikiem.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmemontu cgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksp obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- wywo0z odpadow,
- dostarczenie materiatléw i sgta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenggmjojektows i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMeawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fedé EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999.
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techniczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z remontem ggtkowym nawierzchni z betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drdgaalicach i placach

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azwanych z
wykonaniem i odbiorem remontuastkowego nawierzchni z betonu cementowego, wszlstiipow i
rodzajow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Remont castkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznyeykonywanych na bieco, zwazanych
z usuwaniem uszkodaeawierzchni zageajacych bezpieczestwu ruchu, jak rowniezabiegi obejmujce mate
powierzchnie, hamage proces powkszania si powstatych uszkodse

Pogcie ,remont czstkowy nawierzchni” wchodzi w sktad ogélnego ¢gma ,,utrzymanie nawierzchni”, a
to z kolei jest okjte ogdlniejszym peciem ,utrzymanie drég”.

Przyporadkowanie objawdw uszkodaaawierzchni mgliwym przyczynom uszkodzepodano w
tablicy 1.

1.4.2. Pekniecie plyty - utrata cigtosci ptyty betonowej wskutek wadliwego wykonania higstapienia w
ptycie napegzen rozcagajacych wigkszych od jej granicznej wytrzymaid na rozciganie.

1.4.3.Wioskowate gknigcia ptyty (rysy) - powierzchniowe drobnegkmigcia (najczsciej w postaci siatki),
ktorych gkbokas¢ nie przekracza kilkunastu milimetrow, a rozwéftgqeknigé jest mniejsza od 1 mm.
Najczsciej spowodowane zaniechaniem lulydatmi w pietgnacji betonu w okresie wdania i dojrzewania
betonu.

Tablica 1. Przypordkowanie objawéw uszkodaaawierzchni z betonu cementowegozingym przyczynom
uszkodzé

Objawy kedzer

Mozliwe przyczyny uszkodze

w podiazu odksztatcenia X A X X
erozja lub zniszczenia K K X X
w konstrukcji | grubéé X
nawierzchni wielkéc piyt X X
konstrukcja szczelin X
dyblowanie x| X X X
kotwienie X| X X X
w betonie wytrzymale X | x X | X
cementowym | kruszywo X
skiad betonu X X A
zawartdé powietrza X




w realizacji sposb6b wykonania szczelin X [x |x [x X
budowy wykonanie nawierzchni X X X
piekgnacja nawierzchni preparatam X X
pielegnacja innymirodkami X X

w eksploatacji| poziome ruchy ptyt X X X X
nawierzchni pionowe ruchy plyt K K X
brak pknie¢ w szczelinach skurczowygh X
odwodnienie X X
zaniedbanie utrzymania X K X X
nadzwyczajne obatenia samochl x X | X X | X X

silne mechaniczne dziatanie (np. X XX X X
gasiennic)
przekroczony czaszytkowania x| x| x| X x| x| x| X

X - mazliwa zaleznosé

Uwaga: Uszkodzenia i mbwe przyczyny mog wystpowa pojedynczo, ale take w ich wzajemnej
kombinaciji.
Kolejnos¢ przyczyn wymieniona w tablicy nie niadnego wptywu na stopigch waznosci.
1.4.4.Uszczelnienie sgkan - sposob naprawy nawierzchni betonowej polggana przywroceniu szczelfw
powierzchni ptyty wzdha linii utworzonej przez gkniegcie.

1.4.5.Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat bitumiczny, stosowany ,raago” lub materiat z mas
stosowanych ,na zimno”, do uszczelnianigkipie¢ i wypetiania (wyattych) szczelin, ktéry po wypetnieniu
zachowuje pelp szczelné¢ i elastyczné¢ oraz nie ulega oderwaniu adtianek piyty lub rozerwaniu w
najnizszych temperaturach aganych przez nawierzchnbetonow w okresie zimowym.

1.4.6. Gruntownik (primer) - roztwér gruntagy, sktadagcy sk ze specjalnych substancji nanoszonych na
bocznescianki szczeliny (gkniecia) w celu zwgkszenia przyczeproi zalewy do tychicianek.

1.4.7. Ciecie i frezowanie gknie¢ - poszerzanie istniggych pknie¢ w ptytach betonowych specjalfrezarka
palcowa lub czsciej, przecgcie i poszerzenieginigcia diamentowymi tarczamidnymi w celu uzyskania w
gornej czsci peknigcia rowku o pionowyditiankach, o przekroju zldbnym do prostoknego, o
odpowiedniej szerokai i gigbokasci.

1.4.8. Sznur uszczelniagy (kord) - wktadka ze spienionego materiatu syuehego o walcowatym ksztaicie.
Sznur jest materialem podpiereym utazon zalew i zabezpiecza przedeffiszym wnikaniem zalewy w trakcie
wypetniania m szczeliny i eliminuje tréjptaszczyznavprzyczepnét zalewy. Mae stanowé rowniez
dodatkowe zabezpieczenie szczeliny przed wnikamedy i zanieczyszczewglab szczeliny, j#li

uszczelnienie zalewzostanie uszkodzone.

1.4.9. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST -01 ,Wymagania ogoindt 4.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w OST-01,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw OST-
01,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania remontow egtkowych nawierzchni betonowych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny bydostosowane
do rodzaju i wielkéci uszkodzenia.

Glebokie uszkodzenia nawierzchniowych ptyt betonow§rgh przy wysipieniu duej liczby sgkan w
narazach ptyt i tworzeniu siwybojow) naley naprawig:



- betonem cementowym,

- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi ibwdowywanymi na gaco (typu betonu
asfaltowego lub asfaltu lanego),

- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymibwdowywanymi na zimno (o dtugim okresie
sktadowania).

Niewielkie wykruszenia kragdzi ptyt i powierzchniowe ptytkie uszkodzenia pomwynby¢ naprawiane
zaprawami cementowymi z dodatkiem polimeréw.

Nieszczelne wypetnienia szczelin skurczowych srezzania powinny kyusunete i ponownie
wypetnione odpowiednizalews ,na goxco” lub ,na zimno”.

W ramach remontu ggtkowego nawierzchni betonowych powinnybigwniez wykonywane
niewielkie roboty zwizane z poprawodptywu wody powierzchniowej oraz z przykrgdziowym
uszczelnieniem piyt na styku zevdkowym pasem dzigtym oraz z poboczem. Roboty te mdjre znaczenie
dla zmniejszenia negatywnego wpltywu wody na waryakiparcia piyt przy kragdziach jezdni.

Ptaszczyzny nawierzchni betonowych, z ktérych zimwoli sptywa woda opadowa (z pochyleniem
poprzecznym powej 3 promili) powinny by poddane rowkowaniu, by wyeliminowajawiskoslizgu wodnego
(aguaplaningu), j@i predkos¢ ruchu jest wiksza od 60 km/h. Rowki powinny ndiszeroké¢ 8 mm i gkbokasé
5 mm i powinny bywykonane co 25 lub 50 mm.

2.3. Beton cementowy

Do naprawy gibokich uszkodzenawierzchniowych ptyt betonowych, ktére zagia bezpieczastwu
ruchu na drodze, moa wy¢ betonu z dodatkami sprawdzonych preparatow updasigacych i
przyspieszajcych wihzanie cementu oraz poprawieych whasnéci fizykomechaniczne stwardniatego betonu.

Sktad mieszanki betonowej powiniencby miare mazliwosci zblizony do sktadu betonu w istnigjych
piytach.

Wymagania dla betonu do wypetnianiglgkich ubytkéw (powyej 5 cm) w ptytach nawierzchni
betonowej, § nastpujace:
- nasikliwos¢, wg PN-B-06250 [1], nie wksza od 4,5%,
- przepuszczalrig wody, wg PN-B-06250 [1] - stopievodoszczelnéci co najmniej H8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06250 [1] - co najmRie50,
- klasa betonu, co najmniej B35.

Sktad betonu cementowego powiniert raprojektowany z odpowiednich materiatéw, a jego
wytwarzanie, transport, wbudowanie powinng agodne z ,Wymaganiami i zaleceniami dotyozmi
wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” [3].

2.4. Beton asfaltowy

Do wypetniania gibokich uszkodzenawierzchniowych ptyt betonowych it zastosowabeton
asfaltowy o uziarnieniu dostosowanym dehgikasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniuznlch kawatkow
betonu i usuriciu zdegradowanej warstwy betonu), przy czym ng{sze ziarna w mieszance betonu
asfaltowego powinny simiesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4efpokasci uszkodzenia do 80 mm. Przylgszych
uszkodzeniach natg zastosowaodpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgowevbudowane
oddzielnie o dobranym uziarnieniu i tawosciach fizyko-mechanicznych jak dla ruchu KRKR5, przy
zastosowaniu jako lepiszcza asfaltu D-50 lub D-70.

2.5. Asfalt lany

Do szybkiego wypetnienia powierzchniowych uszkadaawierzchniowych ptyt betonowych,
szczegOlnie w mniej korzystnych warunkach atmosfanych nk ;3 wymagane dla wbudowania betonu
asfaltowego, mma zastosowaasfalt lany.

Sktadniki mieszanki mineralnej dla asfaltu langgavinny by tak dobrane, aby:

a) wymiar najwkkszego ziarna w mieszance nie bykkgizy od 1/3 gibokasci wypetnianego ubytku w plycie
betonowej (przy ubytkach do ok. 4 cm),

b) mieszanka mineralna miala uziarnienie réwnomierstepniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita sk w granicach krzywych dobrego uziarnienia wg PN68Zb [2].

Probki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanedowycicte z nawierzchni (po naprawie ubytku)
powinny wykazywa nastpujace wiaciwosci:



a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 amtemperaturze 4G

po 30 minutach, mm, nie egej niz 5
b) przyrost penetracji po napnych 30 minutach, mm, nie gdej
niz 0,6
C) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gejovarstwy réwnomierne

2.6. Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno

Dla krotkotrwatego wypetnienia @bokich uszkodze nawierzchniowych ptyt betonowych mpby¢
zastosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwa zavbudowywane na zimno. Mieszanka mineralno-
asfaltowa na zimno powinna spefigastpujace wymagania, wg metody Marshalla:

- stabilng¢, nie mniej nk 100 daN,
- odksztatcenie, nie wtej niz 5 mm.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnionenigdyiozna zastosowabetonu cementowego,

betonu asfaltowego lub asfaltu lanego.

2.7. Zalewa uszczelniajca

Przy wymianie wypetnienia szczelin nafezastosowaodpowiednie zalewy uszczelriag o
wihasciwosciach zgodnych ze specyfikagNaprawa (przez uszczelnienie) pothych i poprzecznych ggan
nawierzchni betonowych”.

2.8. Gruntownik

Gruntownik, zwgkszapcy przyczepn& zalewy doscianek szczeliny, natg stosowa w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadavymaganiom okrdonym w specyfikacji ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podiunych i poprzecznych ggan nawierzchni betonowych”.

2.9. Sznur uszczelniajcy (kord)

Sznur uszczelniagy szczelig nalezy stosowa w przypadkach przewidzianych w dokumentaciji
projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowargez lrzyniera.

Sznur uszczelniagy powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w specyfikacji ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podinych i poprzecznych ggan nawierzchni betonowych”.

2.10. Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami

Do wypetnienia (naprawy) niewielkich powierzchnigat ubytkéw plyt (< 0,5 ) oraz naprawy
uszkodzonych kragdzi nawierzchniowych ptyt betonowych v stosowégotowe zaprawy cementowe,
ktére & mieszankami cementow portlandzkich, starannie attdgo kruszywa oraz dodatkoéw modyfdayjch,
gtéwnie polimerowych. W sktad zaprawy moréowniez wchodzé dodatek zbrojenia rozproszonego z wiokien
szklanych lub syntetycznych.

Gotowe zaprawy cementowe modyfikowane polimerawgnzawierg kruszywo o uziarnieniu od 0
do 1 mm, od 0 do 2 mm, od 0 do 4 mm lub od 0 dan8 Majwickszy wymiar kruszywa dobierany jest w
zaleznoéci od gkbokaici uszkodzenia.

Zapraw z kruszywem o uziarnieniu od 0 do d mmzma jednorazowo uky¢ warstw o grubgci od
3d do 8d. Mana stosowéazaprawg od 0 do 1 mm i w zadmosci od wielkaci (gigbokdsci) uszkodzenia
dodawa do niej grubsze kruszywo o uziarnieniu paey2 mm w ilgci 1:2 w stosunku do masy suchej
zaprawy. Gorny wymiar ziaren dodawanego kruszywaimien by mniejszy od 1/3 gruldci uktadanej
warstwy. Do warstwy wierzchniej nale uzy¢ zaprawy drobnoziarniste;j.

Zaprawa powinna posiaélaprobat techniczi wydary przez uprawniofnjednostl.

Dla zapewnienia dobrego pawania zaprawy z betonem piyt istaigych naleéy stosowa sie do
zalec@ producenta zapraw, dotygz/ch:

- technologii przygotowania naprawianej powierzchetomu,

- zastosowania odpowiedniej warstwy sczepnej (kontedyj).
Warstwa sczepna me by wykonana z drobnoziarnistej zaprawy cementowejyfikowanej emulsi
akrylowa (wg zalecé producenta) lub ze specjalnych preparatéw dostageh przez producentdéw zapraw.



Ze wzgkdu na cesto wysepujaca konieczné¢ szybkiego oddania naprawianej nawierzchni do ruchu
zastosowana zaprawa powinna wykaz§ s krotkim czasem vazania:
- pocatek wiazania w okresie 15 minut,
- koniec whzania w okresie 30 minut.
Stwardniata zaprawa powinna wykazywee nastpujacymi wiasciwosciami:
- wytrzymata¢ nasciskanie po:

- 2 godzinach, co najmniej 10 MPa,
- 24 godzinach, co najmniej 25 MPa,
- 28 dniach, co najmniej 50 MPa,

- wytrzymala¢ na zginanie po 28 dniach, co najmniej 8 MPa.

Wolniej wiazace zaprawy magby¢ zastosowane za zgpthzyniera, lecz normowa wytrzymaiod
zapraw po 28 dniach powinna spefigymagania jw., natomiast wytrzymaéonasciskanie po 48 godzinach
dla tych zapraw nie powinna dynniejsza od 20 MPa.

Zaprawa powinna liypakowana w szczelne worki lub pojemniki (hobokihasie 10 lub 25 kg.

Zapraw; nalezy sktadowa w warunkach zabezpieczajch p przed zanieczyszczeniem.

2.11. Piekgnacyjne preparaty powtokotworcze

Do piekgnacjiswiezego betonu lub zaprawy cementowej wbudowanej w e@ehng powinny by
uzyte odpowiednigrodki zapobiegajce przesuszeniu przypowierzchniowej warstwy betabwaprawy
cementowej.

Mozna wy¢ do tego celu grubycte(4 mm) mat wtdkniny utrzymywanej w stanie wilgotnyreez
okresowe polewanie ich wadub natryské naswiezy beton odpowiedni preparat powtokotwoérczy, posiatia
aproba¢ techniczm, wydary przez uprawniomjednostk.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST-01,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania powierzchni betonu @ed naprawg

Naprawiana powierzchnia betonu must legzyszczona z fino zwhzanych z podieem fragmentow
betonu, pytu i innych zanieczyszézeozostatéci srodkéw adhezyjnych, mleczka cementowego, a
zanieczyszczenia smarami, olejemgagwym lub lepiszczem bitumicznym muaday¢ catkowicie usunite.
Wytrzymatas¢ podiaza na odrywanie po oczyszczeniu powinna b mniejsza od 1,5 MPa.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsie mozliwoscia korzystania ze spgu do
przygotowania betonu do naprawy, takiego jak:

- przecinarki betonu z diamentowymi tarczamidymi, 0 mocy co najmniej 20 kW, do przycia kravedzi
naprawianych powierzchni ptyt podtlem prostym na gbokas¢ co najmniej 10 mm,

- urzadzenia do $rutowania lub piaskowania uszkodzonych powierzchnituszcacego s¢ betonu i
zanieczyszcae

- urzadzenia do czyszczenia uszkodzonych powierzchnirsémiem wody pod énieniem 40 MPa,

- mechaniczne szczotki z pochtaniaczami do czyszazsmiierzchni,

- sprzarki powietrza o wydajriei od 3 do 5 fimin przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa zaopatrzone w sprawne
odolejacze spzonego powietrza,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujwaymi dyskami z drutow stalowyclsrednica
dyskow z drutéw stalowych wirggych z pedkoscia 3000 obr./min nie powinna bynniejsza od 200 mm.

3.3. Maszyny do przecinania ptyt betonowych i wykoywania w nich rowkéw

Do przecinania uszkodzonych ptyt betonowych w egfmiany ich fragmentéwdulz catych piyt,
Wykonawca powinien dysponowaa budowie przecinarkami do betonu o mocy co nigjad kW z
diamentowymi tarczami frtymi o srednicach umiiwiajacych przecicie ptyty na peta grubag¢. Przecinarki te
beda rowniez stosowane do wykonywania rowkéw niedhych do uszczelnienia dman nawierzchni
betonowych wg OST D-05.03.16 ,Naprawa (przez udnézeie) podtinych i poprzecznych ggan



nawierzchni betonowych”. Do wykonywania rowkow preszczelnianiu sgkan nawierzchni betonowych mag
by¢ zastosowane frezarki z palcowymi frezami udarowostowymi.

3.4. Sprat do mieszania zapraw cementowych modyfikowanych fimerami

Do mieszania zapraw nalezastosowaspiralne mieszadto (nie aluminiowe!) rdgane wiertark o
liczbie obrotéw na mingtwynoszcej od 250 do 500.

3.5. Sprat do wbudowywania nawierzchniowego betonu cementowe

W zaleznosci od potrzeb, wynikaicych z zakresu wykonywanych napraw, Wykonawca zapew
nastpujacy sprzt do wykonania robot:
- wibratory listwowe lub butawowe o egtotliwosci i energii wibrowania dostosowanej do konsystencj
wbudowywanego betonu,
- faty profilowe, szczotki do teksturowania itp.,
- urzadzenie do natrysku piginacyjnych preparatéw powtokowych.

3.6. Sprat do wbudowywania betonu asfaltowego na gaco i mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno

W zaleznosci od potrzeb, wynikaicych z zakresu wykonanych napraw, Wykonawca zapewni
nastpujacy sprzt do wykonania robot:
- rozkladarki do betonu asfaltowego (przyekszym zakresie roboét) lub skrzynie bez dna przesewa
mechanicznie na ptozach regualeych grubéc¢ rozktadanej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej

- walce stalowe wibracyjne (przy gkszym zakresie robot) lub zgggczarki ptytowe.
Przy bardzo matym zakresie robét dopuszcgaozikltadanie mieszanekaznie przy ayciu fopat i
listew profilowych.

3.7. Sprat do wbudowywania zapraw cementowych modyfikowanyclpolimerami

Wykonawca powinien zapewnnastpujacy sprzt do wbudowywania zapraw cementowych
modyfikowanych polimerami:

- sztywne pdzle do wcierania warstwy sczepnej w naprawiandgiedbetonowe,

- kielnie, szpachle i pace murarskie do nanoszersagiszczania zaprawy na zagruntowane (naprawiane)
podiaze betonowe,

- listwy (z drewna impregnowanego), wkiladki do fornaa szczelin skurczowych i rozszerzgnm
ze styropianu) oraz przymiary liniowe, poziomnidaty profilowe,

- szczotki do teksturowania (uszorstniania) powienzctaprawianych piyt,

- spryskiwacze do nanoszenia pgglacyjnych preparatéw powtokowych.

3.8. Sprat do scinania (sfrezowania) nieréwndci betonu (uskokow piyt)
W zaleznosci od zakresu robo6t i potrzeb Wykonawca powiniepezenic sprzt do scinania

nieréwndci betonu:

- samojezdne undlzenie z szybko wirgcymi watami zaopatrzonymi w elastycznie zamocowalementy
udarowe,

- samojezdne urzlzenie z szybko wirggcym watem zaopatrzonym we frezy zglikdw spiekanych,

- samojezdne ugdzenie z wirujcym watem zaopatrzonym w diamentowe tarczgdrustawione jedna obok
drugiej z zachowaniem odgiu od 1 do 3 mm.
Kazde z ww. uradzer powinno pracowd,na mokro” (z zastosowaniem natrysku wody).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST-01, Wymagania ogolne™4pkt
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naoraco”

Przy naprawie niewielkich powierzchni, najgransportowé goraca mieszank mineralno-asfaltoww
pojemnikach izolowanych cieplnie (np. w drewnianyzamknétych skrzyniach).



4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno powinny¢biransportowane zgodnie z specyfikaci
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychwayizanych i wbudowywanych ,na zimno”.

4.4. Transport betonu cementowego
Swiezy beton powinien by transportowany do miejsca wboudowania zgodnie 23P06250 [1].
4.5. Transport sktadnikéw zapraw cementowych

Transport sktadnikdw zapraw cementowych modyfikoyen polimerami oraz sktadniki ptynne
powinny by transportowane w oryginalnych opakowaniach prodtazesamochodami dostawczymi lub
skrzyniowymi (z opaczami). Woda powinna ldytransportowana w czystych pojemnikach lub cystina

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogollne zasady wykonania robét podano w OST-01, Wyemé& ogolne” pkt 5.
5.2. Wymiana wypetnienia szczelin

Uszkodzone wypetnienie szczelin powinn@ mgunete bez naruszenia kradzi ptyt. Po usuriciu
istniejacego wypetnienia naly oczysci¢ szczeliny mechanicznymi szczotkami z waayjmi dyskami z drutéw
stalowych. Ewentualne uszkodzenia kedwi ptyt naley naprawt zapravg cementow modyfikowary
polimerami wg pktu 5.4. Po catkowitym zyganiu zaprawy naky ponownie oczici¢ szczeliny mechaniczan
szczotly i wypeint je zalevg zgodnie z punktem 5 specyfikacji ,Naprawa (przezazelnienie) poditnych i
poprzecznych sgkan nawierzchni betonowych”.

5.3. Uszczelnienie gfkan

Uszczelnienie sgkan nalezy wykona zgodnie z punktem 5 specyfikacji ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podiunych i poprzecznych ggan nawierzchni betonowych”.

5.4. Naprawa uszkodzonych krawdzi i powierzchniowych uszkodzé piyt

Obtamane krawdzie ptyt betonowych, szczegodlnie przy szczelinglalrczowych i rozszerzania, na
gtebokas¢ wiekszy od 5 mm powinny by naprawione zapraywcementow modyfikowar, polimerami.

5.4.1.Roboty przygotowawcze

Trwalcs¢ naprawianych kragdzi piyt zaley w duzym stopniu od jakéri przygotowania podta, ktére
przed utgeniem warstwy sczepnej musidgoktadnie oczyszczone ze zniszczonych fragmenttonu i
innych zanieczyszchemechanicznych i chemicznych, spem wymienionym w punkcie 3.2. Przy matym
zakresie rob6t mana dopdci¢ reczne odkuwanie (groszkowanie) powierzchni betonwauzyskania podi@

o dobrej wytrzymatéci i czystgci chemicznej.

W celu osigniccia wysokich parametrow wytrzymdtaowych konieczne jest przygiie kravedzi
powierzchni betonu przy naprawianej kegdai na gébokas¢ co najmniej 3 mm i usuegtie resztek betonu od
strony obtamanej kragdzi.

Po oczyszczeniu tak przygotowanych kegdwi nalety je nagczy¢ woda i przez 24 godziny
utrzyma fragmenty ptyt w stanie nawilgoconym.

5.4.2.Wykonanie naprawy

Po 24 godzinach navdnia betonu nals przystpi¢ do naprawy obtamanych kradzi ptyt. W
pierwszej kolejnéci nalezy zamocowéa w szczelinach (na caglebokas¢ szczeliny) wkitadki z mocnego
styropianu o szerokoi rownej rozwartéci szczeliny i wysoka rownej gkbokasci szczeliny.
Warstw; sczepn nalery wetrze sztywnym gdzlem w wilgotr, (lecz nie moks!) powierzchng naprawianego
betonu, a nagpnie przy pomocy kielni, szpachli i pac murarskignig¢ wymieszan zaprawg cementow o
konsystencji gstoplastycznej i zagci¢ ja szpachi i paa murarsly oraz wyréwna do powierzchni naprawianej
piyty. Sztywnym gdzlem naley nad& powierzchni wyréwnanej zaprawy fakéuzblizona do istniejicej
nawierzchni betonowej, po czym zabezpidcagprawiany fragment ptyty przed nadmiernym wysydiéian,
zgodnie ze wskazowkami producenta zaprawy. Po anyskvtgciwe] wytrzymataci zaprawy wkladk



styropianowy nalezy usura¢ szczotly mechanicza z wirujacym dyskiem z drutéw stalowych i wypetraaleva
bitumiczn.

Uszkodzenia powierzchniowe ptyt mplgy¢ w analogiczny spos6b naprawione zapraamentow
modyfikowara polimerami.

Temperatura naprawianego betonu nie powinidani#gza od +8C i nie wyzsza od 35C.

Przy temperaturze vigzej od +20C nalery uwzgkdni¢ fakt przyspieszenia procesuazania zaprawy,
gdyz wszystkie czynnéi zwiazane z wbudowywaniem zaprawy powinnyt lmakaczone przed rozpogeiem
procesu wizania zaprawy.

Jeili uszkodzenia powierzchniowe nie mplgy¢ szybko naprawione zaprawami cementowymi (lub
betonem) modyfikowanymi polimerami, z powodu niel@tnych warunkéw atmosferycznych (np. zbyt niska
lub zbyt wysoka temperatura), to uszkodzenia tezgalaprawé mieszankami mineralno-asfaltowymi
(korzystnie z asfaltem modyfikowanych polimerami).

Mieszankami mineralno-asfaltowymi ,na goo” nalezy réwniez uszczelni boczne krawdzie ptyt
wystapce ponad poziom pobocza.

5.5. Usuwanie uskokow (stopni) piyt

Powstate poditne i poprzeczne uskoki (stopnie) ptytgksze od 8 mm powinny Byusungte przez ich
sciecie. Powstajcy w trakciescinania (frezowania) szlam orézinane czstki betonu nie magprzedostawa
sig do uradzen wglkgbnego odwodnienia nawierzchni i korpusu drogowegglyz mogtyby doprowadzido
niedraznosci tych uradzen.

Uskoki (stopnie) ptyt magby¢ rowniez prowizorycznie wyréwnane przez naémie warstw (w formie
odpowiednich klindw) z mieszanek mineralno-asfaltolwv,na gosco” (beton asfaltowy lub asfalt lany) o
uziarnieniu odpowiednio dostosowanym do widtliauskokow. Korzystnie jest, aby do wytwarzaniahtyc
mieszanek zostakzyty asfalt modyfikowany polimerami.

5.6. Wymiana czsci lub catych piyt
5.6.1.Zasady ogdlne

Je&li powstate spkania prowadz do szybkiego zniszczenia fragmentow lub catych pétonowych i
zagraa to bezpieczestwu ruchu drogowego, to naleje wymient badz zasapi¢ (tymczasowo) przez
wbudowanie warstwowo mieszanek mineralno-asfaltéwya@ gonco”, do poziomu ssiednich
nieuszkodzonych ptyt betonowych.

Wymiana cgsci ptyt wchodzi w rachubpprzy sgkaniach 1-6 wg rysunku 1, a wymiangda
piyt przy sgkaniach 7 i 8.

Wymienione piyty (ich cgci) powinny by takiej samej grubiwi jak ptyty sisiednie, zakrawedzie
wymienionych czsci ptyt powinny by rownolegte do szczelin podiaych (lub poprzecznych) na catej diégo
(szerokdci) piyt.

Szeroké¢ wbudowanych nowych fragmentdw éei) ptyt powinna by wicksza od 1 metra. Przy
odnawianiu (wymianie) ptyt albo e&i ptyt, ktérych diugéc jest wieksza od 6 metréw, celowe jest
zastosowanie dodatkowych szczelin poprzecznych.

Wymienione ptyty (ich cgci) powinny by wykonane z betonu o podobnych yaavosciach jak w
sasiednich (istnigjcych) ptytach.

Zaleca si wykonywanie nowych ptyt (e#ci ptyt) w temperaturach od 10 do°8) by zmniejszy
ryzyko zwikszonego rozwarciagszczelin skurczowych, przy betonowaniu wzagych temperaturach.
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Rys. 1. Typowe przypadki skan nawierzchni z betonu cementowego
1-podiwne w odlegtéci do 1 m od krawdzi ptyty, 2-poprzeczne w odlegiti do 1 m od kragdzi
piyty, 3- poprzeczne w odledgic ok. 1,5 m od kraedzi piyty, 4-ukéne wsrodku ptyty, 5-ukéne w
rogu piyty, 6-poprzeczne wodku piyty, 7-rozchodee s¢ w srodku piyty, 8-krzgowe wsrodku
piyty, 9-przykravgdziowe krotkie, 10-podiine wzdhi krawedzi ptyty



Przy wymianie czsci piyt lub catych ptyt betonowych na konstrukcjawierzchni z warstw mineralno-
asfaltowych, szczegélniegeprzylegap one do szczeliny rozszerzania, aglsie liczy¢ ze stosunkowo
szybkim powgkszaniem & rozwarcia gsiednich szczelin skurczowych i sliovym dogeszczaniem giwarstw
asfaltowych.

Jeli oprocz tegod technily (warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowyaotgaie wykonana
wymiana ptyt (cgsci ptyt) nie na catej szerokoi jezdni ale tylko na pojedynczych pasach rucbwy bkresach
diugotrwatych upatéw mie dof¢ do zniszczeniaasiednich plyt betonowych, na skutek przekroczenizp
sciskapce napgzenia podtane (wywotane termiczprozszerzalngcia betonu) wytrzymatéci betonu w ptytach.
Dlatego technika zagtowania ptyt betonowych (g¢gci) konstrukcji z warstwami z mieszanek mineralno-
asfaltowych mee by traktowana jedynie jako zabieg daomg i przed wystpieniem nasfpnego okresu upatéw
nalezy wymienic te konstrukcje na ptyty z betonu cementowego.

5.6.2.Roboty przygotowawcze

Przed usurtciem uszkodzonych ptyt lub ich €zi nalezy sprawdzt, czy sisiednie pityty § dobrze
ustabilizowane i czy ich powierzchnie mdgy¢ ptaszczyznami odniesienia przy wbudowywaniu nowyist.
Jezeli zostanie stwierdzonee sisiednie plyty klawiszuj lub ulegly przemieszczeniom, przed wyngan
uszkodzonych ptyt naky podnigc¢ ptyty do wigciwego potaenia i ustabilizowéje metod iniekcji
szybkowazaca zapravd cementowo-piaskogv Poniewa zabieg ten przekracza zakres remontistowego,
wigc do czasu wigiwej naprawy naley podpé¢ decyzje tymczasowej naprawy uszkodzenia pezigiu
mieszanek mineralno-asfaltowych, w tym na przyldezkz utgenie uszczelniafo-wzmacniajcej naktadki z
mieszanki mineralno-asfaltowej ,na goo”.

Przy wymianie ptyt (ich egci) nalezy tak je usuwé, by nie bytlo maliwe uszkodzenie betonu
sasiednich piyt, zmiana ukfadu i kierunku istai@ych dybli i kotew oraz uszkodzenie pozdapodbudowy).
Podstawow techniky usuwania uszkodzonych ptyt (ichegei) powinno by ich pockcie diamentowymi
tarczami tacymi i wyjecie pocetych (na peta grubac¢) fragmentow ptyt bez ich rozbijania na miejscucie®
ptaszczyzny fragmentow ptyt pozostaych w nawierzchni betonowej powinnydpgokryte powtolg
antyadhezyja, chybaze przewidziano silne zazanie dobetonowanego fragmentuefcz) ptyty do
pozostawionej G&ci piyty.

Jeli przewidziano silne zvazanie dobetonowanego (nowego) fragmentu ptyty dmgiawionej cZci
piyty, to nie naley wykonywa cigcia (rozdzielajcego) na pelpgrubac lecz jedynie na 1/4 gruboi piyty
betonowej, by po odtamaniu usuwanego fragmentuy gtvstata méliwie pionowa lecz chropowata
powierzchnia kontaktowa umliwiajaca zwhzanie nowego betonu ze starym. Prgecptaszczyzna powinna
by¢ uszorstniona i oczyszczona przed nafbem warstwy sczepnej (wg pktu 5.4.2) i
dobetonowaniu nowego fragmentwe&d plyty.

Zalecaln metod, wyjmowania ptyt jest usuwanie ich za pomarzadzen podnosacych, gdy redukup
do minimum uszkodzenia podia (podbudowy) assadupcych piyt.

Jezeli po rozebraniu uszkodzonych piyt (ickeéa) zostanie stwierdzone uszkodzenie podbudowy, to
nalezy ja odbudowad w ten sposéb, by zostata zachowana gé@ilm@rstw i rodzaj materiatéw taki sam jak w
podbudowie gsiednich ptyt betonowych. Ten sam warunek dotydeyniez odwadniania nawierzchni.

5.6.3.Wbudowywanie mieszanek
5.6.3.1. Wbudowywanie betonu

Istniepce dyble i kotwy, ktore nie funkcjorwprawidtowo, powinny b§ wymienione. Nalgy
przyja¢ jako zasael ze odnawiane (wymienione) ptyty lub ichegzi powinny by polaczone z pozostagymi
ptytami przy pomocy dybli lub kotew. dedobetonowane eZci ptyty map by¢ silnie zwhzane z pozostaga
czescia piyty, to naley zastosowawarstwe sczepn wg pktu 5.4.2. Faktura gérnej powierzchni nowygjt p
(ich czsci) powinna by dostosowana do faktury istraepj nawierzchni. Mgna to osigm¢ przez odpowiednie
teksturowanigwiezej powierzchni betonu (szczajk

5.6.3.2. Wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltdwy

Przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowy@hgomuco” nalery przestrzegawymaga
specyfikacji ,Remont cgstkowy nawierzchni bitumicznych”.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST-01,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&lkerobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badamateriatéw przeznaczonych do wykonania robot egstawt je Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania przy wymianie wypetnienia szczelin orazasmianiu spkan

W czasie wymiany wypetnienia szczelin oraz uszgaeiu sgkan hawierzchni betonowych
Wykonawca powinien prowadzbadania zgodnie ze specyfikagNaprawa (przez uszczelnienie) pogych i
poprzecznych sgkan nawierzchni betonowych”.

6.3.2. Badania przy naprawie uszkodzonych kgdmi ptyt i powierzchniowych uszkodagtyt

W czasie wykonywania naprawy uszkodzonych kdzvptyt i powierzchniowych uszkodaetyt,
nalezy kontrolowat:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do matoa warstwy sczepnej i warstwy zaprawy cementowej
modyfikowanej polimerami (kale naprawiane uszkodzenie),

- réwnas¢ naprawionych fragmentéw piyt (kdego fragmentu),

- cechy wytrzymatéciowe wbudowanej zaprawy, wykongj jedno badanie na kde rozpocgte 1000 kg
wbudowywanej (suchej) zaprawy, ale nie mniej f@dno badanie dla odcinka drogi etigigo remontem
czastkowym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-01,Wyanagogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru roboét dla:
a) wymiany wypetnienia szczelin, uszczelnianigglsh oraz naprawy uszkodzonych krglei plyt jest m
(metr),
b) usuwania uskokow (stopni) ptyt, naprawy uszkddgewierzchni oraz wymiany ptyt (i ichgzi) jest
m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST-01,Wyenéogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jali wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- oczyszczenie szczelin, spoin i powierzchni uszkagzb ptyt betonowych,
- ew. wykonanie warstw sczepnych na powierzchniagawianego betonu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmemontu cgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem szcieljxkan
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatléw i sgta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumenjgmjojektows, SST i ewentualnie zaleceniamiymiera,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoNawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

3. Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych, IFH) Warszawa,
1990rr.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem remontuastkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclcadh i placach
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azwanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowejkananej na:
— drogach (ulicach) lokalnych i dojazdowych,
— przystankach autobusowych, peronachgach pieszo-jezdnych,
- placach, parkingach, wjazdach do bram i gara
— chodnikach, alejach spacerowyébiezkach, paszach,
— $ciezkach rowerowych.

Po uzyskaniu zgody hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OSTznm@stosowado napraw na
wigkszej powierzchni ziremont czstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeuoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@usk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Spoina - odsgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenym materiatem
wypethiagcym.

1.4.3.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowajsekcje
w celu umaliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenym materiatem wypetniagym.

1.4.4. Remont cgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodlmawierzchni z betonowej kostki brukowej o
powierzchni do okoto 5fm

1.4.5.0dnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaia lub ziycie przekraczaj20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerétid dtugasci odcinka wymagajcego naprawy.

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-01,Wymagania ogolne” fi{t 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST-01,Wymagania ogolne” [1] pi&.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST-
01,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materialbw do remontu castkowego nawierzchni z betonowej Kkostki
brukowej

Wymagania dotycce materiatdw do remontu gsgtkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej
powinny odpowiadéwarunkom podanym w specyfikacji ,Nawierzchnia zdmowe]j kostki brukowej .

W mazliwie najwigkszym stopniu nalsy wykorzystag do remontu castkowego materiat kostkowy
otrzymany z rozbiorki istniggej nawierzchni. Nowy materiat uzupetraiey powinien by tego samego gatunku
i koloru co kostka z nawierzchni istriepj.



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST-01 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu castkowego nawierzchni z betonowej kostki

Sprzt do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak mpatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do ygamia
kostek i usuwania zalew, dtut, mtotkéw brukarskiskrobaczek, szczotek, miotkdw pneumatycznycigdav
stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, {dpat

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST-01 ,Wymagania ogdlngpkt 4.

4.2. Transport materiatbw wymaganych do remontu cgstkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Wymagania dotyegce transportu materialtdw do remontaustkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej powinny odpowiadawarunkom podanym w specyfikacji ,Nawierzchnia tdmwej kostki brukowej

;5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-01 ,\Ayamia ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki bikkowej podlegapce remontowi castkowemu

Remontowi castkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki bruljpwe

obejmujce:

— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— przesuwanie rdow kostek pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztalcenia zwkane z lokalnym podnoszenieme shawierzchni lub gknieciami w spoinach pod
wplywem zmian temperatury w spoinach zalanych aagpi@mentowo-piaskoay

- ostabienia stateczia kostek przy ich wykruszaniugsiub wymywaniu materiatu wypetniggego kostki,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. prelazeniu uradzer podziemnych), wadliwej jakoi
poditaza lub podbudowy, niewtgiwego odwodnienia,

— nier6éwngaci bruku z powodu pochyleniaeskostek, powstarych od wysysania przez opony samochodéw
piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracari&&i samochodowych,

— kostki gknicte, zmiadzone, uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformage nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu aatkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowegjatuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontwstkowego,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowejkkdstukowej z oczyszczeniem i posortowaniem
materiatu uzyskanego z rozbiorki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. ulozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkishpavej wraz z ubiciem wzglinie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowan
— ufozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z idgiti wypetnieniem spoin,
— pielegnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontustkowego



Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstikawego powinna obejmowaaty obszar
uszkodzonej nawierzchni orazegz do niego przylegaga w celu tatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istniega.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydyj sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szelfezdni.

Powierzchn przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje hynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniasortowaniem materiatu z betonowej kostki
brukowej

Przy kostce utzonej na podsypce piaskowej i spoinach wypeiorpielskiem rozbiori nawierzchni
mozna przeprowadzidtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskiaiggami stalowymi itp. Uzyskuje si
dos¢ duzo materiatu zdatnego do ponowneggyaia.

Rozbidrle kostki utazonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinachetmygnych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle mtotkami pneumatycznymi, gtyami stalowymi itp., uzyskag
Znacznie mniej materiatu do ponownegwyaia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfajtmilub masami uszczelniggymi nalezy oczysci¢
za pomog haczykow, szczotek stalowyctcenych lub mechanicznych, dhut, topatek itp.

Stwardniad stan podsyplk cementowo-piaskogwusuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypl piaskows, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawig,sivzgkdnie usuwa
si¢ zanieczyszczangOrm jej warstve.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki, nagey sk do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowa i sktadowa w miejscach nie kolidagych z wykonywaniem robot.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usuniciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sian podbudowy i podia gruntowego. 38 sa
one uszkodzone, nalezbadé przyczyny uszkodzenia i usatnje w sposob wigiwy dla rodzaju konstrukgji
nawierzchni. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonapiz@dstawiajc ja do akceptacji layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji liyniera, wyréwna ja chudym betonem o zawaétd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 rbetonu.

5.4.4.Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz daseh ukladania powinny kiyidentyczne ze stanem przed
przebudow. Do remontowanej nawierzchni najeuzy¢, w najwikszym zakresie, kostki otrzymane z rozbiérki,
nadajice st do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany maté&oatkowy powinien b§tego samego
gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskzaleca g wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca siykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskows pod kostlg nalery albo:

— spulchngé, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeint piaskiem, w przypadku uswicia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nastpnie ubt.

Podsypk cementowo-piaskognalezy przygotowa w betoniarce, a nagtnie rozcieli¢ na
podbudowie.

Kostke uktada s¢ okoto 1,5 cm powsej otaczajcej nawierzchni, poniewgpo procesie
ubijania podsypka zagzcza si.



Powierzchnia kostek patonych obok uradzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostkikasizone (np. gknigte) naley wymienié na kostki cate.

Rowna¢ nawierzchni sprawdzagsiata, zachowujc wiasciwy profil podiuzny i poprzeczny otaczgie;
starej nawierzchni.

Szerokaéc¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy betonowymi kostkami brukowymi nalezachowa
taka sam, jaka wysgpuje w otaczajcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sitakim samym materiatem, jaki wygbwat przed remontem.

Szczeliny dylatacyjne wypetiaedirwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowyub |
syntetycznymi masami uszczelnieymi. Chec ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie
nawierzchni, mena wywa¢ cementu o wysokiej wytrzymaido wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnienia spoin zaprayncementowo-piaskoay

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapravi cementowo-
piaskowy, po jej wykonaniu naley pielggnowa przez przykrycie warstywilgotnego piasku o gru§oi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym @zz7 do 10 dni w przypadku zwyktego cementu
portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wyspliytrzymaitdci wczesnej.

Remontowaa hawierzchni mozna oddé do wytku:

- bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piawsikj i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigls wytrzymat@ci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawmentowo-piaskoay

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktegoergmportlandzkiego do podsypki i wypetnienia spoin
jak wyzej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-01,Wymagania ogdélne” [1] pkt
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostaneg:
— aprobag technicza,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych, w przypadksdania ich przez tryniera,
b) wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie remontugstkowego nawierzchni z kostki
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezledna
czastkowego powierzchnia

5 Roboty rozbiérkowe nawierzchni 1 raz Akceptacja tylko kostek
i materiat kostkowy odzyskany z nieuszkodzonych
rozbiorki

Ew. remont z
3 | Podbudowa i podiee gruntowe Ocena cigta | doktadndcia powierzchni
+1cm
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm




Ulozenie kostek (rodzaj, ksztalt, wymiar

Y .
barwa, deseulozenia) Ocena cigla Wg pktu 5.4.4

Wg pktu 5.4.4
Ocena cigla | Prz&wity pomiedzy tat
a powierzchni do 8 mm

6 |Rowna¢ nawierzchni w profilu
podiuznym i poprzecznym

Wypetnienie spoin i szczelin

w nawierzchni Ocena cigta Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gztkowego, w zakresie: jednorodwed wygladu, ksztattu i
wymiaréw kostek, prawidlowdei desenia i kolorow kostek, ktére powinnyébjednakowe z otaczgia
nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- prawidiowas¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brakeksm, wykruszé, plam, deformacji w
nawierzchni,

— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST-01 ,Wyanagogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-01 ,Wyanéogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST | wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
- ew. remont podbudowy i podta gruntowego,
— wykonanie podsypki pod navwnawierzchng.
Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST-01 ,Wymaganialog’ [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST-01,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmemontu czstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowegjotwje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- ew. przygotowanie i remont podia,
- dostarczenie materiatléw i spta,
- wykonanie robot rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,



— ufozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmemontu castkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje
ew. wystpujacych rob6t towarzysgych (jak: obramowanie, kragniki, scieki), ktére powinny b§ ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktdrych zakess pkrélony przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Polskie Normy i normy bramowe dotyczace wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
10.2. Ogoélne specyfikacje techniczne

1. OST-01 Wymagania ogélne
2. S.S.T. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem remontuastkowego chodnika z ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclcadh i placach
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego chodnika z ptyt betonowych, wykonanegqy pirogach, ulicach i
placach.

Po uzyskaniu zgody Hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej SSTzn@ostosowado napraw na
wigkszej powierzchni ziremont czstkowy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Plyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o sp@iwementowym, stanowgde prefabrykowane
elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow.

1.4.2.Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocnigr@wierzchnia drogi, ulicy, lub placu, przeznaczona
dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych phyphewych.

1.4.3.Spoina - odsp pomkidzy przylegajcymi ptytami wypetniony okrdonym materiatem wypetiagym.

1.4.4.Rne%mont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoflzbodnika z ptyt betonowych o powierzchni do
okoto 5nf.

1.4.5.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-01 ,Wymagania ogolne] ikt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST-01,Wymagania ogolne” [8] pi&.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder OST-01
-~Wymagania ogélne” [8] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materialtdw do remontu castkowego chodnika z ptyt betonowych
2.2.1.Ptyty chodnikowe

Do remontu castkowego chodnika natg uzy¢:
- plyty chodnikowe otrzymane z rozbiorki istrieggo chodnika, nadgje s do ponownego wbudowania,
- nowe piyty chodnikowe, odpowiadae wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako materiatpetniajcy,
tego samego gatunku, ksztattu i wymiardw jak piytyozebranym chodniku.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin w chodniku

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefco naley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchri
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,0722) mm, mieszank drobra granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],
b) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchmi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniaicego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odmiany 1 odpowiadgiej wymaganiom PN-88/B-32250 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuiag]
— piasek naturalny spetnigjy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [2],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgawo-piaskowej



— zaprav¢ cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.2.2b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa siec na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmaterialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST-01,Wymagania ogolne” [8] pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu czstkowego chodnika z ptyt betonowych

Sprzt do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak rgpatek do oczyszczenia spoin, hakéw do
wyciagania ptyt, dtut, mtotkdw brukarskich, skrobaczskczotek, digoéw stalowych, konewek, wiader do
wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST-01,Wymagania ogolne’plg]4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-01,Wgani& ogdine” [8] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia chodnika z ptyt betonowych, podjajace remontowi castkowemu

Remontowi castkowemu podlegajuszkodzenia chodnika, obejmog:
— zapadngcia i wyboje fragmentéw chodnika,
— osiadanie chodnika w miejscu przekopéw (np. po tpremiu uradzer podziemnych), wadliwej jakoi
podiaza lub podbudowy, niewtgiwego odwodnienia,
— nieréwnaci chodnika z powodu przechylenia gityt,
— piyty peknicte, potamane i uszkodzone,
- inne uszkodzenia, deformage chodnik w sposéb odbiegay od jego prawidlowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cxstkowego

Wykonanie remontu estkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni remontuasikowego,
- rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczenpoadrtowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,
- ew. hapraw podbudowy lub podia gruntowego,
2. utozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkishoave] wraz z ubiciem wzglinie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowam
— utozenie nowego chodnika z ptyt betonowych z wypetr@enspoin,
- pielegnac chodnika.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontuasikowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstkawego powinna obejmowaaty obszar
uszkodzonej nawierzchni orazegé do niego przylegaga w celu tatwiejszego powkania nawierzchni
naprawianej z istnieg¢a.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujc sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szeémlahodnika.

Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje hynier.



5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczengasartowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku utbonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetniompielskiem rozbidri
nawierzchni ména przeprowadzirecznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych.

Rozbidrle chodnika utéonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinagielmpnych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle dggami stalowymi, uzyskdag znacznie mniej materiatu do
ponownego #ycia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniad stan podsyplk cementowo-piaskogwusuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypl piaskows, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawig,sivzgkdnie usuwa
si¢ zanieczyszczangOrm jej warstve.

Piyty chodnikowe otrzymane z rozbiérki, nagag se do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowa i sktadowa w miejscach nie kolidagych z wykonywaniem robot.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usuniciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza sian podbudowy i podia gruntowego.
Jeili sa one uszkodzone, nalezbadé przyczyny uszkodzenia i usatnje w sposéb wiiwy dla rodzaju
konstrukcji nawierzchni. Sposéb naprawy zapropoliygkonawca, przedstawidj ja do akceptacji liyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji liyniera, wyrowna ja chudym betonem o zawaétd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 rbetonu.

5.4.4.Utozenie chodnika z ptyt betonowych

Ksztalt, wymiary i odcigé ptyt oraz ich uktad powinny l&identyczne ze stanem przed przebugidwo
remontowanej nawierzchni naleuzy¢, w najwiekszym zakresie, ptyty otrzymane z rozbiorki, nadajse do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiaiwipien by tego samego gatunku co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-pisgkzaleca giwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki chodnik naley
zabezpieczg materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.). Chodnik na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskows pod pityty chodnikowe nahy albo:

- spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorcepalb
— uzupeint piaskiem, w przypadku uswicia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nastpnie ubt.

Podsypk cementowo-piaskognalezy przygotowa w betoniarce, a nagtnie rozcieli¢ na
podbudowie.

Réwna¢ chodnika sprawdzacstata, zachowujc wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczgej
powierzchni ptyt chodnikowych.

Szerokaéc¢ spoin pomidzy betonowymi ptytami chodnikowymi nalezachowa taky san, jaka
wystepuje w otaczajcej starej powierzchni chodnika.

Spoiny wypelnia sitakim samym materiatem, jaki wypiowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem, spelniatym wymagania pktu 2.2.2,§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskosy spelniajgca wymagania pktu 2.2.2, §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchoyma wywaé cementu o
wysokiej wytrzymatdci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1]do podsypki cetoeo-piaskowe] i wypetnienia
spoin zapraw cementowo-piaskoyy

Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoingmetnionymi zapraw cementowo-piaskoay
po jego wykonaniu nahy pielegnowa przez przykrycie warstywilgotnego piasku i utrzymywanie go w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadkumeatu o normalnej wytrzymadoi wczesnej i 3 dni w
przypadku cementu o wysokiej wytrzymsdowczesne;j.

Remontowany chodnik mioa odda do wytku:

- bezpdrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki kéagej i spoin wypetnionych piaskiem,



— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigis wytrzymatdgci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawmentowo-piaskoay

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementwrenainej wytrzymatéci wczesnej do podsypki i
wypetnienia spoin jak wagj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-01 ,Wymagania og6lne” [8] pkt
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy§ka
— certyfikaty zgodnéci lub deklaracje zgodsoi dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych, w przypadksdania ich przez lryniera,
— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oldome w pkcie 2.2.2, ktére buslz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie remontugstkowego chodnika podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezlkedna
czastkowego powierzchnia
Roboty rozbiérkowe chodnika i materia Akceptacja tylko ptyt
2 S lraz .
odzyskany z rozbi6rki nieuszkodzonych
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podiee gruntowe Ocena cigta | doktadndcia powierzchni
+1cm
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
Ulozenie plyt (rodzaj, ksztalt, wymiary, .
5 odcien, uktad ut@enia) Ocena cigla Wg pku 5.4.4
Rownai¢ nawierzchni w profilu Wg pkiu 5.4.4
6 odlu‘zncm i boDIZECZN rF:1 Ocenacigla | Prz&wity migdzy tat
P ympop y a powierzchrj do 8 mm
Wypetnienie spoin i szczelin .
7 W nawierzchni Ocena cigla Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

— wyglad zewntrzny wykonanego remontu gztkowego, w zakresie: jednoroded wygladu, ksztattu i
wymiarow plyt, prawidioweéci ukladu piyt i odcieni, ktére powinny Byjednakowe z otaczgja
powierzchni chodnika,

— prawidtowai¢ wypetnienia spoin oraz brakggn, wykruszé, deformacji w chodniku,

— poprawng¢ profilu podiwznego | poprzecznego, nawmujacego do otaczagej powierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-01,Wymegagolne” [8] pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego chodnika z phyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST-01,Wyméageagolne” [8] pkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe chodnika istnigjego,
- ew. remont podbudowy i podta gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST-01 ,Wymaganialog’ [8]
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST-01,Wymagania ogolne” [8] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmemontu czstkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— ew. przygotowanie i remont podia,
- dostarczenie materiatléw i spta,
- wykonanie robot rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,
— ufozenie ptyt chodnikowych,
— wypetnienie spoin w nawierzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 firemontu czstkowego chodnika nie obejmuje ew. wysijacych rob6t
towarzyszcych (jak: obramowanie, kragniki, scieki), ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest dlory przez odpowiednie SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegoytku
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni

drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairsghe do nawierzchni
drogowycti piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétnzapraw

10.2. Brarzowe Normy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drog,



ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty chaidowe
7. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warutdchniczne wykonania i
odbioru

10.3. Specyfikacje techniczne (ST)

8. OST Wymagania ogolne
9. S.S.T. Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnhicznej (SST)aswymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z czyszczeniem drogowychatlzeh odwadniajcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclcadh i placach

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie statepdosci urzadzen odwadniagcych, a mianowicie:
a) sciekow przykrawznikowych,
b) kratek wpustowych,
¢) studzienek rewizyjnychdciekowych,
d) studzienek odwadnigych mostowych,
e) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow,
f) przepustéw pod drogami i zjazdami,
g) udrazniania studni chtonnych,
h) wylotéw saczkéw podhinych i poprzecznych,
i) zbiornikéw odparowujcych.
Utrzymanie urgdzen odwadniagcych w statej dronosci ma decydujce znaczenie dla wdaiwego
utrzymania drég, ich trwasai i zabezpieczenia przedaorodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Czyszczenie drogowego udzenia odwadniagego - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczagego, w postaci piasku, namutu, btota, szlansai,lgakzi, smieci, itp., utrudniajcego
prawidtowe funkcjonowanie ugdzenia.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-01,Wymagania ogéine” k4 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do czyszczenia wgdzer odwadniagcych powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samohiaych,
- sprzarek powietrza,
- zmywarko-zamiatarek,
- ‘ladowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikéw na wod,
- weciagarek ecznych lub mechanicznych,
- pomp wysokoginieniowych,
- samochodow specjalnych gréowo-sacych do czyszczenia kanatdw, studzienek, przepystow
oraz przyradow takich jak:
- wiadra kanalowe, czyszczaki talerzowe, spirale kawa, szufle do wyaigania osadu z osadnikéw itp.,
badZ innego sprgtu zaakceptowanego przezyniera.
Preferuje si uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek ora
szczotek wyposanych w pochtaniacze pytow.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST-01,Wymagania ogdlne4pkt
4.2.Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysztx@ykonawca uyje srodkdw transportowych spetnigiych
wymagania okrdone w pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-01,Wgena ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczeniéciekdw przykraweznikowych

Oczyszczeniéciekow przykrawznikowych mana wykoné:
a) recznie, przy ayciu drobnego spetu, jak: grace stalowe, topaty, szczotki, miotlyzagdzenia do odspojenia
stwardniatych zanieczyszaze
b) mechanicznie, za pom@cszczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. ecznym odspojeniem
stwardniatych zanieczyszazépolewaniem wod przy stosowaniu szczotek praguyjch ,,na sucho”.
ZesciekOw, oprocz zanieczyszazkiznych, Wykonawca powinien usathwszelkie inne
zanieczyszczenia, jak np. wyragtajtrawe, chwasty, pyt itp.
Usunkte zanieczyszczenia najezatadowa na dowolnerodki transportowe i wywié na
sktadowisko odpadow.

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczici kratki wpustowe z wszelkich zanieczysztzecznie, przy ayciu tzw. sztyc i
diut, a po oczyszczeniu i zdju kratek dokona oczyszczenia studziefmi&kowych a do spodu osadnikéw.

Studzienkisciekowe mog by¢ oczyszczanescznie przy ayciu topat i szufli do wycigania osadu z
osadnikéw wpustow ulicznych lub przyyciu samochoddéw specjalnych pniowo-sacych, przystosowanych
do czyszczenia kanalizacji, wedhie przez oczyszczanie strumieniem wody pédieniem przy
réwnoczesnym przemywaniu kolektoréw kanalizacyjnypleykanalikbw, ktérymi nagromadzone osady
zostan przeniesione poprzez kanaty.

Studzienki rewizyjne zalecagstzysci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami poglanw
pkcie 5.5, z ew.gcznym odspojeniem stwardniatych zanieczysacze

Wydobyte zanieczyszczenia najdadowa do:
a) dowolnychsrodkdw transportu, f@ zanieczyszczenia nie wydziedajieprzyjemnych zapachéw,
b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddprzykrywan skrzyna, jesli nieczystgci po

dtugim okresie zalegania gnijace lub cuchace,

i wywiez¢ je na skladowisko odpadéw.

5.4. Oczyszczenie kratek i wpustééciekowych mostowych

Oczyszczenie kratek i wpust@siekowych mostowych nmima wykona recznie za pomagcienkich
zaostrzonych naedzi w ksztatcie ptaskownika lub za pomogody pod dinieniem, tak aby zapewhi
swobodny odptyw wody z jezdni mostu.

5.5. Oczyszczenie kolektorow kanalizacyjnych i praanalikéw

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodéw kolektd@malizacyjnych i przykanalikow za pomoc
przeciagania przez przewody: linek ze szczpllb ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw tabevgch,
spiral kanatowych, skcanychzerdzi, motopomp przepuszcaeych silny strumié wody lub za pomac
specjalnych samochoddw z adzeniami sgco-ttoczicymi do cénieniowego czyszczenia przewodow.

5.6. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdanailety oczysci¢ z namutu, rélinnosci, lisci lub
innych zanieczyszcaeautrudniapcych sptyw wody, ¢cznie, za pomagctopat, szpadli, siekier itp. D#a0s¢
przewodow rurowych naky zapewnt przy wyciu sprztu wymienionego w pkt 5.5.



Zebrane zanieczyszczenia powinny lyywiezione dowolnyngrodkiem transportu na sktadowisko
odpadow.

5.7. Udraznienie studni chtonnych

Udraznienie studni chfonnych nale wykona recznie lub mechanicznie przyyciu topat lub
tadowarek czerpakowych z zastosowaniemygaiek, przez usutie najwyszej warstwy z piasku, zamulone;j
nagromadzonym osadem i nhamutem orazapéstie jej novy warstwy z grubego piasku (i ew. z wymian
warstwy pdredniej i najgszej, j@li zostaly zanieczyszczone lub naruszone przy ardemiu).

Wybrany osad lub zyty materiat filtracyjny naley wywiez¢ dowolnymsrodkiem transportu na
sktadowisko odpadow.

5.8. Oczyszczenie wylotéwaszkow podiuznych i poprzecznych

Oczyszczenie polega na odkryciu wylot@ezkéw przez wycink roslinnosci, darniny lub innych
zanieczyszczezgromadzonych przy wylotach.

Przy aczkach podhtanych, naley recznie oczyci¢ kratke wylotowa cienkimi zaostrzonymi
narzdziami i wybra&, z wretrza kaacowego odcinka ruroggu drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia.

Przy wikszej ilagsci usungtych zanieczyszczenalezry je wywiez¢ dowolnymsrodkiem transportu na
sktadowisko.

5.9. Oczyszczenie zbiornikéw odparowuaicych

Oczyszczenie zbiornikow odparowaych polega na wykonaniu ngstijacych robot:
- usunkciu z powierzchni dna zbiornika porastagj raslinnosci,
- zebraniu namutu z powierzchni dna zbiornika,

- zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich icinganieczyszcze jak smieci, liscie itp.
Powyzsze roboty mogby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu tadowarek, koparek lub
spycharek. Zebrane zanieczyszczeniaayaleywiez¢ dowolnymsrodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.

5.10. Sktadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszcaealery dokonywa na sktadowiska odpadodw, zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
- sktadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanynziear wigciwe wtadze
ochronysrodowiska.

Sposo6b i miejsce wywozu zanieczyszcpewinny by okreslone w SST i zaakceptowane
przez Ireyniera.

Jéli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowarmiriegczyszczew poblizu oczyszczonych
urzadzen odwadniajcych, to miejsce sktadowania nafewvybrat w taki sposéb, aby splywy deszczowe nie
mogly przemieszczazanieczyszczez powrotem do miejsc, z ktdrych je pobrano lubevpadza nieczystdci
do wod gruntowych i powierzchmiah.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST-01,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najeprzeprowadzaciagta kontrok poprawndci oczyszczania
urzadzer odwadniajcych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-01,Wyanagogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow oczyszczenia poszczegolnychagzen odwadniagcych jest dla oczyszczenia:



a) sciekéw przykrawznikowych - m (metr),

b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnycitiekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki dgienki,
¢) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow - m (met

d) przepustow - m (metr),

e) studni chtonnych - szt. (sztuka),

f) wylotow siczkéw - szt. (sztuka),

g) zbiornika odparowujcego - M (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-01,Wyamniég ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talefiawedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST-01,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostaw i prac: sprztu do robot,
- oczyszczenie odpowiedniego gtdzenia odwadniagego,
- zebranie i wywo0z zanieczyszaze
- odtransportowanie spgii z placu budowy,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnhicznej (SST)aswymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z napraavpoboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclcadh i placach
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntchwyw zakresie:
a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,
b) profilowania i uzupetniania zarén poboczy,
c) $cinania zawyonych poboczy lub wykonania rowkéw odptywowych grzewyone pobocze.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask pojazdu,
umieszczenia usdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonamguntu odpowiednio wyréwnanego i uksztattowanego
profilu poprzecznym i poditnym oraz zagszczonego.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy polmne poza pasem drogowym.

1.4.3.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntu pozyskanego w czas&nania
poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupetnienia

1.4.4 Wskaznik zagiszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:
ls= Pyl Pys
gdzie: P, - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/fn

P4s-maksymalna eptasé objetosciowa szkieletu gruntowego (Mgfrprzy wilgotngci optymalnej,
okreslona w normalnej prébce Proctora, zgodnie z PN-B814[1], shzaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnieny BN-77/8931-12 [6].

1.4.5.Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okilena
wg Wzoru:

U = dso/ dho

gdzie: dg- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm)
dig - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.6.Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimeigmym gruntem poprawiagym skitad
granulometryczny i wikiwosci gruntu rodzimego.

1.4.7.Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-01,Wymagania og6ine” k4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w OST-01,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST-
01,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowane na uzupetnieniapoczy
2.2.1.Grunty

Na uzupetniania poboczy mpy¢ stosowane:
- rozdrobnione skaly,



- zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],

- piaski, wg PN-B-11113 [3],

- zuzle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] i inneuzle metalurgiczne ze starych hald (nierozpadowe)
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednimdrobknieniu oraz zbadanidge nie zawieraj zadnych
elementéw szkodliwych dliérodowiska naturalnego. Zaleca stosowanieuzli, ktdrych okres skltadowania
wynosi co najmniej 2 lata.

2.2.2.Mieszanka gliniasto-piaskowa

Do uzupetniania poboczy me by stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskovearmmwym
sktadzie uziarnienia wedtug tablicy 1. Krzywa upignia mieszanki powinna posiadaziarnienie cigte i leze¢
w obszarze ok&onym na rysunku 1.

Tablica 1. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej mméeki gliniasto-piaskowe;j

Lp. Wiasciwosé Wymagania

1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10

2 | Zawarta¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 7080

3 | Zawartd¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05mm), % od12® 2

4 | Zawartd¢ frakcji itowej (powyzej 0,002 mm), % od3do7
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Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiigito-piaskowej

2.2.3.Mieszanka gliniastawirowa



Optymalna mieszanka gliniast@virowa powinna mié ramowy sktad uziarnienia wg tablicy 2, a jej
krzywa uziarnienia powinna posiadaziarnienie cigte i leze¢ w obszarze okéonym na rysunku 2.

Tablica 2. Ramowy skilad uziarnienia optymalnej mméeki gliniastozwirowe;j

Wymiary oczek Przechodzi przez sito, %
kwadratowych
sit (mm) na warstwdolm na warstw gorra
40 - 100 - -
20 100 70 - 100
2 90 30 90 40
0,05 25 10 25 10
0,002 7 4 7 4
Frakcje
X o gf?f" Iwirowa plaskowa pylowa w’a 100 —g
o . v 0 . . . .
% 10 A s 1.0 N !" ' 1+ 90 e §
— . I o] . . . Y~ B
88 20 \ \ L\ Na warstwe " o I | 80 o
5 ~ Y= gema - T T S n
iy X SR R RENLAR 70 % 8
.1 carstw o
%. 5. 40 NN T \ > a:o?rr\sq ? 11 60 S a
2 . NI e el N 1. + 50 B .2
:3 -g 50 ' /'* L i’ B * B ! O
o .Y . NN 6 1 N - |- 11 4 E
gz TN TN 5
£ 70 [ 30 S
[t\ul 70,\“‘ R 5], N
80 IS ~< 1 20
90 m] e, o THASE I
90[" 1
100 = o = ©
we § °- 838 588 38
Srednice zastgpcze d [mm]
Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiiggitozwirowej
2.2.4.Mieszanka gruntéw z kruszywami odpadowymi
Do uzupetnienia poboczy moea réwnig stosowdé mieszank gruntu pobocza z:
- odpadami kruszywa tamanego (frakcji od 0 dad 0 do & od 0 do 12 od 0 do 16 mm),

- zuzlami paleniskowymi hutniczymi po zakozeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 31,3.mm

2.2.5.Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych

Do uzupetnienia poboczy rava stosowadestrukt o granulacji od 0 do 16 mm.

2.3. Wymagania dla gruntéw i mieszanek

Materiaty wyszczegoélnione w pktach od 2.2.1 da2@bwinny mié odpowiednio zrénicowane
frakcje, a ich wskanik réznoziarnistgci powinien spetni@warunek wyraony wzorem:
U= %0/ le >5

O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przpdat materialu Wykonawca powinien sprawéinia
odcinku prébnym i uzyskazgod: Inzyniera na zastosowanie tego materiatu.



2.4. Woda

Nalezy stosowé wock odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowapitna wode wodochgows.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykagia mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych do eweinego spulchnienia gruntéw,
- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznegbguazy,
- $cinarek poboczy,
- ‘tadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunkungu
- walcow statycznych gtadkich i ogumionych wielokoymh lub walcow wibracyjnych do 5 ton,

- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wogdwyposaonych w uradzenia do rownomiernego i kontrolonwgme
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetnianiamtikéw wod,

- szczotek mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST-01,Wymagania ogdlnepkt
4.2.Srodki transportu do wykonania robot

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowadnadki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lulagniki z przyczepami). Preferujeesstosowanigrodkéw transportowych
samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-01,Wgena ogolne” pkt 5.
5.2. Zalazenia ogoélne

Pobocza stanowiboczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewsigybkie odprowadzenie wody z
jezdni i poboczy. Wewgtrzna krawdz pobocza i zewgtrzna krawgdz jezdni powinny stanowijedm linig, a
spadek poprzeczny poboczy gruntowych powiniehweigkszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o0 2%.
Pochylenie podine poboczy powinno ldyzgodne z pochyleniem poditym jezdni.

Poboczezle utrzymane, nieréwne, z giiloscia kolein i zanken, ze znacznymi ubytkami gruntu,
stanowi nie tylko zagt@nie dla ruchu, lecz réwnigrzyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez
brak wiaciwego odptywu wody - nawadnia korpus drogowy iigemanosé konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pdyazv zwiazku
z czym ich nénas¢ powinna umaliwia¢ przenoszenie obgien na nie wywieranych.

Remont poboczy stajegskonieczny ju przy ich zanieniu wikszym od 5 cm i zawgniu
powodujcym zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobarany, w zalenoici od charakteru
wykonywanej naprawy, dokotia
a) usunkcia z naprawianych powierzchni zanieczysadakich jak gajzie, kamienie, ficie z drzew, skoszenia
trawy i chwastow, a w razie wykonywanainki poboczy, réwnig pachotkéw kdz innych elementow,



ktérych usungcie czasowe nie spowoduje zaggnia dla bezpiecastwa ruchu drogowego. Usegnie
pachotkéw, stupkéw kilometrowych, hektometrowych. ifub innych elementéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokoi pobocza i ustalenia kraadzi korony drogi,

¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkwiestdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie
rowkow odwadniajcych,

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darnmyrzypadkach niezjoinych przy wykonywanigcinki
poboczy,

e) spulchnienia powierzchni poboczy nalgbkas¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetnianiu dla dobregoazeaunia
warstw,

f) spryskania wog powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernighego gruntu poboczy.

5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy

W celu dokonania naprawy lokalnych zgmen w poboczach Wykonawca wykona rgmtjace roboty:
a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy raakos¢ od 2 do 3 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz (w
przypadku konieczrigi) dokona nawilgocenia gruntu podé
b) wypemhi ubytek gruntem oraz dokona jego gagzenia wibratorami ptytowymizalo uzyskania wskaika
zag;szczenia okrdonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 maksynego zagszczenia wg
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1],
¢) wyrowna naprawiane miejsce do spadku poprzecznggdnego ze spadkiem istrieggo pobocza.
Do napraw poboczy Wykonawca powinietyéijeden z materiatow wyszczegolnionych w pkcie 2.
Uzyty grunt do naprawy powinien posiadailgotnos¢ optymalr i by¢ zaakceptowany przezdyniera.

5.5. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Przed przyapieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawgkona czynnéci okreilone w
pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawcayje gruntéw opisanych w pktach od 2.2.2 do 2.2.5,
uzgodnionych z laynierem. Wywany grunt powinien posiadaptymalr wilgotnos¢.

Grunt powinien b§ rbwnomiernie rozktadany na calej szer@tigppobocza oraz profilowany do
wymaganego spadku poprzecznego za pamdeniarek.

Zagzszczenie gruntu o optymalnej wilgoted powinno by dokonywane za pomaavalcow, ktérych
rodzaj Wykonawca uzgodni z4Agnierem. Zagszczenie gruntu natg prowadzt od krawedzi poboczy w
kierunku krawgdzi nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinnadywna, posiadajednakowy spadek
poprzeczny zgodny ze spadkiem zaloym oraz nie posiaddladéw kot od walcéw. Wskanik zag:szczenia
uzupetnionych poboczy powinien bygodny ze wskaikiem zagszczenia podanym w pkcie 5.4.

5.6.Scinanie zawyzonych poboczy

Przed przyapieniem ddscinania poboczy Wykonawca wykona czysciamkreslone w pkcie 5.3
niniejszej specyfikaciji.
Wykonawca wykondcinanie poboczy za pomgécinarek poboczy lub rowniarek (rima wy¢ tez
innych maszyn, jak np. koparek frezejch, tadowarek, spycharek).
Samojezda scinarky poboczy prag nalezy wykona nastpujaco:
- maszyna kompleksowécina pobocze (frezerflimakowym), taduje urobek przefmikiem tamowym na
srodek transportowy i oczyszcza nawierzeisuczotly, zgarniagc resztki gruntu na pobocze,
- nastpuje zagszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogumioiyb wibracyjnym.
Samojezda lub doczepa réwniarka, najczsciej scinanie pobocza nima wykon& nastpujaco:
- przy pierwszym przégiu rowniarki, pravy strory drogi, z lemieszem ustawionym ukde, nastpuje
odktadanie urobku wzdiukrawedzi jezdni,
- urobek zostaje zebrany tadowarkzatadowany na samowytadowcépdek transportu i wywieziony
poza obgb robot,
- przy drugim przejciu réwniarki nasfpuje rozplantowanie pozostééy gruntu po pracy tadowarki,
- pobocze zagszcza si walcem (jak pdcigciu poboczgcinark),
- jezdnk oczyszcza giszczotly mechaniczg, np. zawieszanna cagniku.



W poblizu przeszkdd na poboczu, utruda@jch prae sprztu mechanicznego (np. przy drzewach,
znakach drogowych, barierach ochronnych, nie gsyget na czas robét pachotkach itp.), wszystkie deob
roboty, zwizane zecinaniem poboczy - natg wykona recznie.

Przy niewielkim zakresie rob6t, poboczezmascina recznie, stosujc do tego celu oskardy i fopaty.
W odstpach od 5 do 10 m nate wykona bruzdy, nadajc im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy
odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki poboczaadzy bruzdami menascinat ,na oko”. Krawedz pobocza i
skarpy naley przyci¢ do linii wedtug wycagnigtego sznura.

Przyscinaniu poboczy nafg sprawdzé ich rowna¢ oraz wykona ich zagszczenie do wymaganego
wskaznika, okrélonego w pkcie 5.4. Przy zeggczeniu grunt powinien mievilgotnos¢ optymalr,.

Nadmiar gruntu uzyskanego §@nania poboczy naky odwiezé poza torowisko drogoweatlz
wykorzysta& do pokrycia ubytkow w skarpach lub poboczach (@pwikszych spadkach). flemateriat
uzyskany zdciecia poboczy mee zawierd srodki chemiczne do zwalczaniliskosci zimowej oraz
zanieczyszczone pyty z jezdni, wéwczas powiniefiistychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub sktadowisku wtasnymzadzonym zgodnie z warunkami wydanymi przez
wihasciwe wladze ochronyrodowiska,

- w zagkbieniach terenu pofmnych na niegytkach albo w innych miejscach, gdzie powolizadract swoje
szkodliwe widciwosci w sposob nie zagtajacy srodowisku.
Sposéb i miejsce wywozu materiatu, uzyskanegécirenia poboczy, powinny byokreslone w SST i
zaakceptowane przezzyniera.

5.7. Wykonanie rowkow odptywowych w zawgonych poboczach

Rowki odptywowe (odwadniage) w poprzek pobocza wykonuje,sjdy:

- istnieje dorana potrzeba uswgia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapodnia sptywania wody
wzdtuz drogi, na pograniczu jezdni i zawgnego pobocza,
- nie przewiduje s w najblizszym czasie catkowitgginki zawyzonego pobocza.

Rowki odptywowe wykonuje siw miejscach pozwalagych na szybki i skuteczny sptyw wody z
jezdni, prostopadle lub uknie do krawdzi nawierzchni. Przekréj poprzeczny rowka powirtigt tréjkatny lub
trapezowy. Dno rowka powinno ndi@ochylenie podtne, co najmniej 1%. Rowki wykonujezskcznie przy
uzyciu oskardéw i topat.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Po wykonaniu robét okéonych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zolg@any do usugcia
gruntu ze skarp, §# w trakcie robot grunt zostat tam przesgigioraz do ustawienia, uswgtych na czas robot,
pachotkéw lub innych elementéw znajdeych sé na poboczu przed rozpaciem robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST-01,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca jest zobarany do przeprowadzenia badgruntéw
proponowanych dozycia na uzupetnienia poboczy oraz opracowania skfagszanki optymalnej i uzyskanie
akceptacji lnyniera.

6.3. Czstotliwosé i zakres badai i pomiaréw

W czasie rob6t Wykonawca jest zobarany do:
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najjmaie dziennie,
- badania wilgotnéci gruntéw i mieszanki optymalnej co najmniej raiethnie,
- badania wskanika zagszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzigeych iscinanych
poboczy,
- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa rez$00 m,
- pomiaréw réwnéci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 matdtmetrovy.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:



- spadkéw poprzecznych 1%, przy czym spadek pobocza niezeby mniejszy od 4% i wekszy od 7%,
- dla pomiaréw rowngi podtuznej i poprzecznej - préwit maksymalny pod tatnie maze przekroczy 15
mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01,Wyani&gogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarov wykonanych robét na poboczach jest(metr kwadratowy) wykonanych robét.
8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST-01,Wyenéyogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jali wszystkie pomiary i badania z zachowaniem taiejiwedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST-01,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhrob6t przy naprawie poboczy obejmuije:
a) przy lokalnych naprawach poboczy:

- oznakowanie robdét,
- przygotowanie podim,
- dowdz gruntu,
- roziozenie gruntu w miejsce uszkodzenia,
- zagszczenie gruntu i wyrébwnanie powierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych,
- roboty wykaiczeniowe,

b) przy uzupetnianiu poboczy:
- oznakowanie robdét,
- przygotowanie podim,
- dowdz gruntu,
- rozcielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dolantacy,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych,
- roboty wykaiczeniowe,

C) przyscinaniu poboczy:
- oznakowanie robdét,
- przygotowanie podim,
- wykonaniescinki poboczy,
- odwdz nadmiaru gruntu,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych,
- roboty wykaiczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prdjektu



oo

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowycht Zwir i mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywair@he do nawierzchni
drogowyct: Piasek

PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywaiczihe. Kruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda d@bétv i zapraw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z remontem (odnowieniem) oznakowania poziunagdg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclcadh i placach
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z remontem
(odnowieniem) oznakowania poziomego stosowanegiragach o nawierzchni twardej, gdy zaistnieje
potrzeba:

- odnowienia fragmentu zatartego, zniszczonego latvidiocznego oznakowania,
- znakowania stref rob6t prowadzonych w pasie drogowy

- znakowania tymczasowego,

- usunkcia elementow dotychczasowego oznakowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont oznakowania poziomego - zabiegi wykonywamamach utrzymania drég, polegeg na
odnowieniu fragmentdw zatartego, zniszczonego latwidocznego oznakowania pierwotnego, znakowania
stref rob6t w pasie drogowym, znakowania tymczagmanaisuwania elementéw dotychczasowego
oznakowania.

1.4.2.Pozostate okienia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST-01 ,Wymagania ogoélne” .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST-01 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST-01
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo remontu (odnowienia) poziomego znakowania drog
musi odpowiadawymaganiom aprobaty technicznej wydanej przezwpi@n jednostk.

2.3. Materialy do znakowania cienkowarstwowego i gthowarstwowego

Materiatami do znakowania przy robotach remontdwsicprzede wszystkim materiaty do znakowania
cienkowarstwowego, tj. farby naktadane watstwubdci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by
nimi ciekle produkty, zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpus$zikzelub w wodzie, ktére
mog wyskpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych, np. fajednoskiadnikowe rozpuszczalnikowe,
farby typu HS - high solid, farby wodorozaezalne, farby szybkoschee, farby dwusktadnikowe
chemoutwardzalne itp. Podczas naktadania farbpdkavania cienkowarstwowego, na nawierzehmwidzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one twotzyarstwe kohezyjr, w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Farby do znakowania trwatego i okresowego powimig¢ kolor biaty, a do znakowania
tymczasowego - kolatbtty.

W przypadku przewidzianym przez SST lubyiniera, mana stosowéaprzy robotach remontowych
materiaty do znakowania grubowarstwowego (masy chewardzalne stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne) nakltadane warstgrubdci od 0,9 mm do 5 mm.

2.4. Materialy prefabrykowane

Prefabrykowanymi materiatami do znakowania navalenz w czasie rob6t utrzymaniowych naogy¢
materiaty, ktoredczy sk z powierzchrd drogi zwykle przez przyklejenie lub wtapianie. Mdg by arkusze do
wycinania, symbole, znaki, litery, cyfry oraz lirgetowe do bezpgnedniego wykonania oznakowania, np. w
postaci tdm przyklejanych na zimno lub na goo.



Folie do naklejania na zimno, w postaci symbalgakdw i tdmy o szerokéci linii oznakowania,
sktadaj sie z warstw polimeréw, wypetniaczy, kulek szklanyab kceramicznych, materiatéw uszorstadgich i
wzmachiajcych. Warstwa spodnia pokryta jest niewysyabwan klejem.

Masa termoplastyczna w arkuszach do wtapianiaig@eniu na swoim miejscu wymaga podgrzania
do okoto 186C, dzkki czemu, po stopieniu przyklejaesio nawierzchni.

Rodzaj materiatu powinien bydostosowany do przewidywanej wietkdruchu na drodze (niskiego
lub wysokiego natzenia ruchu) oraz do spetnianej funkcji (do trwalegkresowego lub tymczasowego
oznakowania), zgodnie z zaleceniami producenta i wskazaniami aprobaty techniczne;.

2.5. Inne materiaty

Wymagania dla innych materiatéw (np. kulek szkigmymateriatu uszorstnigjego oznakowanie,
punktowych elementéw odblaskowych) oraz zasad paegwania i skladowania materiatéw powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w wymaganiach producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST-01 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Wymagania dotycace spratu

W zwiazku ze stosunkowo matym zakresem rob6t przy odnmawieznakowania poziomego
(w poréwnaniu z oznakowaniem nowym) preferowanealowarki mate, prowadzoneaznie i zamiatarki
chodnikowe oraz dopuszcza sprzt reczny (rdzle do malowania, szczotki do czyszczenia itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST-01 ,Wymagania ogllné4pk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-01 ,\Ayamia ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania remontu (odnowienia) oznakdeéemperatura hawierzchni i powietrza
powinna wynosi co najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgledna podtaa powinna by zgodna z zaleceniami
producenta lub wyno&ico najwyej 85%.

5.3. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatiezysci¢ recznie lub mechanicznie powierzchnie
nawierzchni w obgbie pasa przewidzianego do malowania z pytu, kysasku, smaréw, olejéw i innych
zanieczyszcze

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remoatlnéwienia) oznakowania poziomego powinna
by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania remontu poziomego kawania drogi natey dokona
przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznak@awdotychczasowega siewidoczne lub w miejscach
zmian dotychczasowego oznakowania.

W przypadku wysipienia elementow dotychczasowego oznakowania nmmaggacych remontu
(odnowienia) nalgy je oznaczy jako wykczone z remontu.

Do wykonania przedznakowania sma stosowanietrwah farbe stosujc sie do ustalé zawartych w
JInstrukcji o znakach drogowych poziomych” [1], S$Wskazaniach liyniera.



5.5. Wykonanie remontu znakowania drogi
5.5.1. Czynndci przy znakowaniu drogi

Remont znakowania drogi obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robot przez ustawienie ple@lvagyumowych, zapér itp., dovzonych samochodem
dostawczym lub agnikiem z przyczep

- przygotowanie farby lub materialéw prefabrykowanych
- reczne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znal®jezdni,
- ochrorg $wiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,

- przenoszenie zapér przeéngch i znakdw zabezpiecaalych (pachotkéw gumowych) w miarpostpu
robot.

5.5.2.Wykonanie remontu znakowania drogi materiatami lodevarstwowymi i
grubowarstwowymi

Po spetnieniu warunkéw zawartych w punktach 4-mana przysipi¢c do wykonania znakowania
drogi materiatami, odpowiadajymi wymaganiom pktu 2gcznie pdzlami lub mechanicznie malowagkktérej
wydajnai¢ nalezy dostosowa do zakresu i rozmiaru prac (zwykle, przy robotestmontowych, wystarczy
malowarka sterowana przeat@go pracownika). Decyzpotyczca sposobu wykonania znakowania
podejmuje liaynier na wniosek Wykonawcy.

W przypadku pozostawienia bez koniec@oemontu (odnowienia) ¢&ci oznakowania poziomego,
elementy odnowione nafg wykona przy wyciu materiatdw o podobnych parametrach technicanyc

W przypadku odnowienia e&iowo widocznych elementéw oznakowania wykonanegtenmatami
grubowarstwowymi, przed powtérnym wykonaniem eletuevaley sprawdzt, czy grubé¢ nie przekracza 5
mm. O ile ten warunek niegbizie spetniony istnigce oznakowanie natg usuré przez frezowanie lub imn
metod uzgodnion z Inzynierem.

5.5.3.Wykonanie remontu znakowania drogi punktowymi eletami odblaskowymi

Wykonanie remontu powinno spettiaiarunki zawarte w pkcie 5.5.2. Uszkodzone punkteieeenty
odblaskowe naley usuri¢ przy pomocy prostych nagdzi, doktadnie oczici¢ ze starego kleju miejsce po
uszkodzonych lub brakagych elementach odblaskowych i uzupélniaki tego samego rodzaju punktowymi
elementami odblaskowymi.

5.5.4.Znakowanie materiatami prefabrykowanymi

Prefabrykowane materiaty do znakowania nawierzatafjpowiadajce wymaganiom pktu 2, w tym:
a) samoprzylepne folie w postaci symboli, znakéwéntao szerokéci linii oznakowania, naley utozy¢ w
wyznaczonych miejscach, przyklejajje do jezdni na zimno przez docisk,
b) masy termoplastyczne w arkuszach mpletozy¢ w wyznaczonych miejscach, podgézdo temperatury
okreslonej przez producenta, dki czemu masa nadtopiesiprzyklejapc do jezdni.
Ukfadanie tdm mazna dokonywad recznie lub przy pomocy uktadarek sterowanych prdezago
pracownika.

5.5.5.Tymczasowe znakowanie drogi

Tymczasowe znakowanie fragmentéw drogi i skaxyan, przy wprowadzaniu czasowej organizacji
ruchu, wykonuje iz materiatu o barwigoétej. Okres uytkowania tymczasowego oznakowania drogowego
wynosi do 3 miescy lub do czasu zakazenia robot.

Do tymczasowego znakowania jezdnizma Stosowé
- farby o obnionej trwaltgci, uktadane na nawierzchni wedlug wymagéktu 5.5.2,

- tasmy samoprzylepne, o trwdlo dostosowanej] do okreswytkowania oznakowania, uktadane wedtug
wymaga pktu 5.5.4.

5.6. Usuwanie elementow dotychczasowego oznakowapizziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyéhte nalezy
wykona jak najmniej uszkadzag nawierzchn.



Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania,
— grubowarstwowego, metadrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na przyczepkénowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychenhgé wykonane przez zamalowanie nietryvat
farba barwy czarnej.

5.7. Odwiezienie materiatow pozostatych po usugdiu oznakowania

Materiaty pozostate po usigiu oznakowania naky odwiez¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-01 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty dopuszegag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfike deklaracji zgodnwmi itp. materiatdw
przewidzianych doycia),

- przedstawd dokumenty oraz ew. wyniki bafidnzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Zasady kontroli jakoéci robot przy remoncie oznakowania poziomego

Zasady kontroli jakéci robét przy remoncie oznakowania poziomego powiodpowiadd warunkom
podanym w OST D-07.01.01 ,Oznakowanie poziome” gkt

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01 ,Wyanigogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, remontu oznakowania poziomego jest(metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakéw i powierzchni usgteigo oznakowania lub liczba (sztuka) umieszczomfementéw
punktowych i usuritych elementéw punktowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-01 ,Wyeniag ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1.Cena 1 mwykonania znakowania poziomego obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,



- oczyszczenie podia (nawierzchni), przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi (odnowienie oznakowania),

- ochronaswiezo malowanych znakéw przed zniszczeniem przez pgjazczasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych.

9.2.2.Cena 1 rusunitego oznakowania poziomego obejmuije:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
- usunkcie (frezowanie itp.) istniegego oznakowania,
- odwiezienie pozostaiei materiatdw po usunciu oznakowania.

9.2.2.Cena 1 szt. zamocowania punktowego elementu odiasio obejmuje:

- roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanbot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- punktowe oczyszczenie podin

- mocowanie elementéw odblaskowych,

- ochrona elementéw przed zniszczeniem przez pojaztiasie prowadzenia robot.

9.2.3.Cena 1 szt. uswgtiego uszkodzonego elementu odblaskowego obejmuje:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- usunkcie uszkodzonego elementu,

- oczyszczenie nawierzchni z resztek kleju,

- odwiezienie pozostaioi materiatdw po usugiym oznakowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. a€ahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, paz0i
2. Ponadto obowaizuja normy i inne dokumenty wymienione w OST D-07.01,0knakowanie poziome”.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z remontem oznakowania pionowego drdg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclcadh i placach

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z remontem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, im@anakow ostrzegawczych, zakazu, nakazu,
informacyjnych, kierunku, miejscowoi i znakow uzupetniagych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Remont oznakowania pionowego - zabiegi wykonywarramach utrzymania drog, polegeg na
naprawie lub wymianie elementéw znakdéw pionowydigjmupcych tarcze iich lica oraz konstrukcje
wsporcze.

1.4.2.Pozostate okidenia 5 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST-01 ,Wymagania ogdlne” i OST D-07012,0znakowanie pionowe”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST-01 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST-01
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotyegce materiatéw do remontu oznakowania pionowego ppoywbdpowiadéa
warunkom podanym w OST D-07.02.01 ,0znakowanie @iee’ pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST-01 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotyegce sprztu do wykonania remontu oznakowania pionowego powisdpowiadéa
warunkom podanym w specyfikacji ,Oznakowanie pioedw

Ze wzgkdu na stosunkowo maly zakres robo6t przy remonamakawania pionowego (w poréwnaniu z
oznakowaniem nowym), prace przy naprawie i wymiamakow pionowych wykonujeesiv duzym stopniu
recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST-01 ,Wymagania ogllne¢4pk
4.2. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotyece transportu do wykonywania remontu oznakowaroag@ivego powinny
odpowiadé warunkom podanym w specyfikacji ,Oznakowanie pisd pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-01 ,\Atyamia ogolne” pkt 5.



5.2. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania rob6t przy remoncie oznakowaitingwego powinny odpowiadavarunkom
podanym w specyfikacji ,Oznakowanie pionowe” pkbdfaz spetni@warunki podane w dalszymagiu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonywania robét naleokresli¢:
a) rodzaj znaku, ktory ulegt uszkodzeniu (ostrzegaweakazu i nakazu, informacyjny, inny),
b) element znaku, ktéry ulegt uszkodzeniu (tarcza, skmkcja wsporcza, fundament do zamocowania
konstrukgiji itp.),
¢) rodzaj uszkodzenia, w zaleosci od ktérego mena kedzie ustakk zakres rob6t przy remoncie, np.:
- wymiana catego znaku,
wymiana tarczy znaku,
- wymiana konstrukcji wsporczej (stupka),
- drobna naprawa konstrukcji bez wymiany itp.,
d) kolejnas¢ i sposdb wykonania remontu, na ktére malezyska akceptagj Inzyniera.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Po spetnieniu warunkéw zawartych w p. 5.1, 5.3,rBazna przysipi¢ do wykonania remontu
rozpoczynajc od robot rozbidérkowych uszkodzonych elementévkarab catego znaku, zgodnie z ustaleniami
Z Inzynierem co do sposobu i terminu wykonania remontu.

Elementy uszkodzone i zdemontowane hatedwiezé w miejsce uzgodnione zignierem.

Po wykonaniu robét rozbiérkowych (demania mazna przysipi¢ do wymiany (zamontowania)
znakdw lub ich elementow.

5.5. Rodzaje robét remontowych i sposob ich naprawy

Nastpujace podstawowe usterki oznakowania pionowego wymaggraw lub wymiany elementow:
a) konstrukcje wsporcze:

- stup jest zgity, skrecony, ztamany, sgkany wzgkdnie brak jest catego stupa (stup wyprostéviab
wymienic),

- stup jest odchylony od pozycji pionowejaeej niz + 1% (stup ustawéi pionowo),

- slup jest osadzony w fundamencie lub gruncie w &pasietrwaty (wzmocrdi osadzenie stupa, ew.
naprawé fundament),

- konstrukcje wsporcze bramowe lub wggiikowe g niestabilne (doksri¢ lub uzupeint sruby kotwiace
w fundamencie i wszystkiguby, listwy, wkety, naketki w tacznikach metalowych),

b) tarcze znakow:

- brak jest catej tarczy znaku lub zostata ona uszépd, zgita lub ztamana (zamontowaowa tarcg),

- symbole lub napisy na tarczy znaka sieczytelne (w przypadku zabrudzenia tarczy - &y w
przypadku zniszczenia symbolu lub napisu - tagmmalowa lub wymient),

- tarcza znaku jest zasteta przez inne znaki, konstrukcje lubglionos¢ (jesli mozna, to usumé
przeszkod zastaniajca lub przestawi znak),

- lico znaku nie jest ustawione w przytaniu pod lkitem prostym do nadj€elzajacych pojazdow (ustawi
prawidtowo),

- wysokai¢ tarczy znaku nad terenem jest nieprawidiowa (ghomac wysokaé¢ tarczy, j&éli odchytka w
wysokdci umieszczenia znaku wynosiagej niz + 2 cm),

- tarcza znaku nie znajdujezsv potazeniu pionowym, a kragdz gorna i dolna nie jest ustawiona poziomo
(skorygowd ustawienie tarczy, zwykle przez poprawne ustawiéonstrukcji wsporczej),

- na metalowej tarczy znaku pojawita silza (odrdzewii pomalowa tarcz lub ja wymieni),

- niewtaciwa jest odblaskows (w nocy) znaku odblaskowego (wymiéridli¢ odblaskow na tarczy lub
cah tarcz),

- tylna strona tarczy znaku ma ubytki farby jak odyay pecherze, zluszczenia (takcmdczyscic i
pomalowd),
¢) znaki przéwietlane i gwietlane (dodatkowe usterki zagiane z instalagjelektryczn):



- niewtaciwie ustawione goprawy gwietleniowe znaku éwietlanego (uregulowiakat pochylenia opraw
oswietleniowych w stosunku do tarczy znaku),

- uszkodzone ssoprawy dwietleniowe znaku wietlanego, w tym zmatowiate reflektory, pdgane lub
potluczone elementy szklane, wadliwe uszczelki i bezpieczniki, brakugeub i naketek itp.
(napraw€ lub wymient wadliwe elementy),

- przepalonesgzrodiaswiatta (wymiené zarowki lubswietlowki),

- zabrudzone s elementy éwietleniowe jak soczewki, reflektoryrodia swiatta (oczyci¢ przy okazji
wymiany zarowek lub swietlbwekz po czyszczeniu sprawdzipoprawnd¢ polczen elektrycznych i
mechanicznych),

- uszkodzoneasprzewody elektryczne (naprailub wymient fragmenty przewodow).

Nowy znak powinien byustawiony zgodnie z wymaganiami Instrukcji o zretkdrogowych
pionowych [1].

Nowy znak lub jego wymieniony element musi speiiiakie same warunki w zakresie jdkp
wielkosci, rodzaju aytego materiatu tarczy, konstrukcji wsporczych,damentéw itp. jak pozostate znaki
wystepujace na tej drodze. Jakiekolwiek oglsstwa musz by¢ akceptowane przezipniera.

Lokalizacg wymienionego znaku nioa zmient tylko za zgod Inzyniera.

Kazdy wymieniony znak oraz wymieniona (naprawiana)storkcja wsporcza musi néi¢abliczike
znamionow, zgodnie ze ,Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-01 ,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét remontowych Wykonawca powinien;

- uzysk& wymagane dokumenty dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfike deklaracji zgodnwi itp. materiatdw
przewidzianych doycia przy remoncie),

- wykona ewentualne badania witawosci materialtdw, przewidziane w specyfikacji ,Oznalamie
pionowe”,

- przedstawd dokumenty oraz ew. wyniki bafldnzynierowi do akceptaciji.

6.3. Zasady kontroli jakdéci robot

Zasady kontroli jakéci robét przy remoncie oznakowania pionowego powioadpowiadd warunkom
podanym w specyfikacji ,0znakowanie pionowe” pkt 6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01 ,Wyanigogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu oznakowania picegms:
a) dla znakéw konwencjonalnych:
* szt. (sztuka) dla demoritai montau tarczy znaku,

szt. (sztuka) dla demortai montau konstrukcji wsporczej (stupka),

szt. (sztuka) dla demoritai montau fundamentu prefabrykowanego,

m® (metr szécienny) dla rozebrania i wykonania fundamentu teaghego,
szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszydtlélementow),
la znakéw tablicowych:

m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demanta montau tablicy,
-m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demanta montau konstrukcji wsporcze;j,
* Mg (megagram) w przypadku demanta montau konstrukcji bramowej,
* szt. (sztuka) dla demomai montau fundamentoéw prefabrykowanych,

* O ok * ok *

b)



* m® (metr szécienny) dla rozebrania i wykonania fundamentéwytcaghych,
* szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszydtlélementow).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST-01 ,Wyeniag ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét remontu oznakowania pionowego (posgéinych znakdéw lub ich elementow)
dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien &dglokonany na podstawie wynikow pomiaréw i bada
jakosciowych okrglonych w pktach 2, 51 6.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrégi podano w OST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe przy demoria,
- transport zdemontowanych elementéw,
- transport nowych elementow,
- roboty przy montau nowych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isa@y stosowania znakéw uwdzen bezpieczastwa
ruchu. Zadcznik nr 1 do zargzenia Ministra Transportu i Gospodarlarkkiej z dnia 3 marca 1994
r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120)

2. Ponadto obowazuja normy i inne dokumenty wymienione w specyfikagi)znakowanie pionowe”.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z odnawianiem fagtstupkéw do znakéw drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa szczegdtowa specyfikacja technicz8a ) Stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drdgaalicach i placach

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z
odnowieniem farl stupkdéw do znakéw drogowych, wykonywanych bezpdnio w miejscu ustawienia znaku,
w ramach okresowego remontu oznakowania pionowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy l@blicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej, w tym na lstup

1.4.2.Slupek znaku drogowego - konstrukcja wsporcza zmaéoowego zwykle w postaci ocynkowanej rury
(lub innego ksztattownika).

1.4.3.Remont oznakowania pionowego - zabiegi wykonywaneamach utrzymania drég, polege¢ na
naprawie lub wymianie elementéw znaku pionowegtymw jego konstrukcji wsporczej (np. stupka).

1.4.4.0dnowienie farb stupka do znaku drogowego - przywrécenie wggl stupka, zgodnie z wymaganiami
instrukcji o znakach i sygnatach drogowych, przemplowanie go farh

1.4.5.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-01 ,Wymagania ogolneT fikt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST-01,Wymagania ogolne” [1] pi&.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST-
01,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania malowania

Materiaty do wykonania rob6t malarskich powinnylzgodne z ustaleniami SST. W przypadku braku
wystarczagcych ustalé, rodzaj farby, liczh jej warstw oraz kolor okéa Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Do malowania zalecaesuzywaé farby ogdlnego stosowania przeznaczonejaaku zewrgtrznego,
dobrej jakdci, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éaiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.), oraz
¢) rozpuszczalniki zalecone przez producenta stosgviairsy .

Mozna stosowatez farbe do jednokrotnego malowania bezpednio na rdg, zawieragca w jednym
komponencie - farbpodkiadowd, gruntupca oraz nawierzchniow

Zaleca si stosowanie farb midiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzéiodowiska, z nisk
zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przysi@niu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera badania na zawastoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Atest producenta farby powinien stwierdzktad farby, dat produkcji oraz okres, w ktérym farba
powinna by zwyta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST-01,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.



3.2. Sprat stosowany do wykonania robét malarskich

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t, w zaleosci od sposobu ich realizacji, powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania ze spetu dostosowanego do zaakceptowanych warunkéw wykana
np.:

— urzadzeh do mycia stupkéw (np. myjek do znakéw, opryskiwaogrodniczych itp.),

— szczotek stalowych mechanicznych,

- piaskarek z kompresorem do czyszczenia metali meattmdmieniowoscierm (piaskowaniem),
— ew. drabin, rusztowa

— malowarek z pistoletengeznym

— sprztu recznego, jak szczotki, skrobaki, mtotkidzle, watki do malowania itd.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST-01,Wymagania ogélnepki]4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow nie by¢ dokonany dowolnynérodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed przemieszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-01,Wgani& ogdine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb odnowienia fagtstupkdédw powinien b§ zgodny z SST i zaleceniami producenta farby. W
przypadku braku wystarczaych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej OST.
Podstawowe czynioi przy odnawianiu farpstupkéw obejmu:
. oczyszczenie stupkéw z kurzu i zanieczyshgze
zeskrobanie starej tuszgzj sk farby,
. pomalowanie farip stupkdw,
uporaidkowanie miejsca robot.
Stupki do znakéw drogowych zaleca pomalowé pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawianéa si
rdzy, a nagipnie przegitnie co 4-5 lat w celu zabezpieczenia stali przewehkj.

Zaleca sj przeprowadzamalowanie w okresie od maja do w§ai, wyhcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 diC2die naley malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze
ponizej +5°C, jak réwniez malowa metod, natryskowy w temperaturze porgj +15°C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie prac malarskich we wczesnych godzimaamych i pénych popotudniowych, gdy na
powierzchniach mee pojawt sic rosa. Wszystkie prace malarskie zaleeangikonywa: w temperaturze do
40°C, przy wilgotngci wzglednej nie wikszej niz 90%.

Odnawianie farp stupkéw powinno b§ wykonane zgodnie z instrukop znakach i sygnatach
drogowych.

Odnawianie farlp stupkéw drogowych wykonywane jest z zasady bé&agimio w miejscach ich
ustawienia.

BWN P

5.3. Odnawianie stupkéw

Przy odnawianiu stupkow naig przestrzeganastpujacych zasad:

— z powierzchni stali naly usumé bardzo starannie pyt, kurz, piee, tluszcz, rdg zgorzelir, stan
luszcaca sie farbe i inne zabrudzenia zmniejsaag przyczepn@ farby do podiaaz poprzez zmywanie,
usuwanie przy zyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyohteriatdwsciernych, piaskowania,
odpalania, tugowania lub przy zastosowaniu inn§rckdkow,

— przed malowaniem nmma wypetnt wglebienia i rysy na powierzchniach za poraditéw lub szpachléwek
0go6lnego stosowania, a ngstie - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod fark,



— farbe dtuzej przechowywas nalezy przygotowa do malowania przez usugie ,kozucha” (zestalonej
substancji blonotworczej na powierzchni farby), iddke wymieszanie (pgizenie tejszych i ctzszych
sktadnikébw farby), rozcieczenie zbyt zestnialej farby, ewentualne przecedzenie (ustiai
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgsyc

- malowanie mena przeprowadza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metodatryskovy
(pistoletami natryskowymi, usggdzeniami kompresorowymi itp.),

- przy malowaniu natey stosowa ustalomn liczbg¢ warstw, np. malowanie dwuwarstwowe riglevykona
farba do gruntowania i farb nawierzchniow, przy czym kada nastpma warstwg mozna natayé po
catkowitym wyschngciu farby poprzednie;.

Nalezy zwrac& uwag: na dokladne pokrycie faghmiejsc stykania gistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgtlu na najszybsze niszczenie frby w tych miejscach i pojawianiezsidzawych
zaciekdw sygnalizagych korozje stupka.

Wykonawca nie powinien dogei¢ do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizaciji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urgdzea i pedzli oraz z samej farby, nadg usuwa
do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalndp Isztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-01 ,Wymagania og6lne” [1] pkt
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty zgéd, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawitghyy

- wykona® badania wiciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktdre naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosé Wartasci

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw bada dopuszczalne

1 | Sprawdzenie oczyszczenia stupkow z
kurzu i zanieczyszcze Kazdy stupek Wg pktu 5.3
(Ocena wizualna)

2 | Sprawdzenie wypetnienia vetien i rys
na powierzchniach stupkéw Jw. Jw.
(Ocena wizualna)

3 | Zachowanie dopuszczalnego okresu
pomigdzy oczyszczeniem stupka a jego Jw.
pomalowaniem

Wg ustalé
producenta farby

4 | Sprawdzenie pomalowania stupka

(Ocena wizualna) Jw. Wg pktu 5.3

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01,Wymigagodlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 szt. stupka odnowionego farb



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST-01,Wymagagoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— oczyszczenie stupka,
— wypetnienie wgtbien i rys na stupku.

Odbiér tych robot powinien kdyzgodny z wymaganiami pktu 8.2. OST-01,Wymaganiélog’ [1]
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST-01,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— odnowienie farh stupka,
— uporzdkowanie otoczenia miejsca robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. OST Wymagania ogoélne
2. SS.T. Oznakowanie pionowe
3. SS.T. Remont oznakowania pionowego



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S.S.T.-20

REMONT BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH



[

SPIS TRESCI

CSPRZET .oveveee
. TRANSPORT.....ccco.....
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKO SCI
. OBMIAR ROBOT ........
. ODBIOR ROBOT.........
. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE

ROBOT

OSsT
SST

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

- 0g6lna specyfikacja techniczna
- szczegobtowa specyfikacja techniczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych z remontem barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na gminnych drogaclicadh i placach

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z remontem
barier ochronnych stalowych instalowanych przy datgpublicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont barier ochronnych stalowych - zabiegi wykeage w ramach utrzymania drég, polegajna
naprawie lub wymianie elementéw barier w celu pmaenia petnych funkcji petnionych przez bagier

1.4.2.Pozostate okidenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST-01 ,Wymagania ogoélne” i OST D-07015,Bariery ochronne stalowe”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST-01 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST-01
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatdw

Wymagania dotyegce materiatéw do remontu barier ochronnych staldwpowinny odpowiada
warunkom podanym w wytycznych ,Bariery ochronredsie” .

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST-01 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Wymagania dotycace sprztu do remontu barier ochronnych stalowych

Wymagania dotycce sprztu do wykonania remontu barier ochronnych stalowgyotvinny
odpowiadé warunkom podanym w wytycznych ,Bariery ochrontemsve” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST-01 ,Wymagania ogllne4pk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST-01 ,\Atyamia ogdoIne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robét przy remoncie barier deronnych stalowych

Wykonanie robdt przy remoncie barier ochronnyetostych powinno odpowiadavarunkom
podanym w wytycznych ,Bariery ochronne stalowe’aospetnid warunki podane w dalszymagu.



5.3. Roboty przygotowawcze

Natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia bariemalwresie stwarzagym zagraenie dla uczestnikow
ruchu, naley usura¢ z korony drogi elementy stwaraag zagraenie, a miejsce to naig zabezpieczyprzez
odpowiednie oznakowanie.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t remontowych nglekresli¢:

a) rodzaj bariery, ktory ulegt uszkodzeniu,
b) dtugas¢ uszkodzonej bariery,
c) elementy i ich liczb, ktora ulegta uszkodzeniu (prowadnica, pasy prefd, stupki, elementy montawe,
elementy paiczeniowe, fundamenty),
d) elementy kwalifikujce s¢ do naprawy na miejscu,
e) elementy wymagage zdemontowania i wymiany na nowe,
f) kolejnas¢, sposéb i termin wykonania rob6t remontowych.
Spos6b naprawy natg uzgodné z Inzynierem.

5.4. Rodzaje robét remontowych i sposob ich naprawy

Nastpujace usterki wykonanych barier ochronnych stalowygimagas napraw lub wymiany
uszkodzonych elementéw, gdy:

- slupek nie jest osadzony w sposob trwaty w gruhdifundamencie wzgtinie jest podwyszony, obniony
lub odchylony od pozycji pionowej (ustawstupek w prawidtowym poteeniu),

- brak jest stupka i ew. fundamentu, watie stupek jest zgiy, skrecony lub ztamany (ustawinowy
stupek),

- fragment prowadnicy jest odksztatcony np. veygi skiecony lub gknicty (wymienic kompletne elementy
prowadnicy z uszkodzonymi przektadkami, veggiikami, pasem profilowymgrubami, podktadkami,
obejmami stupka itp.),

- brak jest elementéw moagych prowadni¢ i stupki oraz elementéw odblaskowych (uzupé&leiementy i
taczniki mocujce elementy prowadnicy gdzy sol oraz ze stupkami, wysjnikami, przekladkami itp.
oraz brakujce elementy odblaskowe),

- elementy barieryssskorodowane (odrdzewi pomalowa lub wymient),

- elementy barierysszabrudzone (unméybariee).

Naprawa bariery powinna naygywat do zasad monta, zgodnych z instrukgjproducenta bariery
oraz zawieré elementy tego samego typu co bariera pierwotnezegplnie naley przestrzeganastpujacych
zalecé:

- zachowywd dopuszczalne odchyiki odlegm miedzy stupkami, wynikajce z wymiaréw wydhionych
otworéw w prowadnicy+ 11 mm,
- zachowywa dopuszczalne éfice wysokdci stupkéw + 6 mm,

- przy montau prowadnicy typu B,aczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, naktadajc nasgpny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kieremkruchu pojazdéw.
Wszelkie odsfpstwa od wymienionych wymagaowinny by zaakceptowane przezzmiera.
Uszkodzone elementy zakwalifikowane do wymiarmydpmontau powinny by odwiezione
przez Wykonawe w miejsce uzgodnione zipnierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST-01 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét remontowych Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty dopuszegag wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfike deklaracji zgodnei itp. materialdw
przewidzianych dozycia przy remoncie),

- wykona® badania wiciwosci materiatéw przewidziane w wytycznych ,Barieryhwonne stalowe”,

- przedstawd dokumenty oraz ew. wyniki bafidnzynierowi do akceptac;ji.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST-01 ,Wyanigogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu barier ochronrstelowych s:
a) m (metr) - dla demonta i montau prowadnic i paséw profilowych,
b) szt. (sztuka) - dla stupkéw, elementow mantaych i odblaskowych,
c) m’ (metr szécienny) - dla rozbiorki i wykonania fundamentéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-01 ,Wyanéogoine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST-01 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe przy demoria,
- transport zdemontowanych elementéw,
- monta nowych elementéw,
- transport zdemontowanych i nowych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty zwkane z remontem barier ochronnych stalowych .
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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - 0g6lna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjichirécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowgamaechanicznie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na gminnych drogach ,ulicach icpleh.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycgrowadzenia robét zazanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nm@chaie i obejmuy:

a) wykonanie podbudowy grubm do 20 cm (jednowarstwowo) na drodze gtdwnejzgkowaniach i
drodze dojazdowej,

b) wyréwnanie istniejcej nawierzchni przy gruloi wyréwnai do 6 cm
1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technotogyi polegajcy na odpowiednim zagzczaniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostate okiienia podane w niniejszej SSE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami (w
szczegolnéci z PN-S-06102 "Podbudowa z kruszywa stabilizowaneechanicznie") i OST -01 "Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST -01 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tangargtabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcansgal lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo
powinno by jednorodne, bez zanieczysztiz#hcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug normy PN-B-06714/15 mustdé pomiedzy krzywymi
granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi dyciagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej nasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie ioprzekracza 2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywaechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny
stanowt wigcej niz 65% frakcji przechodgej przez sito 0,5 mm.

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudavwpomocnicz (doln warstwe)



2.2 Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tagan

Lp. Wyszczegblnienie wkgiwosci Kruszywo famane na Badania wg
podbudow zasadnicz
1  Zawarta¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, nie
wigcej niz: od 2 do 10 PN-B-06714-15
Zawartag¢ nadziarna, nie wcej niz: 5 PN-B-06714-15
Zawarta¢ ziaren nieforemnych, nie egej niz: 35 PN-B-06714-16
Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych, nie
wiecej niz: 1 PN-B-04481
5  Wskaznik piaskowy po miciokrotnym
zag:szczeniu metadl lub Il wg PN-B-04481 od 30 do 70 BN-64/8931-01
6  Scieralng¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wcej niz: 35
b) scieralnag¢ po 1/5 petnej liczby obrotow, w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw, nie w¢cej niz: 30
Nashkkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8  Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19
zamraania, nie w¢cej niz: 5
9  Zawartg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714-28
SO, nie wigcej niz: 1
10 Wskaznik nasnosci Wnaos mieszanki kruszywa, PN-S-06102
nie mniejszy n:
a) przy zagszczeniud> 1,00 80

zawart@¢ w procentach obliczonych masowo
3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie naje stosowa
nastpujacy sprzt:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadamiateriatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statgeno zagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubujaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

Stosowany przez Wykonawcsprzt mechaniczny powinien Bysprawny technicznie i zaakceptowany
przez Ireyniera.
4. Transport

Transport kruszywa musi odbywasie w sposéb przeciwdziak®y jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanynatpau drogi musi by tak zorganizowany, aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein. Wskazany jest transport samadgwczy (samochody, ggniki
z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznyofazdy musi spetntawymagania dotyee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliwgbtna osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotygz robot



Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét podano w OST -01 "Wymagania rogjol
5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanegaafm lzdzie na wczéniej przygotowanym podiw.
5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny igkkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zal@onych rzdnych, powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alhgszenie poprzez mieszanie, doagsiecia wilgotngci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zsgczone.

Podbudowa musi Ky wytyczona w spos6b umiliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektows i wedtug zalece Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbawy musi by wczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wakan Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi
umazliwia¢ nacagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét i nienpono by wieksze nk co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie naaki

Wykonawca na podstawie baddaboratoryjnych przygotowuje recepiuna wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmoweébedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oragetihags¢ optymalr, dla mieszanych
sktadnikéw. Sporadzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na wakspedbudowy

Wytworzenie mieszanki poledaedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywazéwidzianych
receptus) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgatrimptymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebn ilos¢ wody dla mieszanki ustalaesiaboratoryjnie z uwzgbnieniem wilgotnéci naturalnej
materiatu. Nawitanie mieszanki powinno nagbwa: stopniowo w iléci nie wickszej nz 10 l/n? do czasu
uzyskania w mieszance wilgow optymalnej okrélonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogodiatndw
i w zaleznosci od temperatury, ik& wody powinna b§ odpowiednio wiksza. Zwikszenie ildci wody mae
sigga¢ 20% w stosunku do wilgotdoi optymalnej. W przypadku gdy wilgotidnaturalna materiatu przekracza
wilgotnos¢ optymalm, nalezy materiat osuszyprzez zwgkszenie ildci miesza.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsdeusowania odbywa sie bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jepmgukowaniu w sposéb zabezpieazgj mieszank przed
wysychaniem i segregagj

5.2.6. Rozktadanie mieszanki

Przed przyspieniem do robot w terenie Wykonawca jest zolagamy do oznakowania prowadzonych
robot zgodnie z "Instrukgj oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowyRdztazenie mieszanki
odkedzie st¢ we wczéniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy mavki lub ukfadarki z
zachowaniem parametrow (grélood i szerokdci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projeie;.
Warstwa podbudowy powinna &yoztazona w sposob zapewnigy osihgniccie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Podbudowy naty wykona& w dwoch warstwach. Kala warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdmzch wysokéciowych. Rozpoogeie
budowy kadej nast¢pnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W czasie
uktadania mieszanki nalg odrzuc& ziarna osrednicy wkkszej nz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.



5.2.7. Profilowanie roztmnej warstwy mieszanki

Przed zagszczeniem roziong warstwe nalery sprofilowa do spadkéw poprzecznych i pochyle
podiwznych wymaganych w projekcie technicznym. Profiloigamaley wykona cigzkim szablonem lub
rowniarka. W czasie profilowania natg wyrowna lokalne wgtbienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest $egregacja powinna byprzed zagszczeniem
zastpiona materialem o odpowiednich Wavosciach.

5.2.8. Zagszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia przez
watowanie. Podbudowz kruszywa tamanego nalezag;szcza@ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Watowanie powinno pagiowa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni albo od dolnej do gornej kgdwi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym
Jakiekolwiek nierowngri lub zaggbienia powstale w czasie zmgczania powinny Ky wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu a do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcoéw podbudowa powinnatlsag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. y@ér sprztu zagszczajcego zalgy od rodzaju
zag:szczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takiérégo uziarnienie k& w dolnej czsci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca giag;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a nashie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagziarn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienieylev gérnej czsci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca giag;szcza najpierw walcami ogumionymi, a naphie gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania naley stosowd sprzt Izejszy, a w kécowej sprzt ciezszy. Pocatkowe
przegcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia wibratorow.

Zageszcenie naligy kontynuow# do osigniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od
1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zB2B4481 (metoda II).

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna yrowna wilgotndci optymalnej, okréanej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (uatll). Wilgotnd¢ przy zagszczaniu powinna Iy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+1 % i -2 % jej wartéci.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji OST -01 "Wymaganigloe".
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakm robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dzystematyczne pomiary i badania kontrolne i dogtar
ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca poen wykonyw@& w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga jakosci robot, lecz nie rzadziej i wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania przed przygieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca musi wyk@nbadania gotowej mieszanki przeznaczonej do

wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi, wedlug zasad oldlenych w niniejszej ST punkt
2.1i2.2.



6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Lp Wyszczegblnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
bada na dziennej podbudowy przypadaga na 1
dzialce roboczej badanie (f)

1. Uziarnienie kruszywa

2 600
2. Wilgotnos¢ kruszywa
3. Zagszczenie warstwy 10 prébek na 100007m
4, Badanie witaciwosci kruszywa wg
tab. w pkt. 2.2. dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.1. Badania wlasdoi kruszywa

W czasie robét Wykonawcaetizie wprowadzi badania witéciwosci kruszywa okrdone w tablicy p.6.3
oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej ST. Prébki nglpobierd w sposdb losowy z rozionej warstwy, przed jej
zagszczeniem i w obecKoi Inzyniera. Wyniki bada musz by¢ na bieaco przekazywane #ynierowi.
Badania petne kruszywa, obejmeg ocen wszystkich wlaciwosci okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania
pelne nalgy wykona takze w przypadku zmianyrddfa pobierania materiatow i w innych przypadkach
okreslonych przez layniera.

6.3.2. Badanie wilgotrigi kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa musi by rowna wilgotndci optymalnej okrédonej wedtug normalnej préby Proctora,
wedtug PN-B-04481 (metoda II) z toleramej1l0% i -20% jej wartci.

Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bad& wedtug PN-B-06714/17.
6.3.3. Badanie zagzczenia warstwy

Zaggszczanie kadej warstwy musi odbywasie do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-0448&toda Il) lub metodzie ugi sprzystych.
Zaggszczenie podbudowy nalesprawdzéa wg BN-77/8931-12.

W przypadku gdy przeprowadzenie badaniszgagzenia wedtug metody Proctora jest nigiiae, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kortmalg:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien
ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej maz na
1000 nd.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu B do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy podbudowy

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosé | zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w trzech punktach na kdej dziaice roboczej, lecz nie
rzadziej nk co 400 M



Lp Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czestotliwos¢ bada i pomiaréw

Podczas odbioru:
w trzech punktach, lecz nie rzadziej sb 2000

2. Modut odksztatcenia lub Co najmniej w dwdch przekrojach nazki@ 1000 m
Ugiecia: ugkciomierzem Benkelmana  Co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m
Szeroké¢ podbudowy 40 razy na 1 km

4. Réwnaé¢ podiwna W sposob cigly planografem albo co 20 m data
kazdym pasie ruchu

5.  Réwna¢ poprzeczna 40 razy na 1 km fat4 m

6. Spadki poprzeczne 40 razy na 1l km

7. Rzedne Co25m

8.  Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie naky wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych: na pogtku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poeiku, wérodku i na
koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grub&¢ warstwy

Grubag¢ warstwy Wykonawca musi miergynatychmiast po jej zagzczeniu w punktach wybranych
losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej gsebgodbudowy z kruszywa tamanego nie powinno
przekracz&

- dla podbudowy zasadniczej: + 10%.
6.4.2. N@nos¢ i zagzszczanie podbudowy wedtug ohigén ptytowych

Maksymalne ugicia lub minimalne moduty odksztalcenia w zalesci od wskénika zagszczenia i
projektowanego wskaika ngnosci zawarto w poriszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o
wskazniku Wnas Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
nie mniejszym  zag:szczeniad kotem mm mierzony ptyt o srednicy 30 cm
niz nie mniejszy ni: MPa
%
40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia § obciazenia B
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kmazamanego
a) Rownd¢ podbudowy

Nieréwndici podiwne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem w osi kdego pasa
ruchu zgodnie z norBN-68/8931-04 z czestotlivioia podarn w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy naje mierzy 4-metwowy tata z czestotliwécia podam w
tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekracza



- 12 mm - dla podbudowy zasadniczej,
b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ 4-metwowy tata z czestotliwécia podam w tablicy w punkcie 6.4.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektowy z toleranci = 0,5%.

¢) Rzdne podbudowy

Rzedne naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Ranice pomedzy rzdnymi
wykonanej podbudowy i ezinymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2 cm.

d) Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzé w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach, rozmieszczonych nie rzadzieg mio 100 m. @ podbudowy w planie nie me by
przesungta w stosunku do osi projektowanej ae8éj niz £5 cm.

e) Szeroké& podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie meze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 10cm, -5 cm, z tymze na jezdniach bez krawnikéw szeroké¢ podbudowy powinna kiywigksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w Dokumentaciji
Projektowej.

6.5. Badania sprawdzaie

Labolatorium Iityniera kedzie prowadzito badania sprawdaag z czstotliwoscia okreslona przez
Inzyniera.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 f{metr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwy podbudowy z i £m
(metr szécienny) wyrowna.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST -01 "Wyanigogolne”.
8. Odbiodr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST -01 "Wyanagogolne".
9. Podstawy ptatndci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST -01 "Wymagania ogélne".
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow i spta niezlgdnego do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozienie materiatu warstwami,

- zagsszczenie poszczegolnych warstw,
- utrzymanie wykonanej warstwy,



- $rodki zaradcze chromie podbudow przed pogorszeniemesjakasci i niekorzystnym wptywem wody

i sprztu wykonawczego,
- wykonanie pomiaréw i bada
10. Przepisy zwazane

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne.

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaezaawartdci zanieczyszczeobcych.
Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.

Badania. Oznaezksrtaltu ziaren.

Badania. Oznaezaiigotnasci.

Badania. Oznaezamozoodpornéci metod, bez-wzgédm.
Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeorganicznych.

Badania. Oznaezaeralnaci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11112/96 Kruszywa tamane do nawierzchni drogdw

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.

obciazenie piyt.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.

Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podat-nych i podiprzez

Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkaka zagszczenia gruntu.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania ogolne dotysze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem ulepszonego padia gruntu stabilizowanego cementem .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na gminnych drogaclicadh i placach.

1.3. Zakres robo6t obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem i
odbiorem ulepszonego pod#z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96@t&jmuj:

a) wykonanie ulepszonego podi o0 Rm=2,5 MPa z gruntu stabilizowanego cementermieszarkach
stacjonarnych,

b) wykonanie ulepszonego podt o Rm=1,5 MPa z gruntu stabilizowanego cementermieszarkach

stacjonarnych na trasie gtéwnej,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntmen&u i wody, a w razie potrzeby rownie
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegapranych w optymalnych itciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementrwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wkania cementu.

1.4.3. Podlae gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwietwaimag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.4. Pozostate okidenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w OST -01 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST -01 "Wymagania ogdine".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav OST -01 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Cement



Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, @ordzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Klasa cementu

Lp. ‘ Wiasciwosci 32,5
1 Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
— cement portlandzki bez dodatkéw, 16
- cement hutniczy 16
— cement portlandzki z dodatkami. 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania: 60
- pocztek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min.
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalg¢ objgtosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalg wykona zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemertizie dhizszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza
zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatng do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocené na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w
PN-S-96012.

Do wykonania ulepszonego podé# z gruntéw stabilizowany cementem rglestosowd grunty spetniajce
wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymalai¢ na $ciskanie i mrozoodporsé prébek gruntu stabilizowanega zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p.2.6 tablica 3.

TABLICA 2. WYMAGANIA DLA GRUNTOW PRZEZNACZONYCH DO S TABILIZACJI
CEMENTEM WG
PN-S-96012

‘ Lp. ‘ Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodych przez sitg¥ 40 mm, % (m/m),

nie mniej nk: 100
b) Z|arn'p_rzech0ctg:ych przez sitg¥ 20 mm, % (m/m), - PN-B-04481
powyze|
c) ziarn przechodgych przez sito# 4 mm, % (m/m),
powyzej: 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pefi 20
2 | Granica plynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481

3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej nizz 15 PN-B-04481




4 | Odczyn pH Od5do 8 PN-B-04481
5 | Zawartd¢ czeéci organicznych, % (m/m), nie wgej niz: 2 PN-B-04481
6 | Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §0@6(m/m), nig|

wigcej niz: 1 PN-B-06714-28

Grunty nie spehiace wymaga okrelonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty z granicy ptynnizi od 40 do 60% i wskaniku plastycznéci od 15 do 30% magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudow pomocniczych pod warunkiggtia specjalnych maszyn, umliviajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatuo gruntu do stabilizacji cementemaleca s uzycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50 ,wg BN-64/8931-01,
- zawartdci ziarn pozostagcych na siciét 2 mm — co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm — nieaeej niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementenmy swvyniki wytrzymalaici na
Sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem enémalnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250. Bez badaboratoryjnych mina stosowawodochgowa wodk pitna.
Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie maée by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejy
podarm normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymado na sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z woavatpliwa i z woch wodochgowa. Brak rénic potwierdza przydatrioi wody
do stabilizacji gruntu cementem.

2.5. Dodatki ulepszaga

Przy stabilizacji gruntébw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujezsiastpujace dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-B-30020,
— popiotly lotne wg PN-S-96035,
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoajce aprobat
techniczi wydary przez uprawniogjednostk.

2.6. Grunty stabilizowane cementem

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doavej wytrzymaté¢ gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spéinigmagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. wymagania dla gruntéw stabilizowanychmeatem dla poszczegdlnych warstw ulepszonego
podiaza.

Wytrzymatas¢ nasciskanie probek Wskaznik
nasyconych wogl(MPa) mrozood-
po 7 dniach | Po 28 dniachl POrnGci

Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni

Lp. drogowe;j

1 Gorna czé¢ warstwy ulepszonego podia
gruntowego o grubei co najmniej 10 cm dla KR5 i
KR6 lub gbrna czs¢ warstwy ulepszenia stabego od 1,6 do 2,5
podiaza z gruntéw wtpliwych oraz staborimych

0,6



2 |Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego poda
gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji
nawierzchni na podim z gruntéw vatpliwych i - 0d0,5do 1,5 0,6
wysadzinowych

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST -01,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonywania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania ulepszonego pozHoz gruntu stabilizowanego cementem powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakdéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodagtnych,

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST -01,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow
Mieszank gruntowo-cementowv mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregewa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST -01"Wjana ogolne” .
5.2. Warunki przysfpienia do robot
Ulepszone podiae z gruntu stabilizowanego cementem niezenby¢ wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznite i podczas opadéw deszczu. Nie ppleozpoczynd stabilizacji gruntu cementem,zgi prognozy

meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podia



Podiaze gruntowe powinno liyprzygotowane zgodnie z wymaganiami éksaymi w ST D. 04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowanikepszonego podi@ powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wigkszych nk co 10 metréw.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydrauhicni ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu ulepszonego pod naley ustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczatly one
scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepwWysokaé prowadnic powinna
odpowiadé grubdci warstwy mieszanki gruntu ze spoiwami hydrauligan w stanie niezagzczonym.
Prowadnice powinny ky ustawione stabilnie, w spos6b wyklucgaj ich przesuwanie sipod wpltywem
oddziatywania maszyrzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawart@¢ cementu w mieszance nie moprzekracza wartaci podanych w tablicy 5. Zalecaesiaki dobér
mieszanki, aby spelfiiwymagania wytrzymakziowe okrdlone w p.2.6 tablica 3, przy jak najmniejszej

zawartgci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagto cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla pegbtaych warstw
ulepszonego podia.

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego
Lp Kategoria ruchu gruntu
' podbudowa podbudowa ulepszone podtae
zasadnicza pomocnicza
1 KR2doKR®6 - 6 8

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiddeilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z toleranel 0%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnw@trzymanie w czasie budowy w&wosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianaskgirymi w tablicy 3.

5.5. Stabilizacja metadmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degpce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
gruntu i cementu oraz afpsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamifiy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez zimiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego pedkose
podawania materiatbw powinna dystalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartgci.
Przed utgeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podie zwilzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z

wytworni powinna by ukladana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. @fahuktadania mieszanki powinna
by¢ taka, aby zapewhiuzyskanie wymaganej grufam warstwy po zagszczeniu.



Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych g@nych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przy zyciu rowniarek do rozktadania mieszanki rglewykorzyst& prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej réwsad profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantarej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubé¢ warstwy

Orientacyjna grubi& poszczegolnych warstw ulepszonego pegata gruntu stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubig warstwy ulepszonego podid jest wgksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy
wykonywa w dwdch warstwach.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementetazygprowadzeé przy wyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazany8Tw

Zageszczanie ulepszonego pogzdoo przekroju daszkowym powinno rozpeEsic od kravedzi i przesuwéa
pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpaczsig od nizej potazonej krawdzi i przesuwd pasami podinymi,
czesciowo nakladajcymi sk, w strorg wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mudz/¢ natychmiast naprawiane przez wymjan
mieszanki na peln glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczone] warstwy
powinna mié prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl

Operacje zagpzczania i obrébki powierzchniowej muasky¢ zakaczone przed uptywem dwéch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczenie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96812

Specjala uwag; naley powigcic zag;szczeni mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich adzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowanie, gq@ne podczas zaszczania lub w inny sposob wadliwe, mubg¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pa&ruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zaggzczenie. Roboty tey svykonane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikaé podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy cadej
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gizwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zuit¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzahoej

i zageszczonej mieszance, naje niezwlocznie obeic pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy
wbudowé& kolejny pas. W podobny sposob nalevykona poprzecza spoiry robocz na pokczeniu dziatek
roboczych. Od obgtia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas porgizy
zakaczeniem zagpzczenia jednego pasa, a rozpeezm wbudowania asiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.



5.9. Pietgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjsfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczyrosiadajcymi aprobat technicza wydamy przez
uprawnion, jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie woda w a@gu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdhlia z tworzywa sztucznego, uona na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymia jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykonawénne materiaty przeznaczone do pgiacji mog
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyera.

Nie naley dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po w okresie 7pdnwykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny geodbywa sie wytacznie za zgoalInzyniera.

5.10. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robd6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spegz do rozkladania i zagzczania jest wkgiwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gdabo
warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby prz& walcéw do uzyskania wymaganego wghia zagszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieriyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania ulepszonego podtn

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania ulepszonego pozdopo zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Ireyniera.

5.12. Utrzymanie ulepszonego pozHo

Ulepszone podie po wykonaniu przed uteniem nasipnej warstwy, powinny by utrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow warstwe do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przee rteeh. Koszt napraw
wyniktych z niewldciwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia baeych napraw warstw uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ¢ggoady deszczushiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszjeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa stabilizowana cementem powinng pyzykryta przed zimp warstwy nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszcacym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w innysfin zaakceptowany przez:ymiera.

6. Kontrola jakosci robot



6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST -01"Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania cementu i gruntéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzyniera w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w w czasie wykonywania ulepszonego pgalle gruntu

stabilizowanego cementem podano w tablicy 1.

Tablica 1.
Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimal_na Iic;ba_bad’a Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce ulepszonego podha
roboczej przypadajca na jedno badan
1 Uziarnienie mieszanki gruntu
2 WiIgotnoéé_ mieszanki gruntu ze spoiwami 5 600 M
3 | Rozdrobnienie gruntt}
4 | Zag:szczenie warstwy
5 | Gruba¢ ulepszonego podia
6 | Wytrzymatd¢ nasciskanie
— 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem i
wapnem, 6 probek
— 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami ) 400 n?
lotnymi, 6 probek
— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem
granulowanym. 3 prébki

7 | Mrozoodpornét ?

przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spoiwa:

g _ S\Z’Sﬁgfu’ przy projektowaniu skh’_;tdu_ mieszanki i przyzkaj
10 | - popiotéw lotnych, Zmianie

11| - Zwla granulowanego

12 | Badanie wody Dla kazdego vatpliwegozrodta

13 | Badanie wigciwosci gruntu dla kadej partii i przy kadej aminie rodzaju gruntu

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych.

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu cementem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do bad& nalezy pobieré z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarniereghuntu powinno by

zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki gruntu z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki,

z toleranci +10%-20% jej wartéci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ rozdrobniony tak, aby wskaik rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (prz&io o

srednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).




6.3.5. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldy zag;szczana do o#jniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.6. Grub&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubas¢ warstwy nie meae r&nic¢ sig od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.7. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie okréla si na prébach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie ramoej przed jej zagzczeniem. Probki w ikzi 6
sztuk naley formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygzymi poszczeg6lnych rodzajow stabilizacji
spoiwami. Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeshvania, a w
przypadku. Wyniki wytrzymakei nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Mrozoodporni

Wskaznik mrozoodpornéi okreslany przez spadek wytrzymato na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.9. Badanie cementu.

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w ST.

6.3.10. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.
6.3.11. Badanie wkgiwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu naley bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu. Wiawosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.

6.4. Wymagania dotyaza cech geometrycznych i wytrzymémwych ulepszonego podia.
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego paeto

Lp. | Wyszczegodinienie bada pomiarow | Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokéc 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiuzna w sposéb ggty planografem albo co

20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubg¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadzief maz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& ulepszonego podia



Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i =5 cm.

Na jezdniach bez kraamikéw szerokéci ulepszonego podka powinna by wicksza od szerokgi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROwné&¢ ulepszonego podia

Nieréwnaici podiuzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.

Nieréwnadici poprzeczne ulepszonego paginaley mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie powinny przekracza
— 15 mm dla ulepszonego podé&
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego padto
Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z Dokumentacja Projektpw+0,5%.
6.4.5. Redne wysokéciowe ulepszonego podia

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej warstwy ulepszonego pagdt@ rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi warstwy ulepszonego padito

Os$ ulepszonego podia w planie nie mae by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogeéj niz = 5
cm.

6.4.7. Grubé&¢ warstwy ulepszonego podia
Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wcej niz:

— dla ulepszonego podta +10%, -15%.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegdiaza
6.5.1. Niewlaciwe cechy geometryczne warstwy ulepszonego p@adto
Jezeli po wykonaniu bada na stwardnialej warstwie stwierdziesize odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbc¢ i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on
zaakceptowany przezdyniera.
Jezeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szerdkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podie przez zerwanie warstwy na
petrg grubc¢ do potowy szerokai pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Rob®tyykonawca wykona na wlasny koszt.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ ulepszonego podia



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona napraulepszonego
podiaza przez zerwanie wykonanej warstwy, us@ig zerwanego materialu i ponowne wykonanie warswy
odpowiednich wiéciwosciach i o wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa wytrzymatd¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymatai¢ srednia prébek d&dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na aiowdpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robdt
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST -01,Wymigagdlne” .

Jednostly obmiaru robét jest m(metr kwadratowy) wykonanej warstwy z gruntéw #tabwanych
cementem.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST -01, Wymagagolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgsi podano w OST -01,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszafgitransport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie odwiezien@vadnic oraz innych materiatéw i udzen
pomocniczych,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki, pignacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzanie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwhzane
PN-B-04300 Cement. Metody bad#®znaczenie cech fizycznych.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezgitadu ziarnowego.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesmwartdci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeawartdci siarki metod bromows.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezexzpadu krzemianowego.

PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezerzpadu wapniowego.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezerzpadwelazawego.



PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndez@meralngci w bebnie Los Angeles.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane . Woda do beton@agraw.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepsponiae z gruntu stabilizowanego cementem.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i pagiprzez
obciazenie piyt.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmaawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nanosci gruntu jak podiga nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru podbudowy z chudego betonu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na gminnych drogach ,ulicach icpleh.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy wykonaniu podbudowy z
chudego betonu i obejmuje:

a) wykonanie podbudowy grubm 10 cm pod nawierzchgipiercienia wokét wyspysrodkowej na
rondzie i na parkingu,

b) wykonanie podbudowy grubg 10 cm pod nawierzchgina poszerzeniach na wlotach na rondzie,

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub darstwy zagszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o
wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej ni 9 MPa po 28 dniach azania.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstalgeprwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem $ciilo
5+7 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnejciavody, ktéry po zakaczeniu procesu weania cementu
osiaga wytrzymaité¢ nasciskanie Bg 6 ~ 9 MPa

1.4.3.Pozostate oldienia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami OST -
01 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST -01 "Wymagania Ogélne.".
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowshzdego betonu wedtug zasad niniejszej SST s
2.1. Cement
2.1.1. Wymagania wkaiwosci cementu

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5. Cement powinientrpé wymagania podane w
PN-B-19701: 1997 i posiadaprobat Technicza.

Cement uyty do chudego betonu powiniendsypki, bez zawartei grudek.



2.1.2. Dostawy i przechowanie cementu

Do podbudowy z chudego betonu ngleuzy¢ cementu dostarczonego luzem - zgodnie z BN-
88/6731-08.

Rozpoczcie roztadunku z kalej dostawy mgiwie po przedigeniu atestu producenta. Niezaiee

od atestéw producenta Wykonawca ma ohaek badania dla kdej dostawy czasu wZania,
staldici objetosci i 28 dniowej wytrzymatéci cementu wedtug metodyki podanej w PN-B-04300 i
przedstawienia wynikéw lkiynierowi (dla cementu klasy 32,5 dopuszcza giter na podstawie
badania wytrzymakei 3 dniowej).

Na budowie powinny znajdowsasie co najmniej dwa silosy na cement izolowane odegbastvilgoci.
Cement z kadego silosu mze by uzyty do produkcji po zaakceptowaniu przydaitioprzez
Inzyniera. Pojemn& silosow zaley od wymaganej wydajiei wedlug zasady,ze dzienna
produkcja meae odbywa si¢ tylko z jednego silosu.

Czas przechowywania cementu niezety¢ diuzszy od 3 miescy.

2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania wiaiwosci kruszyw
Nalezy stosowd kruszywo naturalnezgviry, pospotki i piasek).

Uziarnienie kruszywa powinno nd&¢ si¢ w granicach podanych w paskej tabeli weditug PN-S-
96013.

Tabela. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa dadelyo betonu.

Sito Kwadratowe (mm) Przechodzi przez sito (%)

315 100

16 60 + 80

8 40 +65

4 25 +55

2 20 + 45

1 15+35

0,5 7+20

0,25 2+12
0,125 0=5

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadiny
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa powinny by okreilone na podstawie bafldaboratoryjnych wykonanych zgodnie z
PN-B-06714.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszizshcych, bez domieszek gliny i zwkow siarki.



Kruszywo powinno spetnéawymagania szczegétowe oklene w poniszej tabeli.

L.p. Wiasciwosé Wymagania Badania wg normy

1. Zawartg¢ pytdw mineralnych podej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wkcej niz
2. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych Barwa cieczy nad PN-B-06714/12
kruszywem nie

ciemniejsza od
barwy wzorcowej

3. Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, % nie wdcej
niz 0,5 PN-B-06714/12
4. Mrozoodpornééz ubytek masy po 25 cyklach w
metodzie bezpwedniej, % nie wicej niz 10 PN-B-06714/19
5. Naciskliwas¢ wagowa frakcji wekszych od 2 mm
% nie wkcej niz 5 PN-B-06714/18
Zawarta¢ ziarn nieforemnych, % nie wgej niz 30 PN-B-06714/7

Zawarta¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO
% nie wkcej niz 1 PN-B-06714/28

2.2.2. Dostawy i przechowywanie kruszyw

Kruszywa powinny pochodéize zrédet wczéniej akceptowanych przez Ayniera. Kruszywa nalsy
gromadz¢ w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionyactp] w warunkach zabezpiecaajch przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszanieriny&h rodzajow i frakcji kruszyw. Ik& zgromadzonych zapasow
kruszyw powinna zapewéiciagta produkcy mieszanki betonowej, bez przestojow.

Wykonawca powinien dostarczynzynierowi wyniki bada laboratoryjnych kruszywa, potwierdzeg jego
przydatnd¢ do produkcji. Po uzyskaniu akceptacjiyniera, Wykonawca m@ przewiéé¢ kruszywa z pryzm
do zasiekow wzta betoniarskiego i stosowdo wytwarzania mieszanki betonowej.

2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do qgehcji wykonanej podbudowy nale stosowa wodg
odpowiadaica wymaganiom PN-B-32250. Bez bad#boratoryjnych mgna stosowé& wodochgows wook
pitna.

2.4. Domieszki chemiczne

Po otrzymaniu zgody kyniera, wydanej na podstawie badaboratoryjnych, mana stosowa domieszki
chemiczne opfiajace wiazanie i twardnienie betonu. Domieszki musgosiadé Aprobat Techniczi
Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawgn Drég i Mostéw.

3. Sprzet



3.1. Wytwdrnie stacjonarne typuagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérp@winna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skltadnigémrantujce nasipujace tolerancje
dozowania wyrzone w stosunku do suchej masy mieszanki:

- kruszywo + 3%,

- cement = 0,5%,

- woda + 2 %.

3.2. Chudy beton ukfadanyedizie rOéwniarlg i recznie ze wzgidu na niewielk szeroké¢ wykonywane;j
podbudowy,

3.3. Do zagszczenia warstwy podbudowy najestosowa walce gtadkie wibracyjne i zagzczarki.
4. Transport

Wszystkie materiaty zyte do wykonania mieszanki betonowej, jak rowirgetowa mieszanka powinny by
transportowane w sposoéb uniettiwiajacy ich zanieczyszczenie.

4.1. Transport cementu

Transport cementu powinien odbyivasie z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transportu
przetadunku cement nie @ ulec zawilgotnieniu.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposob chroaty je przed rozsegregowaniem
4.3. Transport wody

Woda mae by dostarczona wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody (cysternami).

4.4. Transport mieszanki betonowej

Wyprodukowan mieszank betonowy o wilgotnaci optymalnej, naley dostarczy na budow w warunkach
zabezpieczagych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznysegregag.

Wydajnas¢ srodkow transportu powinna by dostarczona do wydajgd sprztu stosowanego do
wybudowania mieszanki.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania dotycxe przepis6w ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ptati na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w OST -01 "Wymagania rogol
5.1.1. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z chudego betonu niezemby wykonana przy temperaturze pzaji5 °C oraz gdy podie jest
zamarznite i podczas opaddw deszczu. Nie malozpoczyna produkcji mieszanki betonowejzeli prognozy

meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomj 2 °C w czasie najliszych 7 dni.

5.2. Zakres wykonywanych robét



5.2.1. Przed wykonaniem podbudowy pagt@owinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszcze
Podbudow z chudego betonu naleuktada na wilgotnym podtau.
5.2.2. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie duygo

Oznakowanie rob6t natg wykona zgodnie z "Instrukgj Oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym".

5.2.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu must lyykonany zgodnie z PN-S-96013.

5.2.4. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanka betonowa powinna dywytwarzana w wytworni mieszanek betonowych sp@dniach
wymagania podane w punkcie 3 niniejszej SST.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Whbudowanie mieszanki musi nasic na dostatecznie wilgotne podé Sprzt do wbudowania mieszanki
podano w punkcie 3 niniejszej SST.

5.2.6. Zagszczenie i obrébka powierzchni
Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocz¢ jej zag:szczanie.

Jakiekolwiek operacje zagzczenia i obrébki powierzchniowej muysby¢ zakaczone przed uptywem
dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej meek.

Przerwy w zagszczeniu warstw nie magprzekracz& 30 minut. Zagszczenie naley kontynuowa do
osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznil,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalmetod
Procetora wedlug PN-B-04481, cylinder typuego, |11 metoda oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakéczenia zagszczania nie powinna odbiega + 10%, - 20% od
wilgotnosci optymalne;.

5.2.7. Nacinanie szczelin

Zaleca st w przypadku uktadania na podbudowie z chudegonbetawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w pogikowej fazie twardnienia podbudowy, nalgbkasci okoto 35% jej grubgi.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodmj wytrzymaldci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci chudego betonu, wygiie szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokd@¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynésid 3 do 5 mm.

Szczeliny te naley wycia¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podnealma kwadratowe lub
prostokitne plyty. Stosunek diugoi ptyt do ich szerokixi powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.



5.2.8.Pietgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinng bgtychmiast po zgzczeniu poddana piginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsisfaltow, albo asfaltem D200 lub D 300 wiki 0,5 + 1,0 kg/ry

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotw§rog posiadajcymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, wét 0,5 kg/nf, przy zaakceptowaniu ichzycia przez layniera,

€) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmskrapianie wagdw ciagu dnia, w czasie co najmniej 3
dni, lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczadolia plastykows utozong na zaklad co najmniej 30 cm i
zabezpieczapprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryjat

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymaupéj w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni piedgnacii.

Podbudowa z chudego betonu musk lprzed zim przykryta co najmniej jednwarstwg z mieszanki
mineralno-bitumiczne.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlna zasada kontroli jakd rob6t podano w OST -01 "Wymagania og6ine”

6.1. Badania kontrolne i pomiary Wykonawca powiniemwkonywa w zakresie i cgstotliwosci
gwarantujcej zachowanie wymaggakasci robot.

6.2. Wymagania wigiwosci chudego betonu

Chudy beton powinien spettiavymagania okrdone w poniszej tabeli.

L.p Wiasciwosé Wymagania Badania wg normy
1. Wytrzymatc¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 35+55 PN-S-96013
2. Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 6+9 PN-S-96013
3. Nashkliwos¢, % nie wecej niz 7 PN-B-06250
4. Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymasei, % nie
wigcej niz 30 PN-S-96014

Wytrzymatc¢ nasciskanie badana na walcachirednicy i wysokéci 16 cm nie mge wzadnym wypadku
przekracza wartdgsci granicznych podanych w powszej tabeli.

Nasikliwos¢ i  mrozoodporné¢ powinny by badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodporné¢, charakteryzowania i odmania, mae by badana na prébkach walcowychsrednicy i
wysokdci 16 cm, z zachowaniem pozostatych ust&é&l-72/8933-12.

6.4. Badania w czasie robo6t

6.4.1. Dla kadej dostawy cementu Wykonawca powinien dkte czas wizania, staléci objetosci i
wytrzymaitaici 28 dniovg cementu. W przypadku stosowania cementu klasy 8Bpiiszcza siocer na
podstawie badawytrzymataci 3 dniowe;.

Wiasciwosci cementu powinny spetriavymagania okrdone w ponkszej tabeli.



L.p. Wiasciwosé Klasa

cementu
32,5
Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief ni 16
Wytrzymatai¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj ni 32,5
Czas wizania:
- pocatek wigzania najwczéniej po uptywie (min) 60
- koniec wizania najpéniej po uptywie godziny 12
4. Statas¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

6.4.4. Badania chudego betonu

- wilgotnaé¢ mieszanki betonowej - tolerancja + 10%, - 20% wofifgsci optymalnej

- zag:szczenie podbudowy - wsk@ik zag:szczenia nie mniejszy mil,00 przy oznaczaniu zgodnie z BN-
70/8933-03.

- wytrzymaia¢ chudego betonu - jak w tabeli w punkcie 6.2.,

- nasikliwos¢ i mrozoodporné& chudego betonu - jak w tabeli w punkcie 6.2.,

6.4.5. Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu

- gruba¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dapaalnie odchytki £+ 1 cm grubci
projektowej,

- spadki poprzeczne i podite powinny by zgodne z projektem z toleraacj 0,5 %,

- rzedne podbudowy powinny Byzgodne z projektowanymi z toleragej 1cmi- 2 cm,

7. Obmiar robo6t

Jednostl obmiaru robét jest 1 iymetr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmie.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST -01 "Wyanigogolne".

8. Odbior robot
Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST -01 "Wymagania ogolne"
9. Podstawa ptatndci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST -01 "Wymagania ogdine"
Cena jednostkowa wykonywania robét obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatéw przewidzianych do wytworzemieszanki,
- wytworzenie chudego betonu,

- transport wyprodukowanej mieszanki na miejsce wdghwania,
- reczne i mechaniczne rozenie mieszanki,

- zag:szczenie mieszanki,

- piekgnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie nieztnych pomiaréw i bada

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. Przepisy zwazane

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzgttad, wymagania i ocena zgodoo



PN-B-04300 Cement. Metody bada@znaczenie cech fizycznych

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudegmb. Wymagania i badania.
PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartdci pytdbw mineralnych
PN-B-06714-28  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezeawartdci siarki metod bromowa
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemozoodporngi metod, bezpdredni
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeasikliwosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wodo betondw i zapraw

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni drogowyctwir i pospoétka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanendwaierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z uteeniem podbudowy z betonu asfaltowego .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na gminnych drogach ,ulicach icaleh.

1.3. Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycgrowadzenia robét przy wykonywaniu podbudowy zohat
asfaltowego o zwkszonej odporni na odksztatcenia trwate i obejmuj

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziaini®/31,5 mm wykonanie podbudowy z
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziaini®/25 mm

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi ®@ST -01
»~Wymagania ogélne” i ST D.05.03.05/a.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robdt oraz za zgodioz Dokumentag Projektova, ST i

poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST -01 "Wymagania ogdine".

2. Materiaty

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatdw

Ogoblne warunki stosowania materiatow, ich pozyskamsktadowania podano w OST -01 ,Wymagania ogaélne”

3. Sprzet

Wymagania jak w OST -01 ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Wymagania jak w OST -01 ,Wymagania ogoIne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w OSIT"\Wymagania ogolne".

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem (lecz nie ditszym_niz 14 dni), Wykonawca

dostarczy Iaynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszankizong/niki bada laboratoryjnych i probki materiatow
pobrane w obecnoi Inzyniera.



Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze skladnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu jej wiaciwosci i porownania wynikow z zal@niami projektowymi.

Receptury powinny biyyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opananasgpujace zrodta:
- zalazenia materiatowe gfe w PZJ,
— wytyczne niniejszej ST,

— zasady projektowania betonu asfaltowego a:ksdonej odpornici na odksztatcenia trwate — zeszyt 48 IBDIM
Warszawa 1995,

- normy:
- BN-73/6771-03 — projektowanie mas betonu asfadipay

- wyniki wykonywanych petnych i niepeinych badmateriatow.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez\kezy
graniczne. Radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 1. Sktad mieszanki matgo-asfaltowej powinien léyustalony na
podstawie badastabilndgci i osiadania wg metody Marshalla, modutu sztyyanoraz odpornéci na koleinowanie. Prébki
powinny spetnia wymagania podane w tablicy 2.

Wykonane podbudowy z betonu asfaltowego winny saelmymagania podane w tablicy 3.

Wymagania wg EN naly traktowa jako zalecenie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST -01 "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénpelne badania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszy
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnedésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Pelne badania powsgzych skladnikow winny Wy powtarzane w trakcie robd6t przynajmniej raz na G80CGton
wyprodukowanej mieszanki w przypadku kruszyw or@a8000 ton w przypadku lepiszcza.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej.

Lp Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada Czestotliwos¢ bada
prowadzonych przez sprawdzajcych
laboratorium prowadzonych przez
Wykonawcy Laboratorium layniera

2 probkina-dziennej
1. | Uziarnienie mieszanki mineralnej [ j
dziennej produkciji

2. | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej W probka przy produkcji ~ Raz na 2000 ton mieszanki




wytworni do 1000 Mg
2 probki przy produkcji
ponad 1000 Mgpa
dziennej dziatce
roboczej
3a.| Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz pieien i dla kazdej dostawy
kula) (cysterny)
3b. | Whasciwosci asfaltu (badania petne) Raz na 3000 t Raz badsine
4a.| Wihasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 200 Mg
4b. | Wiasciwosci wypetniacza (badania petne) Raz na 60000 t
mieszanki mineralno- Raz badanie petne
bitumicznej
5a.| Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenie, 1 na 400 Mg i przy
zawart@¢ ziaren) kazdej zmianie
5b. | Wiasciwosci kruszywa (badania petne) Raz na 60000 t
mieszanki mineralno- Raz badanie petne
bitumicznej
6. | Temperatura sktadnikbw mieszanki mineralno- L
X Doz6r cagly
asfaltowej
7. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j zd¢@pojazd przy
zaladunku i w czasie
wbudowywania
8. | Wyghd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9. | Wiagciwosci probek mieszanki mineralno- Jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
10.| Stabilng¢ i osiadanie wg Marshalla Jeden raz dziennie Ra2000 ton mieszanki
11.| Modut sztywndci Jeden raz na trzy dni Raz na 4000 ton mieszanki
12.| Koleinowanie Jedenrazna24000t  Jedenraz na 24000t
mieszanki mineralno- mieszanki mineralno-
bitumicznej bitumicznej
13.| Odpornd¢ na dziatanie wody i mrozu Jedenraz na24 000t Jedenraz na 24 000 t
mieszanki mineralno- mieszanki mineralno-
bitumicznej bitumicznej
14. Wiercenie probeka-zagszezenialla kontroli Jeden raz na trzy dni Dwie prébki na 1 kmdey
Zzagszczenia jezdni

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okreslac na probkach zagzczonych metad Marshalla z
czestotliwoscia podam w tabeli 4. Wynikispetnig& minimalne wymagania

6.4.3. ROwWné¢ warstwy
A. Ocena réwnéci podiuznej
Do oceny rownéci podiuznej warstwy wazacej naley stosowd jedm z nas¢pujacych metod:

— metoa profilometryczm pomiaru, umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IR,
- metod; pomiaru rownowana uzyciu faty i klina, okrélonych w Polskiej Normie,

Stosowanie taty czterometrowej i klina dopuszczadsi oceny réwngi podiuznej gdzie nie mgna wykorzysta innych
metod.

Do profilometrycznych pomiaréw réwia podtwnej powinien by wykorzystywany sprg umazliwiajacy rejestragj, z
btedem pomiaru nie wkszym ni 1,0 mm, profilu podtinego o charakterystycznych diég@mch mieszczeych st w
przedziale od 0,5 m do 50 m wawtdRI oblicza s¢ nie rzadziej ni co 50 m wymagana rowiéd podiwzna jest okréona
przez wartéci wskanika, ktérych nie mena przekrocz§ na 50%, 80% i 100% diugo badanego odcinka nawierzchni.
Wartasci wskaznika, wyrazone w mm/m, okréa tabela:

Element nawierzchni 50% 80% 100%
1 | 2 | 3 4




Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe,

wlaczania i wyhczania 2.9 <4.8 =78
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone

pobocza <48 <6,7 <95
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweyczénia i

wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, <48 <6,7 <95

utwardzone pobocza

Jezeli na odcinku nie mma wyznaczy wigcej niz 10 wartdci IRI, to warté¢ miarodajna bdaca sum wartcsci sredniej E
(IR1) i odchylenia standardowego D : E (IRI)+D miewinna przekroczywartasci odpowiedniej dla 80% dtugoi
badanego odcinka nawierzchni.

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie taty i&liokrélonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje: siie rzadziej
niz co 10 m. wymagana réwabpodiwna jest okrélona przez wartei odchyler réwnasci, ktére nie mog by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stana@aych 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badamdcinku. Przez
odchylenie rowngci rozumie st najwicksz odlegtagé miedzy tak a mierzon powierzchn.

Wartcici odchyley, wyrazone w mm, okréa tabela:

Element nawierzchni 95% 100%
1 3 4
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowsgaahia i ) <10
wytaczania -
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza - <13

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycadnia i wyhczania, ) <13
postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza -

Wymagania dotycce réwndci podiwnej powinny by spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich @@zeniu.
B. Ocena rownfci poprzecznej

Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna léystosowana metoda réwnoive metodzie z
wykorzystaniem taty i klina, okéeonych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendwykonywany nie rzadziej aico 5

m, a liczba pomiaréw nie me byt mniejsza ni 20. Wymagana réwré poprzeczna jest oklena przez warkei
odchyler réwndici, ktoére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanaayich 90% i 100% albo 95% i 100%
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Qdiehie réwndci oznacza najwksz, odlegitcé miedzy tat a
mierzory powierzchra w danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm, okréa tabela:

Element nawierzchni 90% 95% 100%
1 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, ) i <11
wlaczania i wyhczania -
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza - - <13
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkoweycaénia i
wytaczania, postojowe, jezdnigcznic, utwardzone - - <18

pobocza
Wymagania dotycce rowndci poprzecznej, powinny dyspetnione w trakcie wykonywania robét i po ich @adzeniu.
6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodeimkach prostych i na tukach powinnyébggodne z Dokumentag]
Projektows, z tolerancj + 0,5%
6.4.5. Rezdne wysokéciowe

Sprawdzenie osi podinej jezdni i krawdzi co 20 m na prostej, a na odcinkach krzywolinjolwv co 10 m. Warkei
dopuszczalnych odchyiev stosunku do kdnych projektowanych okéka tabela:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odchiglen
1 2
Podbudowa zasadnicza -1lcm,+0cm



Wymaga s, aby 95% zmierzonych ¢dnych danej warstwy nie przekraczato dopuszczalogtinyle.
7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i tona wyr
Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogdlne

8. Odbior robot

Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w OST -01 ,Wymagania ogdlne

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST -01 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wykonanie odcinka prébnego w pchlirobaét,

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego bamupa recepcie roboczej zaaprobowanej przeyniera,

— transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie kra@nikow, zakrywanie i odkrywanie udzer kanalizacyjnych w trakcie robot, pokryw studni
rewizyjnych i osadnikéw, krateiciekowych, dylatacji, oznakowania statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczemesmarowanie asfaltem,

— mechaniczneéczne utagenie mieszanki,

— mechaniczne zagzczenie rozloonej warstwy,

— wykonanie ziczy,

— zabezpieczenie krauzi,

—  przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych Specyfikagj

— uporzidkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwazane

OST -01 ,Wymagania ogolne”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T-25
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacpfirécznej (SST)sgswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem warstwy aacej i scieralnej z betonu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)ostadokument przetargowy i kontraktowy przy zleeanrealizacji
robot na gminnych drogach ,ulicach i placach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Spkagfi Technicznej dotyezzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwy agicej i scieralnej z betonu asfaltowego przy robotach uteayiowych.

Zakres rob6t okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- warstwe scieralna grubéci 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm,
- warstwe $cieralna grubéci 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm,
- warstwe wigzaca grubgci 6 cm z betonu asfaltowego 0/20 mm,

Na wyréwnanie przewidziano beton asfaltowy 0/20 nuin 0/16 mm o parametrach jak na wakstw
Wiazaca

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypekaanineralnego o okilenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralodpowiedni iloscia asfaltu wytworzona w okéto-
ny sposob, speiga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfedto uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,zoloa i
zag:szczona.

1.4.4. Podlee pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.



1.4.5. Préba technologiczna - wytwarzanie mieszemRkeralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, jejdotavosci sa
zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.6. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w OST - 01. punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST - 01. "Wymagania ogoine" partk

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pada OST - 01. "Wymagania
0golne" punkt 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Lp Rodzaj materiatu, numer normy Droga krajowa

1 Kruszywo tamane granulowane wedtug PN-B-1111296: klasa I,Iz gat. 1, 2
a) ze skat magmowych i przeoboaych:




b) ze skatl osadowyeétr) z surowca sztucznegaugle klasa I,I gat. 1, 2
pomiedziowe i stalownicze) klasa I,Iz gat. 1, 2

2 |Zwir i mieszanka wedug F-B-11111:199 klasa 1,1

3 |Piasek wedtug PN-B-11113:1996 gat. 1,2

4 [Grys izwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionegohag PN-S- klasal, Ik gat. 1, 2
96025 zajcznik G

5 |Wypetniacz mineralny: a) wediug PN-S-9650/061, b) podstawowy, zagpczy,
innego pochodzenia wedtug orzeczenia laboratorgineg pyly z odpylania

6 |Asfalt drogowy wedlug PN-EN-12592004 rodzaj 50£0

1)wymagania dotyere ostrokrawdzistgci ziarnz grys - materiat o wszystkich ziarnach tamanych lub
przekruszonych, w tym dla frakcji powsj #4mm, zawart@ ziarn tamanych nie mniejnB0% dla
gatunku % nie mniej nk 85% dla gatunku 2 oraz zawast@iarn przekruszonych we frakcji pousj
#4mny nie wiecej niz 10% dla gatunkuzlnie wiecej niz 15% dla gatunkuz2zwir kruszony - materiat
zawierajicy ziarna tamane, przekruszone i nieprzekruszortgmwzawarté¢ ziarn przekruszonych dla
frakcji powyzej #4mnk nie mniej nk z0% dla gatunku 1, nie mniej60% dla gatunku 2

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-EN-125942004.
2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania okrdone w PN-S-965041961 dla wypet-
niacza podstawowego. Przechowywanie wypetniaczarnpmaby¢ zgodne z PN-S-96564961.

2.4.Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i rodzaju warstwy najestosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwyzadej dla KR4

Lp Rodzaj materiatu, numer normy Droga krajowa
1 Kruszywo tamane granulowane wedtug PN-B-1111296: klasa 1,117 gat. 1,2
a) z surowca skalnego: b) z surowca sztucznagie( klasal, gat. 1

pomiedziowe i stalownicze)
2 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowarségo wedtug  [klasa 1,11 gat. 152
PN-S-96025 zakznik G
3 Wypeitniacz mineralny wedtug F-S-96504z 1961 podstawow
4 Asfalt drogowy wedtug PN-EN-12592004 rodzaj 35/50
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasydatunek 1

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsie w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub frakcjami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycge spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST - 01. "Wymagania ogolne" punkt 3.
3.2. Sprzt do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaigo powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytwarni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyktiym lub ciglym do wytwarzania miesza
nek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgittwtypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcéwsrednich i cézkich stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezeyow



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w OST - 01. "Wymagania oggeikt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-0402891.
4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviajgpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawibge
niem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w po-
krowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinné pszykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnie-
niem warunku zachowania temperatury wbudowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST - Olyrfigania ogdlne"” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Kierokiam Projektu, Wykonawca dostarczy
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt sktadhieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaboratoryj-
nych i prébki materiatéw pobrane w obeécidierownika Projektu do wykonania badkontrolnych przez Zama-
wiajacego.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze skladnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ikzi asfaltu,
- okresleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uiésic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwacieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwycieralnej z betonu asfalto-
wego oraz orientacyjne zawastbasfaltu podano w tablicy 3.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert bigtalony na podstawie badprobek wykonanych
wedtug metody Marshaltgprébki powinny spetni@awymagania podane w tablicy 4 Ip. 1 -e- 6.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip-
e9.



5.2.2. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy wizacej z betonu asfalto-
wego oraz orientacyjne zawastb asfaltu podano w tablicy 5.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert bigtalony na podstawie badarobek wykonanych
wedtug metody Marshaligprébki powinny spetniawymagania podane w tablicy 6 Ip. 1 " 6.

Wykonana warstwa wraca i wyrdwnanie z betonu asfaltowego powinny sgélaiymagania podane w
tablicy 6.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu

Wymiar oczek sit #, mm $cieralna 0/16 $cieralna 0/12,8
Przechodzi przez:20 100
16 90-| -100 100
12,8 80-| -100 82100
9,6 70-| e-88 z3 -£100
8 63-{ e-80 66-(-89
6,3 55- e£0 5z-|-z5
4 44-| e-58 47-1-60
2 30-{ e42 35--48
0,85 18-| e-28 18-|-28
0,42 12-| e-20 18-|-27
0,3 10-| e-18 16-|-23
0,18 8- -15 12-|-1z
0,15 z-| -14 11(-15
0,075 6-"9 7-|2-9
Zawarta¢ frakcji grysowej 58-"z0 52-|-65
Orientacyjna zawarto asfaltu w mieszance mineralno 48-6,0 48-6,5
asfaltowej, %, m/m

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndiasfach do warstwycieralnej

Lp Wiasciwosci Droga krajowa
1 |Uziarnienie mieszanki, mm 0/162 0/12,8
2 |Modut sztywndci pelzani&, MPa >14

3 |Stabilng¢ wedtug Marshalla w temperaturze 60° C, kN >10,¢

4  |Odksztatcenie probek Marshalla w temperaturze 60hi@ 2,045

5 |Wolna przestrag@w prébkach Marshalla, % 2,040

6 |Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Marshaha 78,0 -f 86,0

z  |Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8 |Wolna przestragéw warstwie, v/v 3,0-f5,0

1) oznaczony wedtug wytycznych IBDiM, zeszyt nr d8tyczy tylko fazy projektowania skiadu 2)
prébki zagszczone 2x5 uderzé ubijaka

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wazacej i wyrdwnania z betonu asfal-
towego oraz orientacyjne zawaitoasfaltu

Wymiar oczek sit #, mm Wiazaca 0/16 mm| wiazaca 0/20 mm
Przechodzi przez:25 100
20 100 82100
16 8-°-100 7z 100
12,8 zz"-100 66"-90
9,6 6z-| -89 56- -81




8 60-| -83 50- -z5
6,3 54-| -z3 45- -6z
4 42-| -60 36-| -55
2 30-| -45 25- -41
0,85 20-| -33 16-| -30
0,42 13- -25 9-| -22
0,3 10-| -21 z-| -19
0,18 z-| -16 5- -15
0,15 6-| -14 5--14
0,0:5 5-|- 8 4-|- 7
Zawarta¢ frakcji grysowej 55770 Il 595 1
Orientacyjna zawartg asfaltu w mieszance min-asfalt, %, m/m 4,3-f5,8 | 4,0-f55 |

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch do warstwy wizacej

Lp. Wihasciwosci KR4

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej, mm 0,16 wyréwnanig 0/20 wizaca
2 Modut sztywndci petzania), MPa >16,0
3 Stabilnag¢ wedtug Marshalla w temperaturze 60° C, kN >11,0
4 Odksztatcenie wedlug Marshalla w temperaturze 60h@ 1,5-e-4,0
5 Wolna przestrzew probkach Marshalla, % v/v 4,0-f8,0
6 Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach Marsheia <z5,0
z Wskaznik zag:szczenia warstwy, % >08,0
8 Wolna przestragw warstwie, v/v 45-f9,0
1) oznaczony wedtug wytycznych IBDiM, zeszyt nri@bki do badania

wedtug Marschalla zagzczone 255 uderzé ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym luhglym zapewnia-
jacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszeénigmieszanie oraz zachowanie temperatury sktaimik
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepd. Dopuszcza sidozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jegogptasci w zaleznosci od
temperatury.

Dozowanie sktadnikéw powinno byterowane elektronicznie.

Tolerancg dozowania sktadnikéw magvynost:
- jedna dzialka elementarna wagi, waitlie przeptywomierza, lecz nieagiej niz + 2% w stosunku do
masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien onchjozowany do asfaltu w sposéb i
w ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gredni, z ukladem termostatowania, zapewniaj
cym utrzymanie statej temperatury z tolerancp°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku paové wynosi:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 145°C -f 165°C,
- dla asfaltu rodzaju 580 140°C -f 160°C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepirdodaniu wypetniacza
uzyskata wiéciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o wecej niz
30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralsfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynaosi
- z asfaltem 35/50 140°C -#Q°C,
- z asfaltem 5@0 135°C -f 165°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakahieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nszej od wymaganej powinnabpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podida



Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lagyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.

Nierownaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy

Tablicaz. Maksymalne nieréwnigi podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp Droga pod wizaca podscieralry
1 droga klasy GP 9 6
2 drogi klasy L, D 15 12

W przypadku gdy nieréwéa podiaza sy wieksze od podanych w tablicy, podeonaley wyréwna: poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawcze,j.

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegojq@dnaley skropt emulsy asfaltovy .
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltopejlano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Lp Rodzaj warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu woay
emulsji (kg/nf)

1 Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego ar@chnie od 0,4 do G,

2 Podbudowa z betonu asfaltowego, nawierzchnia gmvanit od 0,3 do 0,

3 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0d 0,1do 0,3

Powierzchnie czotowe kraymikow, wlazéw, wpustow itp. uszlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniggym zaakceptowanym przezzimiera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda ulazom warstwe nalezy skropt emulsy asfaltows przed utgeniem nasfpnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia midzywarstwowego.

Zalecone iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltop@jlano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Lp Pokczenie nowych warstw lloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kgyn
1 Podbudowa z betonu asfaltowego, wyréwnar, od 0,3 do 0,5
2 Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno kywykonane w wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrad@arowanie wody,
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
- 2 h przy iléci 0,5 71,0 kg/rh emulsji,
- 0,5 h przy ildci 0,2 -e- 0,5 kg/fhemuls;ji.

W SST D-04.03.01. "Oczyszczenie i skropienie watgiwstrukcyjnych" w punkcie 9 uwzginiono ope-
raci oczyszczenia i skropienia warstw ktére tego wymaga
5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia aggidoby
byta nie nksza od 5°C. Nie dopuszcza siktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltoweggdczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru ( V>16m/s).

5z. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowjzany do
przeprowadzenia w obecdstd Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego taro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona: prébny zaréb na sucho, to jest bez udziatu asfadtcelu kontroli
dozowania kruszywa i zgodém sktadu granulometrycznego z projektowdmzywa uziarnienia. Probkmieszanki
mineralnej nalgy pobra po oprénieniu zawartéci mieszalnika.



Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszainieralnej, naley wykona petny zardb prébny z
udziatem asfaltu, w ikei zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirtsfaltu w mieszance okéta sk
wykonujac ekstrakaj.

Tolerancg zawartdci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe]j wetgm sktadu zaprojektowanego
powinny by zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaétm sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej waitgm sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metoekstrakcji, % m/m

Lp Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej tolerancja

1 |Ziarna pozostage na sitach o oczkach kwadratowych # (mm): 25,0 +4,0
20,00 16, 12,8 9,62 8,02 6,32 4,02 2,0

2 0,850,42 0,30 0,18 0,1% 0,025 +2,0
3 |Ziarna przechodge przez sito o0 oczkach # @50mm +15
4 |Asfalt +0,5 +0,3 |

5.8. Whudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadagkwyposaona w ukiad z
automatycznym sterowaniem gridbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj robot.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbgsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieezagzania powinna wyndsnie mniej nk:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 135°C,
- dla asfaltu rodzaju 500 125°C.

Zaggszczenie nalgy rozpocza¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utbonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.

Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zkcza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byroéwno obocite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylej@ma asfaltowo-kauczukogv Sposéb wykonania
zlacz roboczych powinien ldyzaakceptowany przeziyniera.

Za zgod Inzyniera, nawierzchrimazna odda do ruchu zaraz po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST - 01. "Wymagania ogdéine" puhk
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkciji mieszanki nahrer-asfaltowej i przedstadvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowej
podano w tablicy 11.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej.



Lp Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bad@ana
dziennej dzialce roboczej
1 Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej|1 probka przy produkcji do 500 Mg 2
pobranej w wytworni probki przy produkcji ponad 500 Mg
2  |Wiasciwosci asfaltt dla kazdej dostawy (cystern
3  [Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 |Wlasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kalej zmianis
5 |Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozo6r cagly
asfaltowej
6 |Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbu-
dowywanii
7z |Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbu-
dowywania
8  [Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowe jeden raz dziennie
pobranej w wytwaorni

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralnej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji wedtug PN-S-
04001:199. Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjma z toleranci okreslona w tablicy 10.
Dopuszcza siwykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wkziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z punktem 2.2.
6.3.4. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ whasciwosci wypetniacza, zgodnie z punktem 2.4.
6.3.5. Badanie wikziwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podam w tablicy 11 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z punktem 2.5.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mihm-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanegmtaazarce. Temperatura powinna¢ggodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3z. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovedg¢ga na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnd@¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinnatkagodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocesgealnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowgiaa

6.3.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreilac na probkach zagzczonych metad
Marshal-la. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje



tablica 12.

Tablica 12. Cgzstotliwo$¢ oraz zakres badla pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonu asfalige

Lp |Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokd¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi diuga 1 km

2 Réwngi¢ podiwzna warstw kazdy pas ruchu planografem lubgato 10 n

3 Rownai¢ poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi diugg 1 km

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi diugm 1 km

5 Rzedne wysokéciowe warstwy pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz usytu-
owania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Uksztaltowanie osi w planie

z Grubai¢ wykonywanej warstw 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 300°.

8 Ztacza podiane i poprzeczne cala dlugaéc zlacza

9 Krawedz, obramowanie warstv cala dlugéc

10 |Wyglad warstwy ocena cigta

11 |Zagszczenie warstv 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 300°.

12 |Wolna przestragw warstwie 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m

6.4.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna agodna z dokumentagcprojektova, z
tolerancy + 5 cm.

Szerokd¢ warstwy asfaltowej aiej potazonej, nie ograniczonej krasnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna bgzersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej potoonej, nie
mniej jednak ni 5 cm.

6.4.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwnaici podhizne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzgediug BN-68/8931-04 nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

Lp Droga klasy warstwa wizaca warstwascieralna
1 droga klasy GP 6 -
2 drogi klasy L, D 12 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadoakach prostych i na tukach powinnydm®godne z
dokumentagj projektows, z toleranci £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny bhyzgodne z dokumentagcprojektova, z toleranci = 1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z toleranci = 5cm.
6.4z. Grubg¢ warstwy

Grubdai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci = 10 %.



6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zhcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZia
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy uradzeniach w jezdni powinna wystagvd-5 mm ponad ich powierzchniwar-
stwy bez opornikéw powinny liyréwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien érjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych sk i spekanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestizev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.
z. OBMIAR
z.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST - 01. "Afamnia ogdine" punkt
z.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy wiacej lubscieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST - 01. "\Ayamia ogélne" punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w OST - 01. "Wymagania ogélne" punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 hiwykonania warstwy wizacej lubscieralnej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce wbhudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i krawznikow,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-1111%2 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych.

PN-B-11112 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do naetari drogowych.

2. PN-B-11113 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne doieaghni drogowych. Piasek
3. PNz8/B-06:14/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ftazt&arn

4. PN-84/B-0614/22 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie gegyedci bitumow

5. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory asfalta®akowanie, znakowanie i transport

6. PN-EN-1259%2004  Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania diéaliéw drogowych

7. PN-S-0400% 196~ Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumicZBadania

8. PN-S-96025% 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzclag&ltowe. Wymagania

10. PN-S-96504 1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamyeshm mas bitumicznych
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12. Zasady projektowania betonu asfaltowego ogkszonej odporni na odksztatcenia trwate.
Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywamanieszanek mineralno-asfaltowych metqrblzania
pod
obciazeniem statycznym. IBDiM - Informacje, instrukcjeeszyt 48, IBDiM, Warszawa 1995.
13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt
60,
IBDiM, Warszawa 1999.
14. Procedury badadla projektowania skfadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych. Instrukcje,
in
formacje nr 64 IBDiM - 2002
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na gminnych drogach, ulicachagach.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni ztkios
betonu wibroprasowanego i obejrquj

a) wykonanie nawierzchni z kostki griiso8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 dgitidocm,

b) wykonanie nawierzchni z kostki gruod 6 cm ut@onej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gicibo
5cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz STO — 01
"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STO - 01"Wymagania ogdine".
2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchiostki typu wedlug zasad niniejszej Specyfikagji
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego - musi paséiddklaraci zgodndci z Aprobat Technicza.

Kostka grubéci 10 cm koloru czerwonego a kostka gréti@ cm koloru czerwonego i szarego
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- piasek na podsygknalery stosowa srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 "Kruszywoneralne.
Piasek do zapraw budowlanych"zyty piasek nie mze zawieréd domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5
0,
" - do podsypki naley stosowa cement portlandzki wg PN-B-19701.
2.3. Piasek do wypetnieniaazkzy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziayist
3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowywania kostek wsygde - wibrator powinien mié site odkrodkowg 16-20 kN i
powierzchng plyty 0,35-0,50 ry zalecana astotliwos¢ 75 do 100 Hz.

3.2. Narzdzia brukarskie dogcznego uktadania kostki.

4. Transport



4.1. Kostka typu betonowa - przeiema mae by dowolnymi srodkami transportu. Transport i skiadowanie
kostki musi odbywé sie w sposéb zabezpiecaay materiat przed midiwoscia uszkodzenia. Wymagania odimie
transportu i skladowania jak dla klinkieru wg BN/G741-02.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6Ine warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w STO - Oltégania ogdine".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypka cementowo-piaskowa grétio3 cm w proporcji 1:4 ukmona kydzie pod nawierzchgizjazddw i
pierscienia na rondzie.
5.2.2. Ul@enie kostki

Kostke nalezy uktad& w sposéb podany przez producenta. Bes&tadania kostki naky uzgodné z
Inzynierem.

5.2.3. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utéonej kostki polega na trzech prggach stalowej plyty wibratora dla wprasowania
kostek w podsypk Nastpne trzy przejcia podczas ktérych piasek jest rozmiatany po pawlai kostek dla

wypetnienia ziczy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie kostki,
- wykonanie ubijania wibracyjnego,
- wypelnienie spoin mdzy kostkami.
6.2. Kontroli jakdci robét podlega zgod§é wykonania robét z Dokumentadprojektova pod wzgkdem:

- geometrii wykonania,
- spadkow i rgdnych podtunych i poprzecznych.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STO - 01"Wymagania ogdlne”.
7. Obmiar robét

Jednostl obmiaru jest 1 fM(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki .
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO - 01"Wyanigogolne”.

8. Odbidr rob6t

Ogodlne zasady dotygeze odbioru podano w STO - 01"Wymagania ogélne".

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w STO - 01"Wymagania ogdlne".
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,



- transport materialtdw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno-wysokéciowe wyznaczenie robét,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
- wykonanie podsypki piaskowej,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypelnienie spoin midzy kostl,

- przeprowadzenie nieztnych pomiarow i bada

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapravolanych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad wymagania i oceny zgodnd

Deklaracja zgodnii z Aprobas Technicza.
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SCIEKI DROGOWE Z ELEMENTOW BETONOWYCH,
KOSTKI, PLYT CHODNIKOWYCH
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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem naprawgieku drogowego z prefabrykowanych elementow betguab .

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot na gminnych drogach ,ulicach i placach.

1.3. Zakres robot ottych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem naprawyscieku przykrawznikowego, mgdzyjezdniowego i terenowego, polegj na rozebraniu
elementoéwscieku w miejscu uszkodzenia i ponownym ichzghoiu z ewentualnym dodaniem nowych materiatow.

14. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Sciek - zagtbienie o gtbokasci do 30 cm z umocnionym dnem, zbiaga i odprowadzage
wock.

142. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni, stcy do odprowadzenia wod opa
dowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do odbiddw (np. kanalizacji deszczowe)).

143. Sciek miedzyjezdni owy - element konstrukcji jezdni, &tay do odprowadzenia wéd opado
wych z nawierzchni, na ktérym zastosowano przecigpadki poprzeczne, np. w rejonie zatok,
placéw itp.

144. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadab chodnikiem, skacy do odprowa
dzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodwikdaz przylegtego terenu do odbiornikéw
sztucznych lub naturalnych.

145. Sciek z elementéw betonowychiciek przykraveznikowy, miedzyjezdniowy lub terenowy,
wykonany z prefabrykatéw betonowych, ksztattu dest@anego do lokalnych warunkéw sptywu
wod opadowych.

14.6. Naprawa (remont gatkowy) scieku - naprawa pojedynczych uszkofizeieku ulicznego o
dtugasci do okoto 10 m.

1.4.7. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor
mami i z definicjami podanymi & TO - 0]Wymagania ogéine" punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robo6t
Og6lne wymagania dotyaeze rob6t podano B TO - 0]Wymagania ogéine" punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puav STO - 01Wymagania
ogolne" punkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania roboét
221. Zgodné& materiatow z dokumentacprojektova

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej38T .

222. Elementygcieku

Do naprawy (remontu gstkowego)cieku z elementéw betonowych nafeuzy¢:

- elementy uzyskane z rozbiérki, nagtzg s do ponownego wbudowania,

- nowe elementy, zagtujace istniejce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, ydzmé i
ksztalcie.

2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonad@eku

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, taterialami pomocniczymi magby¢ nastpujace
materiaty:

- piasek na podsypk

- cement do podsypki,

- woda,



- materiaty do remontu podia i tawy podsciekiem,
- materialy do wypeltnienia spoin i szczelin.

2.2.4. Materialy do ewentualnej naprawy elementgsiaslupcych zesciekiem

Przy naprawie fragmentow konstrukcji jezdnisiadujcych ze sciekiem, jak krawznik, obrzee lub
nawierzchnia, nalg stosowa materialy naprawcze, odpowiade¢ wymaganiom odpowiednieggzczegotowej
specyfikacji technicznej

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano wSTO - 0]lwymagania ogolne" punkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateéci od potrzeb, powinien wykazaie mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
- dragi stalowe, tomy, szczotki, skrobaczki, konewkipadle, topaty, ew. mtotki pneuma
tyczne - do robot rozbiérkowych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyg=z transportu

Ogoélne wymagania dotygee transportu podano &TO - 0lwymagania ogélne” punkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie mgna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataiailmiernym zawilgoceniem.

Elementy scieku powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem isuszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podan®WO - 01lwymagania ogolne” punkt 5.
5.2. Uszkodzeniécieku podlegajce naprawie

Naprawiescieku podlegaj uszkodzenia obejmage:

- zapadngcia i wyboje powierzchnicieku,

- znieksztalcenia zwizane z lokalnym podnoszenieng piowierzchniscieku, np. pod
wplywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaagp@ementowo-piaskoay

- oslabienia stateczéa elementowicieku przy ich wykruszaniu giub wymywaniu ma
teriatu w spoinach,

- elementy gpknigte lub uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformigie powierzchri scieku w spos6b odbieggly od jej prawi
dtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentagjprojektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mima korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz wagainikach.

Wykonanie naprawycieku obejmuje:
1 roboty przygotowawcze

- wyznaczenie zakresu robot,

- rozebranie uszkodzonego fragmegtieku z oczyszczeniem i posortowaniem mate

riatu uzyskanego z rozbiérki,
- ew. napraw podiaza lub elementéw konstrukcyjnych pédekiem,



2. ponowne wykonanigieku
- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsyplsknavej wraz z ubiciem wzginie
wymiarg podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiea,
- ulozenie elementéwcieku z wypetnieniem spoin,
- pielegnacg spoin i roboty wykéaczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie odcinkaieku przeznaczonego do naprawy

Odcinek scieku przeznaczony do naprawy (remontustkzowego) powinien obejmowacaly fragment
uszkodzony i og¢ do niego przylegafa w celu fatwiejszego powkania odcinka naprawianego z istagsjm.
Odcinek uszkodzony nafg oznaczy i oczyici¢ z biota,smieci itp.

Odcinek przeznaczony do naprawy (remontastkowego) akceptuje hynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego fragmdénieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu

Przy elementachscieku z prefabrykatow betonowych waimych na podsypce piaskowej i spoinach
wypetnionych piaskiem, rozbiégkmozna przeprowadzirecznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych jak
diuta, haczyki, mtotki brukarskie, 4yi stalowe, tomy itp.

Rozbidrle $cieku ulazonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinachpelmionych zapraw
cementowo-piaskoyv (co jest przypadkiem znacznie eéziej spotykanym) przeprowadzaesizwykle dagami
stalowymi, tomami itp. i rbwnie maozna wy¢ mtotkbw pneumatycznych.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltmivylub masami uszczelniglymi nalery oczysci¢ za
pomoa haczykow, szczotek stalowyctrenych lub mechanicznych, diut, topatek itp.

Stwardniad stag podsypk cementowo-piaskoavusuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty i
wywozi ha miejsce skladowania.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lubzymier przewiduje pozostawienie podsypki piaskoweil gciekiem
(co jest rozwizaniem rzadziej spotykanym), to stgrodsypk, w zalenoéci od jej stanu, albo pozostawig,salbo
usuwa st zanieczyszczangorm jej warstve.

Materiatscieku z prefabrykatow betonowych otrzymany z rogkiitnadajcy sk do ponownego wbudowania,
nalezy doktadnie oczici¢, posortowa i skladowa& w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem rob6t. Pozostaty
material, nie przydatny do robét najevywiezé na miejsce sktadowania.

5.4.3. Ewentualna naprawa pogHd elementdéw konstrukcyjnych pddiekiem

Po usungciu elementéwscieku z prefabrykatéw betonowych i ew. podsypkiasmiza si stan elementow
konstrukcyjnych (np. tawy betonowejwirowej itp.) i podicza gruntowego. 3& sa one uszkodzone, nale zbadé
przyczyny uszkodzenia i usathje w sposéb zapewnigjy stabilnd¢ konstrukcjiscieku.

Uszkodzon tawe betonow oczyszcza gido miejsc o dobrej wytrzymadoi i uzupetnia mieszankbetonovy
tej samej klasy co stary beton (zwykle B15 lub B10§zkodzon tawe zwirowa uzupetnia s nowym materiatlem (np.
zwirem, pospotk) o uziarnieniu zbfionym do materiatu dotychczasowego, a ¢@ase zagszcza si polewajc wodh.
Wykonanie tawy powinno odpowiadavymaganiom SST D-08.01.0R08.01.02.

Obnizone podiége gruntowe naley zasypé warstwami, takim samym gruntem jak w ista@jm podicu.
Wskaznik zag;szczenia gruntu podia powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia dasgo wyrownania podi@ na niewielkiej powierzchni nioa,
po akceptacji Iayniera, wyréwné go chudym betonem o zawaitdonp. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.5. Ponowne wykonanigieku
5.5.1. Podsypka

W przypadku uktadania elementéaieku z prefabrykatow betonowych na podsypce piaskao naley ja:
- albo spulchni, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
- uzupeiné piaskiem, w przypadku usugia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej pod
sypki,
a nasgpnie ubg.
Podsypk cementowo-piaskoavnalery wykona jako nowy warstwe konstrukcyjra pod elementamicieku z
prefabrykatéw betonowych.



Uktadaniescieku na podsypce cementowo-piaskowej zalegavgkonywa przy temperaturze otoczenia nie
nizszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonaniescieku j&li w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 °C do
+5 °C, przy czym jdi w nocy spodziewaneasprzymrozki to powierzchnriscieku naley zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami glmy, pap itp.). Sciek na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w
dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy naley uzy¢, w najwikszym zakresie, elemenggieku z prefabrykatéw betonowych otrzymane z
rozbiorki, nadajce s¢ do ponownego wbudowania. Pozostate, braieljelementyscieku naley uzupeiné
materiatem nowym. Zalecaeshie miesza materiatu nowego z materiatem odzyskanym, leczomyka® z nich
oddzielne odcinkécieku.

5.5.3. Niweletascieku

Niweleta gérnej powierzchni naprawianegaieku powinna b§ dostosowana do pozostatych nie
naprawianych odcinkéw w celu zachowania prawidtowy@runkoéw sptywu wody. Najmniejszy dopuszczalngdsk
podiuzny naprawionegdcieku powinien wynosi 0,2%. Nie dopuszczaeshaprawy, ktéra spowodowataby zastoiska
wodne na nowym odcinkicieku.

Elementyscieku z prefabrykatéw betonowych paéme obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. kratek
sciekowych) powinny trwale wystawad 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych uggdzen.

5.5.4. Utozeniescieku z prefabrykatéw betonowych

Typ prefabrykowanego elementu betonowego powinigh zgodny z dokumentagjprojektovs, SST lub
decyzp Inzyniera(przyktady prefabrykatéw podano na rys. 2.4).

Ustawienie prefabrykatéw nie by¢ wykonane na podsypce piaskowej tylko w przypadkly, taka podsypka
jest podsciekiem istniegjcym. Zaleca si jako regug¢ utozenie scieku na podsypce cementowo-piaskowej, zwykle
grubasci 5 cm lub innej grubdei ustalonej w dokumentaciji projektowej.

Podsypk cementowo-piaskoav(zwykle 1:4) nalgy przygotowa w betoniarce, a naginie rozcieli¢ na
lawie. Na zagszczonej warstwie podsypki nahe utozy¢ prefabrykaty betonowe, zachowajprojektowan niwelet
scieku.

Pohczenie elementévicieku z jezdni, kraweznikiem lub chodnikiem, j@i dokumentacja projektowa nie
ustala inaczej, powinno bywykonane przez wypetnienie szczeliny np. zapraementowo-piaskoavi/lub asfaltova
mas zalewowy (przyktad na rys. 2.3).

Przy wykonywaniu nowych odcink@aiekéw z prefabrykatéw betonowych zalecastosowa rozwigzania
konstrukcyjne podane w katalogach KPED i KSDUPPM.

5.5.5. Spoiny i szczeliny

Szeroka¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy elementamicieku z prefabrykatéw betonowych naje
zachowa taka sam, jaka wys¢puje na starym odcinkicieku.

Spoiny wypetnia i, jesli dokumentacja projektowa, SST lul@imier nie ustala inaczej:

a) piaskiem, jéli Sciek jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskoay jesli sciek jest na podsypce cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltow mag zalewow, spetniajgca wymagania aprobaty technicznej, w przypadkach

indywidualnych.

Szczeliny dylatacyjne (zwykle wysgtujace co kilkadziesit metrow nad szczelintawy betonowej) powinny
by¢ wypetnione drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltawylub syntetycznymi masami uszczelm@ymi,
okreslonymi w SST D-05.03.04a. de sciek ssiaduje z nawierzchaibetonowd, to szczelinyscieku powinny by
zgodne ze szczelinami nawierzchni w zakresie ikhlipacji i szerokéci.

Chac ograniczy okres wykonywania robét, moa wywaé cementu o wysokiej wytrzymaitoi wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoipraag ce mentowo-piaskoy

Sciek na podsypce cementowo-piaskowe]j ze spoinarpetmjonymi zapraw cementowo-piaskosy po jego
wykonaniu nalgy pielkegnowa& przez przykrycie warstywilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie watgym



przez 7-10 dni w przypadku cementu o normalnej zyyiratcici wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej
wytrzymalaici wczesne;.

5.6. Wykonanie naprawy elementéysisdujcych zesciekiem

Je&sli do zakresu robdt naprawczych nedefragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jézjik
kraweznik, obrzeze, nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinngawiadd& wymaganiom odpowiedniej
specyfikacji technicznej, np. SST D-08.01.01a, DB3®1a, D-05.03.17, D-05.03.18, itd.

5.7. Roboty wykéaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Do rob6t wykfczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo usinch, np. ut@zenie chodnika, kragznika, wy
réwnanie pobocza itp.,
- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéliimoosci, np. zatrawienia,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robat.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT 6.1. Ogolne

zasady kontroli jakaei robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano vieTO - 0]Wymagania ogdéine” punkt

6.2. Badania przed przysgtieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcasg wyroby budowlane do obrotu i po
wszechnego stosowania (ew. aprobaty techniczmgyfidaty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawighyy

- ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania ro
bét, okrélone przez layniera,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki batds/ykonawca przedstawia zgnierowi do akcepta
Cj.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktore natey wykona: w czasie robdét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp |Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ bada Wartdsci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodné&: granic terenu robét 41 raz Wg punktu 5 i
dokumentagj projektova dokumentaciji

projektowej

2 Roboty rozbiérkowe Ocena cigla W(g punktu 5
Ew. naprawa podita i elementéw Jw. Jw.
konstrukcyjnych podciekiem

4 Podsypka Jw. Jw.

5 UtoZeniescieku Jw. Jw.

6 Wypetnienie spoin Jw. Jw.

7 Roboty wykaczeniowe Jw. Jw.




Przy odbiorze technicznym wybudowanyiekéw sprawdza i

a) pochylenie podiane - dopuszczalne odchytki wynasz 0,05% spadku na dnigieku
nie powinny wystpowat zastoiska wody
b) szerokac i giegbokas¢ scieku dopuszczalne odchytki wynasz 2,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robét podan&WO - 0]Wymagania ogdélne" punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej naprawgieku.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych ¢ ustalone w odpowiednich OST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podan®@WO - 01Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- ew. naprawa podim i tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrioi

Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano wSTO - 0]Wymagania ogdine” punkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m naprauégieku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie robét rozbiérkowych,

- ew. napraw podiaza i tawy,

- wykonanie podsypki, ulteniescieku, wypetnienie spoin wedtug wymagdokumentaciji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 m naprawgieku nie obejmuje rob6t pomocniczych, np. robdirasczych nawierzchni,

kraweznika, obrzea, ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i poagatrzyszcych

Cena wykonania robo6t olélenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore g niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane



do robo6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenbbtatd.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Szczegobtoweapecyfikacje techniczndSET)
10.2. Inne dokumenty

1. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i parkidiiejskich (KSDUPPM) Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KRECBPBDIiM-Transprojekt, Warszawa 1979-1982

ZAt ACZNIK 1

ZASADY STOSOWANIA SCIEKOW
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnidrigy)

1.1. Zastosowanigciekow
Scieki stosuje si
a) jako standardowe rozgzanie odwodnienia szczelnych nawierzchni drog rezatach zabudo
wanych, przy czym:
- w przekrojach ulicznych lokalizujecsje przy kravedzi jezdni jakoscieki przykravezniko-
we,
- na placach postojowych lokalizuje $& przy zewntrznej ich krawedzi jakoscieki przykra-
weznikowe lub z dala od tej kraazi jakoscieki nawierzchniowe (nizyjezdniowe),
b) dla zastpienia rowow przydranych jakoscieki przydrazne (terenowe), lokalizag je  przy
krawedzi korony drogi.

1.2. Rodzajeéciekow

Scieki przykravweznikowe wykonuje si z materiatu nienagkliwego w ksztalcie:
a) trojkatnym, jako przedtaenie jezdni do krawznikaz obliczeniow szerokg¢ scieku
przyjmuje s¢ wtedy jako réwa 50,0 cm,
b) korytkowym, zagtbienie nie powinno hygtebsze nk 5,0 cm i szersze hi30,0 cm.
Scieki nawierzchniowe (medzyjezdniowe) wykonuje giz materiatu nienagkliwego w
ksztalcie:
a) tréjkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzzhotiliczeniove szerokéé scie
ku przyjmuje st wtedy jako réwa 100,0 cm,
b) korytkowym, zagthienie nie powinno hygkbsze nz 3,0 cm i szersze hi50,0 cm.
Scieki przydrazne (terenowe) wykonujeesiv ksztalcie:
a) tréjkatnym, o pochyleniu skrzydta wewtnznego od 1:3 do 1:10, a skrzydta zetwn
nego od 1:3 do 1:5 i ¢hokasci do 30,0 cm,
b) korytkowym, o zagbieniuh < 30,0 cm i szerokai co najmniej 6 h.
c)

1.3. Wymagania eksploatacyjne

Scieki powinny by wykonane z materialtow nieprzeiwych na podbudowie zapewnigg] trwalgié
konstrukcji w przypadku najazdu kotami pojazdow.

Najmniejszy dopuszczalny spadek ponfty dnascieku wynosi 0,2%.

Woda plymca sciekami nie powinna mie poziomu wyszego od jego najmézej gornej krawdzi.
ZAk ACZNIK 2

PRZYKLADY SCIEKOW
Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH



Rys. 2.1Sciek przykrawgznikowy typu tréjkatnego (wg [9])
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Rys. 2.2 Sciek miedzyjezdniowy typu korytkowego, z dwdch elementévbjitatnych” (wg [9])
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Rys. 2.3Sciek na poboczu, przy krawzi jezdni. Element mie tez by¢ stosowany jakéciek miedzyjezdniowy lub
terenowy (wg [9])

1 prefabrykat betonowy
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa




Rys. 2.4. Przyktadyciekowych prefabrykowanych elementéw betonowych Jw8ysak: Odwodnienie podtorza,

WKit, Warszawa 1980)
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